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1 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

1.1 Recinzioni temporanee di cantiere

La prima operazione da eseguire in cantiere, € quella di recintare completamente
I'area interessata dall’intervento.

La recinzione temporanea puo avvenire per lotti seguendo le aree di cantiere. Possono
essere allestiti anche cantieri mobili dove la Direzione Lavori lo ritenga necessario.

In caso I'area del cantiere non sia data in esclusiva all’Appaltatore, questi concorrera
alla realizzazione della recinzione temporanea di cantiere a seconda delle indicazioni
della Direzione Lavori.

Si dovra provvedere a mantenere in efficienza la recinzione temporanea di cantiere
durante tutta la durata dei lavori, ripristinandola immediatamente dopo ogni
eventuale danneggiamento, anche se questo € causato da terzi.

E’ a carico dell’Appaltatore la predisposizione dei cantieri di lavoro, la fornitura e la
posa come anche la manutenzione in perfetta efficienza di tutta la segnaletica, delle
recinzioni e delle strutture prescritte dal “Piano di sicurezza e coordinamento”, e dalle
vigenti norme in materia di sicurezza.

Al termine dei lavori, previa autorizzazione della Direzione Lavori, dovra essere
rimossa la recinzione temporanea di cantiere, cido non costituisce di per sé la consegna
dei lavori.

Dovra essere permesso |‘accesso al cantiere, in qualsiasi momento alla Direzione
Lavori e ai tecnici della Committenza.

1.2 Prescrizioni generali sulle modalita di esecuzione dei lavori

I lavori oggetto del presente Capitolato speciale saranno eseguiti in un ambiente di
grande valore storico, artistico e naturalistico tutelato ai sensi del Codice dei Beni
Culturali e del Paesaggio, D.Lgs, 42/2004.

Per garantire la conservazione della vegetazione esistente I'Impresa appaltatrice dovra
utilizzare macchinari indicati nel presente Capitolato, sospendere le lavorazioni
durante le giornate con intense precipitazioni atmosferiche, seguire con diligenza tutte
le cautele e prescrizioni poste in Capitolato e nella descrizione delle singole voci
dell’Elenco prezzi, realizzare tutte le protezioni che saranno giudicate necessarie dalla
D.L. secondo le specifiche tecniche di Capitolato.

1.3 Pulizia dell’area di cantiere

Il cantiere dovra essere mantenuto sempre ordinato e pulito.

In particolare, I'’Appaltatore e tenuto a rimuovere tempestivamente tutti i residui di
lavorazione e trasportarli alle PPDD secondo le prescrizioni del presente Capitolato
speciale.

Alla fine di ognuna delle fasi di lavorazione e al termine dei lavori tutte le aree
interessate da lavori e tutti i manufatti dovranno essere lasciati puliti e in ordine.
Quanto giudicato in disordine, ad insindacabile giudizio della D.L., dovra essere
accuratamente ripulito.



2 QUALITA’, PROVENIENZA DEI MATERIALI

2.1 Prescrizioni di carattere generale

L'Appaltatore e tenuto a fornire tutto il materiale indicato negli elaborati progettuali,
nella quantita necessaria a realizzare 'opera.

I materiali occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltate dovranno essere delle
migliori qualita esistenti in commercio e senza difetti di sorta, lavorati secondo le
migliori regole dell’arte e provenienti dalle piu accreditate fabbriche, fornaci, cave,
ecc.; dovranno inoltre essere forniti in tempo debito in modo da assicurare
I'ultimazione dei lavori nel termine assegnato.

Al fine di ben precisare la natura di tutte le provviste di materiali occorrenti
all’esecuzione delle opere, I'impresa dovra sottoporli alla scelta ed all’approvazione
della Direzione Lavori e degli Enti di Tutela i quali, dopo averli sottoposti alle prove
prescritte, giudicheranno sulla loro accettabilita determinando in conseguenza il
modello a cui dovra uniformarsi esattamente l'intera provvista.

Quando la D.L. abbia denunziato una qualsiasi provvista come non adatta all'impiego,
I'ITmpresa dovra sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche e qualita
richieste. I materiali rifiutati dovranno essere sgombrati immediatamente dal cantiere
a cura e spese dell’Appaltatore.

L'impresa appaltatrice resta comunque totalmente responsabile della esecuzione a
regola d’arte delle opere, anche per quanto riguarda la qualita dei materiali stessi, la
cui accettazione non pregiudica in nessun caso i diritti della Stazione Appaltante in
sede di collaudo.

L'Appaltatore & obbligato a prestarsi, in ogni fase del cantiere, ad effettuare tutte le
prove prescritte dal Capitolato speciale di Appalto sui materiali impiegati o da
impiegarsi. In mancanza di un‘idonea organizzazione per l'esecuzione delle prove
previste, o di una normativa specifica nazionale o di Capitolato, & riservato alla D.L. ed
agli Enti di Tutela, il diritto di dettare norme di prova alternative o complementari.

Il prelievo dei campioni verra eseguito in contraddittorio e di cid verra steso apposito
verbale: in tale sede I’Appaltatore ha facolta, sempre che cid sia compatibile con il tipo
e le modalita esecutive della prova, di assistere o di farsi rappresentare alla stessa.

I campioni delle forniture consegnati dall'Impresa, che debbano essere inviati a prova
in tempo successivo a quello del prelievo, potranno essere conservati negli Uffici della
Stazione appaltante, muniti di sigilli a firma del D.L. e del Direttore di cantiere
dell'Impresa, nei modi piu adatti a garantirne |'autenticita.

In mancanza di una speciale normativa di legge o di Capitolato, le prove potranno
essere eseguite presso un Istituto specializzato e autorizzato, la fabbrica di origine o il
cantiere, a seconda delle disposizioni della DL.

In ogni caso, tutte le spese per il prelievo, la conservazione e l'invio dei campioni, per
I'esecuzione delle prove, per il ripristino dei manufatti che si siano eventualmente
dovuti manomettere, nonché tutte le altre spese simili e connesse, sono a totale,
esclusivo carico dell’Appaltatore, salvo nei casi in cui il presente Capitolato
espressamente prescriva criteri diversi.

Qualora i campioni presentati non rispondessero alle prescrizioni di contratto, e
riservata alla Direzione dei Lavori la facolta di prescrivere all'impresa, mediante ordini
di servizio scritti, la qualita e provenienza dei materiali da impiegare in ogni singolo
lavoro, quand’anche trattasi di materiali non contemplati nel presente Capitolato.

I campioni rifiutati dovranno immediatamente ed a spese esclusive dell'impresa essere
allontanati dal cantiere e l'impresa sara tenuta a sostituirli senza che cid possa essere
di pretesto ad un prolungamento del tempo fissato per l'ultimazione dei lavori.



Anche i materiali depositati in cantiere non si intendono per cio accettati e la facolta di
rifiutarli persistera anche dopo il loro collocamento in opera, qualora risultassero
difettosi.

In questo caso i lavori, dietro semplice ordine della Direzione Lavori, dovranno essere
rifatti e I'impresa, soggiacendo a tutte le spese di rifacimento, ricevera il pagamento
del solo lavoro eseguito secondo le condizioni di contratto.

Qualora, senza responsabilita da parte dell’Appaltatore, i lavori debbano essere in
tutto o in parte sospesi in attesa dell’esito di prove in corso, I'’Appaltatore stesso,
mentre non avra diritto a reclamare alcun indennizzo per danni che dovessero
derivargli o spese che dovesse sostenere, potra chiedere una congrua proroga del
tempo assegnato per il compimento dei lavori. Per contro, se il perdurare del ritardo
risultasse di pregiudizio alla Stazione appaltante, I’Appaltatore, a richiesta della D.L.,
dovra prestarsi a far effettuare le prove in causa presso un altro Istituto, sostenendo
I'intero onere relativo, in relazione alla generale obbligazione, che egli si & assunto con
il Contratto, di certificare la rispondenza dei materiali e delle varie parti dell’'opera alle
condizioni di Capitolato.

Qualora invece l'esito delle prove pervenga con ritardo per motivi da attribuire alla
responsabilita dell’Appaltatore — e sempre che i lavori debbano per conseguenza
essere, anche se solo parzialmente, sospesi- superato il termine ultimativo che la D.L.
avra prescritto, si fara senz’altro luogo all’applicazione della penale.

2.2 Prescrizioni particolari sul controllo dei laterizi

Per ogni fornitura di laterizi dovra essere accertata la rispondenza alle prescrizioni di
qualita di cui al presente Capitolato, mediante prove dirette da eseguirsi sui materiali
oggetto di fornitura, ovvero prove eseguite sulla produzione ordinaria.

Le prove dirette sono a carico dell’Appaltatore; tuttavia, se il fornitore esegue prove
sulla produzione ordinaria conformi alle prescrizioni del presente Capitolato, mettendo
i risultati a disposizione della D.L. e degli Enti di Tutela e questi esigano ugualmente
I'esecuzione di prove di laboratorio dirette, le relative spese saranno a carico
dell’Appaltatore solo se i risultati non siano conformi alle prescrizioni di qualita.

2.3 Prescrizioni particolari sul controllo dei materiali atti alla

formazione dello strato superficiale di finitura dei viali

Per ogni fornitura di materiali inerti atti alla realizzazione degli strati costituenti i viali
e percorsi pedonali, dovra essere accertata la rispondenza alle prescrizioni di
provenienza, qualita e cromaticita di cui al presente Capitolato, mediante prove dirette
da eseguirsi sui materiali oggetto di fornitura, ovvero prove eseguite sulla produzione
ordinaria.

Ogni materiale inerte utilizzato per la realizzazione dei manti stradali dovra essere
soggetto a campionatura da sottoporre preventivamente alla Direzione Lavori.
Particolare attenzione andra posta nella scelta della sabbia per la formazione degli
strati superficiali dei viali e percorsi pedonali.

Vista l'importanza delle aree di intervento e la notevole influenza sullimmagine
complessiva del giardino e stato selezionato gquale materiale di finitura (ovvero sia il
misto di frantumazione e polveri di frantoio avente granulometria 0-30 mm sia la
sabbia granita di frantumazione con pezzatura 0-5mm. a forte presenza di parti fini 0-
1 mm.), in funzione del caratteristico colore chiaro, solamente ed esclusivamente
sabbia proveniente dalla cave sul fiume Po nella zona compresa tra i comuni di
Carmagnola e Carignano (TO).

Le prove dirette sono a carico dell’Appaltatore; tuttavia, se il fornitore esegue prove
sulla produzione ordinaria conformi alle prescrizioni del presente Capitolato, mettendo
i risultati a disposizione della D.L. e degli Enti di Tutela e questi esigano ugualmente
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I'esecuzione di prove di laboratorio dirette, le relative spese saranno a carico
dell’Appaltatore solo se i risultati non siano conformi alle prescrizioni di qualita.

I materiali da utilizzare per la sistemazione dei viali e dei percorsi dovranno essere di
tipo NON AMIANTIFERO, SONO PERTANTO ESCLUSI TUTTI I MATERIALI CHE
RICADONO NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 27 MARZO 1992, N. 257,
RECANTE "NORME RELATIVE ALLA CESSAZIONE DELL'IMPIEGO DELL'AMIANTO"
(G.U.- SUPPLEMENTO ORDINARION. 87 DEL 13 APRILE 1992 - SERIE GENERALE) E
S.M.I..

2.4 Prescrizioni particolari sul controllo dei materiali atti alla

formazione delle opere in pietra

Per ogni fornitura di materiali lapidei dovra essere accertata la rispondenza alle
prescrizioni di qualita di cui al presente Capitolato, mediante prove dirette da eseguirsi
sui materiali oggetto di fornitura, ovvero prove eseguite sulla produzione ordinaria.

Le prove dirette sono a carico dell’Appaltatore: tuttavia, se il fornitore esegue prove
sulla produzione ordinaria conformi alle prescrizioni del presente Capitolato, mettendo
i risultati a disposizione della D.L. e degli Enti di Tutela e questi esigano ugualmente
I'esecuzione di prove di laboratorio dirette, le relative spese saranno a carico
dell’Appaltatore solo se i risultati non siano conformi alle prescrizioni di qualita.

2.5 Prove sulla produzione ordinaria

Le prove sulla produzione ordinaria, ammesse qualora il fornitore sia in grado di
dimostrare l'uniformita nel tempo della propria produzione, consistono
nell’autocontrollo continuo e in controlli esterni periodici della produzione stessa.

Per I'autocontrollo dovranno essere eseguite le prove indicate nelle norme specifiche
del presente Capitolato, con la frequenza e sui quantitativi di materiali ivi presenti.

I risultati dell’autocontrollo devono essere registrati ed oggetto di valutazioni
statistiche, da conservare a disposizione del laboratorio che esegue i controlli esterni.

I controlli esterni devono essere eseguiti da parte di un laboratorio specializzato e
autorizzato, con la frequenza e sui quantitativi precisati nelle norme specifiche del
presente Capitolato e ad ogni essenziale modifica della produzione che influisca sulla
qgualita dei prodotti.

2.6 Prove dirette

Alla scelta dei materiali da sottoporre a prove dirette di laboratorio, si procedera di
comune accordo tra |'Appaltatore e la D.L.: in difetto di accordo, quest’ultima
designera un tecnico specializzato cui affidare la scelta. I materiali possono essere
prelevati o dalle scorte di magazzino o dalla partita da fornirsi, sia in fabbrica che in
cantiere e devono corrispondere alla media della scorta o della fornitura.

Per le prove di laboratorio eseguite direttamente sui materiali della fornitura, verranno
prelevate le quantita precisate dalle norme specifiche. Le prove dirette devono essere
eseguite ad una data fissata di comune accordo con la Stazione Appaltante. Qualora le
prove vengano eseguite presso il fornitore, la D.L. avra libero accesso alle sale di
collaudo ed ai magazzini del fornitore stesso, per controllare o provare il materiale
oggetto della fornitura; in tal caso, tutte le prove devono essere ultimate prima della
spedizione della fornitura. Qualora uno dei materiali non soddisfacesse ad una delle
prove di laboratorio, la prova stessa dovra essere ripetuta su un numero doppio di
unita.

L'esito negativo di una di queste seconde prove comportera il rifiuto dell’intero lotto.
Le prescrizioni specifiche relative alle caratteristiche generali di qualita e alle
tolleranze verranno invece in ogni caso controllate in cantiere, i materiali non
rispondenti verranno rifiutati.



3 QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI PER OPERE DI
RESTAURO

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti,
realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle
opere, proverranno da quelle localita che I|'Appaltatore riterra di sua convenienza,
purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori, rispondano alle
caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo Capitolato puo risultare da un
attestato di conformita rilasciato dal produttore e comprovato da idonea
documentazione e/o certificazione.

3.1 Definizione di prodotti vari

« Acqua - l'acqua per lI'impasto con leganti idraulici dovra essere limpida (norma UNI
EN 27027), priva di grassi o sostanze organiche e priva di sali (particolarmente
solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il
conglomerato risultante;

+ Pozzolane - le pozzolane saranno ricavate da strati mondi di cappellaccio ed esenti
da sostanze eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno
rispondere a tutti requisiti prescritti dal R.D. n.2230 del 16/11/39.

+ Gesso - il gesso dovra essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine
macinazione in modo da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a cmq.,
scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. il
gesso dovra essere conservato in locali coperti, ben riparati dall’'umidita e da
agenti degradanti. per |I'accettazione valgono i criteri generali dell’articolo “Materiali
in Genere” e la norma UNI 5371.

e Sabbie - Le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terra, materie
organiche o altre materie nocive, essere di tipo siliceo o in subordine quarzoso,
granitico o calcareo, mentre andranno escluse quelle provenienti da rocce friabili o
gassose; non dovranno contenere alcuna traccia di cloruri, solfati, materie
argillose, terrose, limacciose e polverose, avere grana omogenea. Sottoposta alla
prova di decantazione in acqua, la perdita di peso della sabbia non dovra essere
superiore al 2%. L'Appaltatore dovra mettere a disposizione della D.L. i vagli di
controllo (stacci) di cui alla norma UNI 2332-1. E’ assolutamente vietato l'uso di
sabbia marina.

e Aggregati - gli aggregati per i conglomerati, naturali e di frantumazione, devono
essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche,
limose e argillose, di getto o presenti in proporzioni non nocive all'indurimento del
conglomerato.

» Calce aerea (grassello di calce o crema di calce) spenta in fossa e stagionata;

» Calce idraulica naturale garantita esente da sali solubili, in sacchi chiusi sigillati,
ben immagazzinati;

e Polvere di marmo proveniente da scaglie o detriti di marmo bianco, lucente, di
granulometria simile a quella dei marmorini originali;

+ Polvere di pietre locali ;

e Sabbia, sabbione, ghiaino, proveniente da fiumi, lavato, privo di fango, materiali
organici e sali solubili;

« Granulati, polvere di pietra locali, lavati, esenti da materie impure o sali solubili;

e Scaglie di laterizio, lavati esenti da materie impure o sali solubili;

« Teli di protezione polietilene degli spessori adeguati e opportuna elasticita;

« Terre naturali - quelle richieste per la formazione degli impasti esenti di impurita

« Ammonio carbonato - come da scheda tecnica da approvarsi dalla D.L.;
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« Perni metallici - di materiali inossidabili, filettati e non, dei diametri decisi dalla
D.L.;

« Barra di vetroresina — con diametri adeguati decisi dalla D.L.;

+ Rete metallica o plastica - del tipo da approvarsi dalla D.L.;

e Solvente - secondo le caratteristiche della scheda tecnica da approvarsi dalla D.L.;

+ Consolidante protettivo a base dell’estere dell’acido silicico e polisilossano da darsi
a pennello nel rapporto di diluizione e secondo le modalita indicate nella scheda
tecnica

« Adesivo - secondo le caratteristiche della scheda tecnica da approvarsi dalla D.L.;

+ Biocida- secondo le analisi che saranno compiute nel corso dei lavori e le
prescrizioni che saranno impartite dalla D.L.:

e Protezione degli elementi metallici - soluzione di polimetilmetacrilato in solvente,
come acetone o diluente nitro, due mani al 5/6 %

« Adesivo - resina epossidica bicomponente, per incollaggi di scaglie con piccolo
peso. Eliminazione immediata degli eccessi di prodotto, con cotone idrofilo
imbevuto di acetone e/o alcool etilico denaturato. Sigillatura delle vie pervie
all’acqua e/o alla luce con malta per stuccature.

e Velatura per cortina laterizia - tinta acquosa : acqua + terre naturali superventilate
+ 5% di emulsione acquosa al 20 %, di polmetilmetacrilato o in alternativa , 5%
di colla di pelli, o colla di guanti rigonfiata in acqua

e Coloritura per equilibratura cromatica - tinta acquosa: acqua di calce, o
all'occorrenza latte di calce + terre naturali superventilate, o polvere di pietra
naturale + 2% di emulsione acquosa al 20 %, di polmetilmetacrilato, o in
alternativa , 2 % di colla di pelli, o colla di guanti rigonfiata in acqua;

« Inibitore di corrosione - convertitore di ruggine da darsi con le tecniche e le
guantita che disporra la D.L.;

« Consolidante preliminare per malte disgregate - silicato di etile, a pennello
secondo le modalita indicate dalle schede tecniche) ; in alternativa si usera una
soluzione acquosa di polimetilmetacrilato in emulsione acquosa, al 10%, a
pennello per lenta percolazione, con la rimozione immediata a tampone con
acetone del prodotto in eccesso ; oppure soluzione di polimetilmetacrilato in
solvente acetone, a pennello, in una o pit mani dall’l al 3%, fino al ristabilimento
di buone qualita di coesione.

« Malta consolidante per fessurazioni e linee di discontinuita fra gli strati

« Malta premiscelata in acqua, iniettata a siringa secondo le modalita indicate nella
scheda tecnica.

e Soluzione pulente per impacchi di pulitura con soluzione al 24 % di ammonio
carbonato in acqua, supportante carta giapponese, o sepiolite, o polpa di cellulosa
con o0 senza aggiunta di sepiolite, secondo indicazione delle schede tecniche da
approvarsi dalla D.L..

3.2 Malte. Qualita e composizione
Calci idrauliche classificazioni

Le calci idrauliche oltre che ai requisiti di accettazione di cui al RD 16 novembre 1939,
n. 2231 e alle prescrizioni contenute nella legge 26 maggio 1965, n. 595
“Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici” ed ai requisiti di accettazione
contenuti nel DM 31 agosto 1972 “Norme sui requisiti di accettazione e modalita di
prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche” dovranno rispondere alla
norma UNI 459 che le classifica in base alla loro resistenza alla compressione dopo 28
giorni (UNI EN 459-2:2001), si distinguono in:
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1) calce idraulica naturale (NHL) ovverosia il prodotto ottenuto dalla cottura a bassa
temperature (inferiore ai 1000 C°) di marne naturali o calcari piu o meno argillosi o
silicei con successiva riduzione in polvere mediante spegnimento (con quantita
stechiometrica di acqua) con o senza macinazione. Tutte le NHL dovranno avere la
proprieta di far presa ed indurire anche a contato con l'acqua e dovranno essere
esenti o quantomeno presentare un bassissimo livello di sali solubili.

Questo tipo di calci naturali potra a sua volta essere diviso in:

- calce idraulica naturale bianca, rappresenta la forma piu pura: dovra essere
ricavata dalla cottura di pietre calcaree silicee con una minima quantita di impurezze,
presentare una quantita bassissima di sali solubili. Risultera particolarmente indicata
per confezionare malte, indirizzate a procedure di restauro che richiedono un basso
modulo di elasticita ed un’elevata traspirabilita. In impasto fluido potra essere
utilizzata per iniezioni consolidanti a bassa pressione;

- calce idraulica naturale “moretta” o “albazzana” a differenza del tipo “bianco” si
ricavera dalla cottura di rocce marnose; risultera indicata per la confezione di malte
per il restauro che richiedono una maggiore resistenza a compressione; il colore
naturale di questa calce potra variare dal nocciolo, al beige, all’avorio fino a
raggiungere il rosato.

2) calce idraulica naturale con materiali aggiunti (NHL-Z) in polvere ovverosia, calci
idrauliche naturali con materiale aggiunto cioe, quelle calci che contengono
un‘aggiunta fino ad un massimo del 20% in massa di materiali idraulicizzanti a
carattere pozzolanico (pozzolana, coccio pesto, trass) contrassegnate dalla lettera “Z"”
nella loro sigla;

3) calci idrauliche (HL)4 ovverosia calci costituite prevalentemente da idrossido di
calcio, silicati di calcio e alluminati di calcio prodotti mediante miscelazione di materiali
appropriati. Questo tipo di calce dovra possedere la caratteristica di far presa ed
indurire anche in presenza di acqua;

Tabella 2.2 Caratteristiche meccaniche delle calci idrauliche naturali da utilizzare nel
restauro

Tipo NHL 2 NHL 3,5 NHL 5

Caratteristiche

Calce delicata idonea per
lavori su materiali teneri o
fortemente decoesi, per
legante di tinteggiature allg
calce, per stucchi, e strati g
finitura per modanature ed
intonaci

Calce idonea per interventi
su pietre e laterizi, anche
parzialmente degradati,
intervento di iniezione e
lisigillature consolidanti, per
rappezzi di intonaci, e
stillatura di giunti

Calce idonea per la
ricostruzione di pietre e
modanature, massetti,
pavimentazioni, rinzaffi e
arricci esposti a contatto cq
acqua o per betoncino con
collaborazione statica

PROVE Rapporto impasto Rapporto impasto Rapporto impasto
Resistenza a comp. 1.2 1.2,5 1:3 1.2 1:2,% 1:3 1:.211:2,5 1.3

7 gg. N/mm 0,62 0,53 0,47 0,75 0,57 0,53 1,96 1 0,88
7 gg. N/mm REQUISITI UNI EN 459-1 | REQUISITI UNI EN 459-1 | REQUISITI UNI EN 459-1
28 gg. N/mm 1,48 [1,36 | 1,25 1,88 | 1,47 | 1,34 220 2,000 1,50
7 gg. N/mm REQUISITI UNI EN 459-1 | REQUISITI UNI EN 459-1 | REQUISITI UNI EN 459-1

>2a<7 >3,5a<10 >5a<15 (a)

6 mesi N/mm 3,848 3,00 2,88 7,50 5,34 3,94 7,30 5,90 5,31
12 mesi. N/mrh 4 2,90 2,90 7,50 5,90 3,90 9,28 8,44 6,50

La sabbia avra una granulometria di 0,075-3 mm

(a) La NHL 5, con massa volumica in mucchio mingir,90 kg/dn pud avere una resistenza a compressione do

gg fino a 20 MPa

Tabella 2.3Caratteristiche fisiche delle calci idrauliche matu
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NHL 2 NHL 3,5 NHL 5
PROVE REQUISITI MEDIA |REQUISITI MEDIA |REQUISITI MEDIA
UNI EN 459-1 UNI EN 459-1 UNI EN 459-1
Densita 0,4a0,8 0,45-056 0,5a0,9 0,6-0,66 ad@® 0,65-0,75
Finezza a 90 um <15% 2a5% |[<15% 6,6 <15% 3,12
Finezza a 200 um <2 <05% |<5% 0,48 <5 0,08
Espansione <2mm <lmm |<2mm 0,05 <2mm 0,61 mm
Idraulicita 15 25 43
Indice di bianchezza 76 72 67
Penetrazione >10e <20 mm  --- >10e <50 mpm 21 >280emm 22,6
Tempo di inizio presa >1 e<15h >]1 e<15h 2,5 >1e<15h 3,59
Calce libera >15% 50-60% |>9% 20-25% |>3% 15-20%

Le calci idrauliche sia naturali che artificiali potranno essere classificate anche in
rapporto al grado d’idraulicita, inteso come rapporto tra la percentuale di argilla e di
calce: al variare di questo rapporto varieranno anche le caratteristiche (valori
contenuti nel DM 31 agosto 1972 “Norme sui requisiti di accettazione e modalita di
prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche”).

Tabella 2.4 Classificazione calci idrauliche mediante il rapporto di idraulicita (DM 31-
08-1972)

Calci Indice di Argilla [%] Calcare [%)] Presa in acqua
idraulicita [giorni]
Debolmente idraulica 0,10-0,15 5,31-8,20 94,6-91,8 15-30
Mediamente idraulica 0,16-0,31 8,21-14,80 91,7-85,2 10-15
Propriamente idraulica 0,31-0,41 14,81-19,10 89,b8 5-9
Eminentemente idraulica 0,42-0,50 19,11-21,80 g8,2- 2-4

Calci idrauliche previste in progetto

L'impiego di malte premiscelate e premiscelate pronte & consentito, purche ogni
fornitura sia accompagnata da una dichiarazione del fornitore attestante il gruppo
della malta, il tipo e la quantita dei leganti e degli eventuali additivi. Ove il tipo di
malta non rientri tra quelli appresso indicati il fornitore dovra certificare con prove
ufficiali anche le caratteristiche di resistenza della malta stessa.

Le modalita per la determinazione della resistenza a compressione delle malte non
devono essere difformi a quanto riportato nel D.M. 14 gennaio 2008 e alla Circolare 2
febbraio 2009, n. 617.

I tipi di malta e le loro classi sono definiti in rapporto alla composizione in volume;
malte di diverse proporzioni nella composizione confezionate anche con additivi,
preventivamente sperimentate, possono essere ritenute equivalenti a quelle indicate
qualora la loro resistenza media a compressione risulti non inferiore ai valori di cui al
D.M. 14 gennaio 2008.

La malta per muratura portante deve garantire prestazioni adeguate al suo impiego in
termini di durabilita e di prestazioni meccaniche e deve essere conforme alla norma
armonizzata UNI EN 998- 2 e, secondo quanto specificato alla lettera A del punto 11.1
del D.M. 14 gennaio 2008, recare la Marcatura CE, secondo il sistema di attestazione
della conformita indicato nella Tabella 11.10.II del medesimo D.M.

Particolare cura dovra essere applicata nell'utilizzo delle malte di integrazione,
stuccatura ecc... durante le lavorazioni di restauro e stilatura dei giunti del paramento
murario. L'impresa dovra presentare preventivamente le schede dei materiali ed
effettuare le prove necessarie con campionature da sottoporre al parere della D.L..
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Rimane vietato I'impiego di malte non classificate NHL secondo la normativa
UNI EN 459.
Per gli interventi di Cuci — Scuci e ricostruzioni murarie si utilizzeranno malte NHL 5
non saranno ammessi valori differenti o materiali che non presentino certificazione
europee. Le caratteristiche prestazionali dovranno rispettare i parametri riportati nell’
UNI EN 1015. Tutti gli interventi verranno realizzati con giunto arretrato per
permettere la successiva stilatura finale con malta debitamente dosata per riproporre
granulometria e colore analogo a quelli esistenti e posti in opera.
Per gli intonaci di integrazione i materiali da impiegare dovranno avere la
certificazione NHL, sia per i rinzaffi che per le finiture, e sara indifferente le
caratteristiche meccaniche, mentre verra valutata attentamente la compatibilita con i
materiali posti in opera. Gli intonaci dovranno essere dati in opera secondo le
indicazioni contenute schede tecniche fornite prima delle lavorazioni ed approvate
dalla DL. Il tutto € comprensivo dello strato di finitura il pit possibile analogo a quello
esistente.
Per la realizzazioni delle zoccolatura poste a Castelvecchio si utilizzeranno intonaci
macroporosi deumidificanti sequendo il presente ciclo:

e Trattamento antisalino

e Stesura di intonaco macroporoso in unico strato con caratteristiche NHL.
I ripristini dei marmorini degradati dovranno essere fatti con malta a base di grassello
di calce stagionata con aggiunta di aggregati selezionatissimi quali polvere di marmo
ed eventuali terre coloranti naturali da applicarsi in una ripresa con la tecnica
“bagnato su bagnato”. La stesura dovra avvenire a livello con l'esistente e con
frattazzo di inox avendo cura di distribuirlo uniformemente. Il supporto dovra essere
inumidito prima della posa e rimosse ogni materiale pulverulento. Dopo |'asciugatura
delle riprese di finitura si provvedera all'opportuna velatura per uniformare la
superficie a quanto gia posto in opera.

Si ribadisce che le calci idrauliche naturali dovranno inoltre avere
certificazione europea e quindi essere conformi alle normative ENV 459/2
classificazione secondo NHL.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
UNI 10924 Beni culturali - Malte per elementi costruttivi e decorativi -
Classificazione e terminologia.

MODALITA DI PROVA, CONTROLLO E COLLAUDO

L'appaltatore & obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire od a far
eseguire presso il laboratorio di cantiere, presso gli stabilimenti di produzione o presso
gli Istituti autorizzati, tutte le prove scritte dal presente capitolato speciale d’appalto o
dalla direzione dei lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti
realizzati in opera e sulle forniture in generale. Il prelievo dei campioni, da eseguire
secondo le norme regolamentari e conformemente a quanto prescritto dalle norme
UNI vigenti, anche nel caso che le modalita di prova, controllo e collaudo non siano
specificamente richiamate nel presente capitolato, verra effettuato in contraddittorio
con l'impresa sulla base della redazione del verbale di prelievo.

3.3 Laterizi

I laterizi da impiegare per i lavori di qualsiasi genere, dovranno corrispondere a
quanto previsto dal D.M. 14/01/2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per
le costruzioni) e alle norme UNI vigenti.
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I mattoni pieni da usarsi per la sarcitura delle lesioni, nel caso di cortina laterizia
erosa o nella ricostruzione dei cornicioni sia all'interno dovranno essere di recupero
puliti dai residui dannosi o nuovi di prima scelta eseguiti a mano e comunque avere
dimensioni, sembianze sagomature, granulometria uguale agli esistenti. E’ prescritto
un comportamento non gelivo, una resistenza cioé ad almeno venti cicli alternati di
gelo e disgelo esequiti fra i +50°C e i —20°C. Saranno da escludersi la presenza di
noduli bianchi di carbonato di calcio come pure i noduli rossi di ferro.

Per gli interventi i ricostruzione del paramento murario nelle parti a vista dovranno
essere utilizzati esclusivamente mattoni di recupero con dimensioni e cromia simili a
quelli utilizzati per il precedente intervento di restauro.

3.4 Materiali per opere in c.a.

Qualita e provenienza dei materiali

I materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto dovranno corrispondere,
come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in
materia; in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualita
esistenti in commercio in rapporto alla funzione a cui sono destinati.

Per la provvista di materiali in genere, si richiamano espressamente le prescrizioni
degli art. 15 e 16 del Capitolato Generale d'Appalto n. 145/2000.

In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei
ed accettati dalla Direzione dei Lavori.

I materiali proveranno da localita o fabbriche che I'Impresa riterra di sua convenienza,
purché corrispondano ai requisiti di cui sopra.

Quando la Direzione dei Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta
all'impiego, I'Impresa dovra sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche
volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a
cura e spese della stessa Impresa.

Malgrado |'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori, l'impresa
resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto puo
dipendere dai materiali stessi.

I materiali da impiegare nei lavori, se non diversamente indicato nei capitoli specifici
delle presenti Norme tecniche, dovranno corrispondere ai requisiti qui di seguito
fissati.

Acqua

Dovra essere dolce, limpida, esente da tracce di cloruri o solfati, non inquinata da
materie organiche o comunque dannose all'uso cui le acque medesime sono destinate
e rispondere ai requisiti stabiliti dalle norme tecniche emanate con D.M. 14 gennaio
2008 in applicazione dell'Art. 21 della Legge 1086 del 5 novembre 1971.

Leganti idraulici
Dovranno corrispondere, come richiamato dal D.M. 14 gennaio 2008.
I leganti idraulici si distinguono in:
1) Cementi (di cui all'art. 1 lettera A) - B) - C) della legge 595/1965). Dovranno
rispondere alle caratteristiche tecniche dettate da:

- D.M. 3.6.1968 che approva le “Nuove norme sui requisiti di accettazione e
modalita di prova dei cementi” (G.U. n. 180 del 17.7.1968).

- D.M. 20.11.1984 “Modificazione al D.M. 3.6.1968 recante norme sui requisiti di
accettazione e modalita di prova dei cementi” (G.U. n. 353 del 27.12.1984).

- Avviso di rettifica al D.M. 20.11.1984 (G.U. n. 26 del 31.1.1985).

- D.I. 9.3.1988 n. 126 “"Regolamento del servizio di controllo e certificazione di
qgualita dei cementi”.
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2) Agglomerati cementizi e calci idrauliche (di cui all'art. 1 lettera D) e E)della Legge
595/1965). Dovranno rispondere alle caratteristiche tecniche dettate da:

- D.M. 31.8.1972 che approva le "Norme sui requisiti di accettazione e modalita di
prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche” (G.U. n. 287 del 6.11.1972).

Calci aeree - Pozzolane

Dovranno corrispondere alle “Norme per |'accettazione delle calci aeree”, R.D. 16
novembre 1939, n. 2231 ed alle “"Norme per l|'accettazione delle pozzolane e dei
materiali a comportamento pozzolanico”, R.D. 16 novembre 1939, n. 2230.

Ghiaie - Ghiaietti - Pietrischi - Pietrischetti - Sabbie per strutture in
muratura ed in conglomerati cementizi

Dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti dal D.M. 14 gennaio 2008 norme tecniche
alle quali devono uniformarsi le costruzioni in conglomerato cementizio, normale e
precompresso, ed a struttura metallica.

Le dimensioni dovranno essere sempre le maggiori tra quelle previste come
compatibili per la struttura a cui il calcestruzzo & destinato; di norma perd non si
dovra superare la larghezza di cm 5 (per larghezza s'intende la dimensione dell'inerte
misurato in una setacciatrice) se si tratta di lavori correnti di fondazione; di cm 4 se si
tratta di getti per volti, per lavori di elevazione, muri di sostegno, piedritti,
rivestimenti di scarpate o simili; di cm 3 se si tratta di cementi armati; e di cm 2 se si
tratta di cappe o di getti di limitato spessore (parapetti, cunette, copertine, ecc.).

Per le caratteristiche di forma valgono le prescrizioni riportate nello specifico articolo
riguardante i conglomerati cementizi.

Pietrischi - Pietrischetti - Graniglie - Sabbie - Additivi da impiegare per
pavimentazioni

Dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti *“Norme per |'accettazione
dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per
costruzioni stradali” del C.N.R. (Fascicolo n. 4-Ed. 1953) ed essere rispondenti alle
specificazioni riportate nelle rispettive norme di esecuzione dei lavori.

Ghiaie - Ghiaietti per pavimentazioni

Dovranno corrispondere, come pezzatura e caratteristiche, ai requisiti stabiliti nella
“Tabella U.N.I. 2710 - Ed. giugno 1945” ed eventuali e successive modifiche.
Dovranno essere costituiti da elementi sani e tenaci, privi di elementi alterati, essere
puliti e particolarmente esenti da materie eterogenee non presentare perdite di peso,
per decantazione in acqua, superiori al 2%.

Manufatti di cemento

I manufatti di cemento di qualsiasi tipo dovranno essere fabbricati a regola d'arte, con
dimensioni uniformi, dosature e spessore corrispondenti alle prescrizioni e ai tipi;
saranno ben stagionati, di perfetto impasto e lavorazione, sonori alla percussione
senza screpolature e muniti delle eventuali opportune sagomature alle due estremita
per consentire una sicura connessione.

Prove dei materiali

Certificato di qualita

L'Appaltatore, per poter essere autorizzato ad impiegare i vari tipi di materiali (misti
lapidei, conglomerati bituminosi, conglomerati cementizi, barriere di sicurezza, terre,
cementi, calci idrauliche, acciai, ecc...) prescritti dalle presenti Norme Tecniche, dovra
esibire, prima dell'impiego, al Direttore dei Lavori, per ogni categoria di lavoro, i
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relativi “Certificati di qualita” rilasciati da un Laboratorio.

Tali certificati dovranno contenere tutti i dati relativi alla provenienza e alla
individuazione dei singoli materiali o loro composizione, agli impianti o luoghi di
produzione, nonché i dati risultanti dalle prove di laboratorio atte ad accertare i valori
caratteristici richiesti per le varie categorie di lavoro o di fornitura in un rapporto a
dosaggi e composizioni proposte.

I certificati che dovranno essere esibiti tanto se i materiali sono prodotti direttamente,
quanto se prelevati da impianti, da cave, da stabilimenti anche se gestiti da terzi,
avranno una validita biennale. I certificati dovranno comunque essere rinnovati ogni
qualvolta risultino incompleti o si verifichi una variazione delle caratteristiche dei
materiali, delle miscele o degli impianti di produzione.

Accertamenti preventivi
Prima dell'inizio dei lavori comportanti I'impiego di materiali in quantita superiori a:

« 500 m3 per i conglomerati cementizi,

+ 50t pericementie le calci,

« 5.000 m per le barriere,
il Direttore dei Lavori, presa visione dei certificati di qualita presentati dall'Impresa,
disporra, se necessario (e a suo insindacabile giudizio) ulteriori prove di controllo di
laboratorio a spese dell'Appaltatore.
Se i risultati ditali accertamenti fossero difformi rispetto a quelli dei certificati, si dara
luogo alle necessarie variazioni qualitative e quantitative dei singoli componenti, ed
all'emissione di un nuovo certificato di qualita.
Per tutti i ritardi nell'inizio dei lavori derivanti dalle difformita sopra accennate e che
comportino una protrazione del tempo utile contrattuale sara applicata la penale
prevista nell'Art. “Tempo utile per dare compiuti i lavori - penalita in caso di ritardo”
delle Norme Generali.

Prove di controllo in fase esecutiva

L'impresa sara obbligata a prestarsi in ogni tempo e di norma periodicamente per le
forniture di materiali di impiego continuo, alle prove ed esami dei materiali impiegati e
da impiegare, sottostando a tutte le spese di prelevamento e di invio dei campioni ai
Laboratori ufficiali indicati dalla Stazione appaltante.

I campioni verranno prelevati in contraddittorio.

Degli stessi potra essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio
Compartimentale previa apposizione di sigilli e firme del Direttore dei Lavori e
dell'Impresa e nei modi piu adatti a garantirne I'autenticita e la conservazione.

I risultati ottenuti in tali Laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti; ad
essi si fara esclusivo riferimento a tutti gli effetti delle presenti Norme Tecniche.

Conglomerati cementizi semplici e armati

Normativa di riferimento

Le presenti prescrizioni si intendono integrative delle Norme Tecniche emanate in
applicazione all’art. 21 della legge n°® 1086 del 05/11/1971 e delle norme di legge
vigenti in merito a leganti, inerti, acqua di impasto ed additivi nonché delle relative
Norme UNI.

In particolare le verifiche e le elaborazioni di cui sopra saranno condotte osservando
tutte le vigenti disposizioni di Legge e le Norme emanate in materia.

L'Impresa sara tenuta all'osservanza:
e della Legge 5 novembre 1971, n. 1086 “ Norme per la disciplina delle opere di
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura
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metallica” (G.U. n. 321 del 21.12.1971);

» della Legge 2 febbraio 1974, n. 64 “Provvedimenti per le costruzioni con particolari
prescrizioni per le zone sismiche” (G.U. n. 76 del 21.03.1974);

 del D.M. 19.06.1984, n. 24771 “Norme Tecniche relative alle costruzioni sismiche
(G.U. n. 208 del 30.07.1984);

e« del D.M. 29.01.1985 “Norme Tecniche - di rettifica - relative alle costruzioni
sismiche” (G.U. n. 26 del 31.01.1985);

e del Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 24.01.1986 “Norme Tecniche relative alle
costruzioni sismiche” (G.U. n. 108 del 12.05.1986) e relative istruzioni emanate
con Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 27690 del 19.07.1986);

e del D.M. 4 maggio 1990 "“Aggiornamento delle Norme Tecniche per Ia
progettazione, la esecuzione ed il collaudo dei ponti stradali” (G.U. n. 24 del
29.01.1991) e sue istruzioni emanate con circolare del Ministero dei Lavori Pubblici
n. 34233 del 25.02.1991.

e del D.M. 14 febbraio 1992 “Norme Tecniche per |'esecuzione delle opere in
cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche (S.0. alla
G.U. n. 65 del 18.03.1992);

e del D.M. 9 gennaio 1996 * Norme Tecniche per |I'esecuzione delle opere in cemento
armato normale e precompresso e per le strutture metalliche” (S.0. alla G.U. n. 19
del 05.02.1996);

e del D.M. 16 gennaio 1996 “ Norme Tecniche relative ai criteri generali per la
verifica delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi” (S.0. alla G.U. n. 29 del
05.02.1996) e relative integrazioni, proroghe e istruzioni emanate con circolare
del Ministero LL.PP. n° 65 del 10.04.1997 (S.0. alla G.U. n. 97 del 28.04.1997);

e della circolare del Ministero LL.PP. n® 156 del 04.07.1996 concernente “ Istruzioni
per I'applicazione delle Norme Tecniche relative ai criteri generali e la verifica di
sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi” (S.0. alla G.U. n. 217 del
16.09.1996);

» della circolare del Ministero LL.PP. n® 252 del 15.10.1996 concernente “ Istruzioni
per l'applicazione delle Norme Tecniche per il calcolo, I'esecuzione ed il collaudo
delle strutture in cemento armato normale e precompresso e per le strutture
metalliche” (S.0. alla G.U. n. 227 del 26.11.1996);

» dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri n.3431 ed allegati

e degli Eurocodici 2,3,5

e delle Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M. 14-01-08

« della UNI EN 206-1 "“Calcestruzzo, specificazione, prestazione, produzione e
conformita”

e della UNI 11104 “Istruzioni complementari per I'applicazione della EN 206-1"

e della UNI EN 197-1: 2006 “Cemento - Parte 1: Composizione, specificazioni e
criteri di conformita per cementi comuni”

n

Gli elaborati di progetto, dovranno indicare i tipi e le classi di calcestruzzo ed i tipi di
acciaio da impiegare.

L'Impresa sara tenuta inoltre a presentare all’esame della Direzione Lavori i progetti
delle opere provvisionali (centine, armature di sostegno e attrezzature di costruzione).
In particolare, prima dell’inizio dei getti di ciascuna opera d’arte, I'Impresa sara tenuta
a presentare in tempo utile all’'esame della Direzione dei Lavori, i risultati dello studio
preliminare di qualificazione eseguito per ogni tipo di conglomerato cementizio la cui
classe figura nei calcoli statici delle opere comprese nell’appalto al fine di comprovare
che il conglomerato proposto avra resistenza non inferiore a quella richiesta dal
progetto.

La Direzione dei Lavori autorizzera l'inizio dei getti dei conglomerati cementizi solo
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dopo aver avuto dall'Impresa i certificati dello studio preliminare di cui al punto
precedente rilasciati da Laboratori Ufficiali ed aver effettuato gli opportuni riscontri, ivi
comprese ulteriori prove di laboratorio.

L'esame e la verifica, da parte della Direzione dei Lavori, dei progetti delle opere e dei
certificati degli studi preliminari di qualificazione, non esonerano in alcun modo
I'Impresa dalle responsabilita derivanti per legge e per pattuizione di contratto.

Quindi resta stabilito che, malgrado i controlli eseguiti dalla Direzione dei Lavori,
I'Impresa rimane l'unica e diretta responsabile delle opere a termine di legge, pertanto
sara tenuta a rispondere degli inconvenienti di qualunque natura, importanza e
conseguenza che avessero a verificarsi.

Classificazione dei conglomerati cementizi
Nella Tabella I, vengono riportati i tipi di conglomerato cementizio ed i loro campi di
impiego, in via generale, salvo diverse indicazioni del Progettista.

Tabella I Classificazione dei diversi tipi di conglomerato

(UNI 11104- _
prosp.1) (UNI 11104-prosp. 4)
Contenuto|Contenuto
Classe - A s
; minimo diminimo diDmax
resistenza 1o .
. Rapportojcemento |aria (%) Classe di
. |Classi esp. .
Tipo Ambientale (a/c) (solo per consistenza
max classi P al getto
3
C (X/Y) kg/m XF2, >(F3mm
e XF4)
m o (X2 C28/35 [0.50  [320 ; 32 |s4

Le prescrizioni relative alla classe di resistenza sono da ritenersi come minime.

Caratteristiche dei materiali costituenti i conglomerati cementizi
Cemento

Generalita

Tutti i manufatti in c.a. e c.a.p. potranno essere eseguiti impiegando unicamente
cementi provvisti di attestato di conformita CE che soddisfino i requisiti di accettazione
previsti dalla norma UNI EN 197-1.

Qualora vi sia l'esigenza di eseguire getti massivi, al fine di limitare l'innalzamento
della temperatura all'interno del getto in conseguenza della reazione di idratazione del
cemento, sara opportuno utilizzare cementi a basso calore LH contemplati dalla
norma UNI EN 197-1.
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Se € prevista una classe di esposizione XA, secondo le indicazioni della norma UNI EN
206 e UNI 11104, conseguente ad un'aggressione di tipo solfatico o di dilavamento
della calce , sara necessario utilizzare cementi resistenti ai solfati o alle acque
dilavanti in accordo con la UNI 9156 o la UNI 9606.

Per getti di calcestruzzo in sbarramenti di ritenuta di grandi dimensioni si dovranno
utilizzare cementi di cui all'art. 1 lett C della legge 595 del 26 maggio 1965 o, al
momento del recepimento nell'ordinamento italiano, cementi a bassissimo calore di
idratazione VHL conformi alla norma UNI EN 14216.

L'Impresa deve avere cura di approvvigionare il cemento presso cementerie che
operino con sistemi di qualita certificati.

All'inizio dei lavori essa dovra presentare alla DL un impegno, assunto dalle
cementerie prescelte, a fornire cemento per il quantitativo previsto e i cui requisiti
soddisfino i requisiti chimici e fisici richiesti dalle norme di accettazione.

Tale dichiarazione sara essenziale affinché la DL possa dare il benestare per
I'approvvigionamento del cemento presso le cementerie prescelte.

Nel caso in cui esso venga approvvigionato allo stato sfuso, il relativo trasporto dovra
effettuarsi a mezzo di contenitori che lo proteggano dall'umidita ed il pompaggio del
cemento nei silos deve essere effettuato in modo da evitare la miscelazione fra tipi
diversi.

I sili dovranno garantire la perfetta tenuta nei confronti dell’'umidita atmosferica,
ciascun silo dovra contenere un cemento di un unico tipo, unica classe ed unico
produttore chiaramente identificato da appositi contrassegni.

Se approvvigionato in sacchi, dovra essere sistemato su pedane poste su un
pavimento asciutto e in ambiente chiuso.

Controlli sul cemento: documentazione

In cantiere o presso l'impianto di preconfezionamento del calcestruzzo € ammessa
esclusivamente la fornitura di cementi di cui al punto precedente.

Tutte le forniture di cemento devono essere accompagnate dall'attestati di conformita
CE (se previsto). E' possibile in alternativa una dichiarazione periodica del produttore
del cemento, contenente l'elenco dei DDT relativi ai lotti consegnati al produttore di
calcestruzzo e l'attestato di conformita CE, da inoltrare da parte dell'impresa
esecutrice al Direttore dei Lavori.

Le forniture effettuate da un intermediario, ad esempio un importatore, dovranno
essere accompagnate dall'Attestato di Conformita CE rilasciato dal produttore di
cemento e completato con i riferimenti ai DDT dei lotti consegnati dallo stesso
intermediario.

Il Direttore dei Lavori € tenuto a verificare periodicamente quanto sopra indicato, in
particolare la corrispondenza del cemento consegnato, come rilevabile dalla
documentazione anzidetta,con quello previsto nel Capitolato Speciale di Appalto e
nella documentazione o elaborati tecnici specifici.

Il Direttore dei lavori potra richiedere, inoltre, per i cementi marcati CE, una
caratterizzazione periodica del produttore di cemento riportante i valori medi delle
prove di autocontrollo sui requisiti della norma EN 197-1.

Nel caso di getti in calcestruzzo per sbarramenti di ritenuta, le disposizioni del
presente articolo si applicano assumendo, in luogo dell'Attestato di Conformita CE,
una attestazione di conformita all'art. 1 lett. C della legge 595 del 26 maggio 1965
rilasciata dal produttore di cemento.

Controlli sul cemento: accettazione

Il Direttore dei Lavori potra richiedere controlli di accettazione sul cemento in arrivo in

cantiere.

Il prelievo del cemento dovra avvenire al momento della consegna in conformita alla
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norma UNI EN 196-7.

L'impresa dovra assicurarsi, prima del campionamento, che il sacco da cui si effettua il
prelievo sia in perfetto stato di conservazione o, alternativamente, che I'autobotte sia
ancora munita di sigilli; & consigliabile avere presente al campionamento un
rappresentante del produttore di cemento.

Il controllo di accettazione di norma potra avvenire ogni 300 m3 di calcestruzzo
consegnato.

Il campione di cemento prelevato sara suddiviso in almeno tre parti di cui una verra
inviata ad un Laboratorio Ufficiale di cui all'art 59 del DPR n® 380/2001 scelto dalla
Direzione Lavori, un'altra € a disposizione dell'impresa e la terza rimarra custodita, in
un contenitore sigillato, per eventuali controprove.

Aggregati

Gli aggregati utilizzabili, ai fini del confezionamento del calcestruzzo, debbono

possedere marcatura CE secondo D.P.R. 246/93 e successivi decreti attuativi.

Gli aggregati debbono essere conformi ai requisiti della normativa UNI 8520-2 con i

relativi riferimenti alla destinazione d’uso del calcestruzzo.

La massa volumica media del granulo in condizioni s.s.a. deve essere pari 0 superiore

a 2300 kg/m>. A questa prescrizione si potra derogare solo in casi di comprovata

impossibilita di approvvigionamento locale, purché si continuino a rispettare le

prescrizioni in termini di resistenza caratteristica a compressione e di durabilita
specificati nel presente documento. Per opere caratterizzate da un elevato rapporto
superficie/volume, laddove assume un’‘importanza predominante la minimizzazione del

ritiro igrometrico del calcestruzzo occorrera preliminarmente verificare che l'impiego di

aggregati di minore massa volumica non determinino un incremento del ritiro rispetto

ad un analogo conglomerato confezionato con aggregati di massa volumica media

maggiore di 2300 Kg/m?>. Per i calcestruzzi con classe di resistenza caratteristica a

compressione maggiore di C50/60 dovranno essere utilizzati aggregati di massa

volumica maggiore di 2600 kg/m?>.

Gli aggregati dovranno rispettare i requisiti minimi imposti dalla norma UNI 8520

parte 2 relativamente al contenuto di sostanze nocive. In particolare:

il contenuto di solfati solubili in acido (espressi come SOs; da determinarsi con la

procedura prevista dalla UNI-EN 1744-1 punto 12) dovra risultare inferiore allo 0.2%

sulla massa dell’aggregato indipendentemente se |'aggregato € grosso oppure fine

(aggregati con classe di contenuto di solfati ASO,2);

« il contenuto totale di zolfo (da determinarsi con UNI-EN 1744-1 punto 11) dovra
risultare inferiore allo 0.1%;

e non dovranno contenere forme di silice amorfa alcali-reattiva o in alternativa
dovranno evidenziare espansioni su prismi di malta, valutate con la prova
accelerata e/o con la prova a lungo termine in accordo alla metodologia prevista
dalla UNI 8520-22, inferiori ai valori massimi riportati nel prospetto 6 della UNI
8520 parte 2.

Gli aggregati dovranno in ogni caso essere costituiti da elementi non gelivi privi di
parti friabili e polverulente o scistose, argilla e sostanze organiche.
Non dovranno contenere i minerali dannosi quali pirite, marcasite, pirrotina, gesso,
solfati solubili.
A cura dell'Impresa, sotto il controllo della DL, dovra essere accertata, mediante
esame mineralogico (UNI 8520 parte 4) presso un laboratorio ufficiale, 'assenza dei
minerali indesiderati e di forme di silice reattiva verso gli alcali del cemento (opale,
calcedonio, tridimite, cristobalite, quarzo cristallino in stato di alterazione o tensione,
selce, vetri vulcanici, ossidiane), per ciascuna delle cave di provenienza dei materiali.
Ove fosse presente silice reattiva si procedera all’esecuzione delle prove della Norma
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UNI 8520 parte 22, punto 3, con la successione e l'interpretazione ivi descritte. Copia
della relativa documentazione dovra essere custodita dalla DL e dall'Impresa. In
assenza di tali certificazioni il materiale non potra essere posto in opera, e dovra
essere allontanato e sostituito con materiale idoneo.
Nella Tabella 2, sono riepilogate le principali prove cui devono essere sottoposti gli

aggregati.

Tali esami, dovranno essere effettuati prima dell’autorizzazione all'impiego, per ogni
cambiamento di cava o materiali nel corpo di cava, ogni 8000 m3 di materiali
impiegati e comunque almeno una volta all’anno, nonché ogni volta la Direzione Lavori
lo riterra necessario, salvo per quanto riguarda il contenuto di solfati e di cloruri che
dovra essere effettuato giornalmente.
Per quanto riguarda il coefficiente di forma degli inerti e la granulometria si dovra
verificare che soddisfino alle indicazioni riportate nel predetto punto, ogni 1000 m3 di
materiale impiegato, nonché ogni volta che la DL lo riterra necessario.

Tabella 2
CARATTERISTICHE |(PROVE NORME |TOLLERANZA DI
ACCETTABILITA’
Gelivita degli | Gelivita CNR 80 Perdita di massa < 4% dopo
aggregati UNI 852020 cicli
(parte
20)
Resistenza Los Angeles CNR 34 Perdita di massa LA 30%
all’abrasione UNI 8520
(parte
19)
Compattezza degli| Degradabilita delle |[UNI 8520 |Perdita di massa dopo 5 cicli
aggregati soluzioni solfatiche (parte <10%
10)
Presenza di gesso e|Analisi chimica degli|UNI 8520|S0O; < 0,05%
solfati solubili inerti (parte
11)
Presenza di argille Equivalente in sabbia |UNI 8520|ES = 80
(parte VB < 0,6 cm?/gr di fini
15)
Presenza di pirite, | Analisi petrografica UNI 8520 |Assenti
marcasite e pirrotina (parte 4)
Presenza di sostanze|Determinazione UNI 8520 |Per aggregato fine:
organiche colorimetrica (parte colore della soluzione piu
14) chiaro dello standard di
riferimento
Presenza di forme di|Potenziale reattivita|UNI 8520
silice reattiva dell’aggregato: (parte
+ metodo chimico 22) « UNI 8520 (parte 22 punto
Potenziale attivita 4)
delle miscele
cemento aggregati:
+ metodo del prisma e UNI 8520 (parte 22 punto
di malta 5)
Presenza di cloruri|Analisi chimica UNI 8520|Cl < 0,05%
solubili (parte
12)
Coefficiente di forma|Determinazione dei|UNI 8520|Cf > 0,15 (Dpax = 32 mm)
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e di appiattimento coefficienti di forma e | (parte Cf>0,12 (Dmax = 64 mm)
di appiattimento 18)

Frequenza delle prove |La frequenza sara definita dal progettista e/o prescritta dalla
D.L. Comunque dovranno essere eseguite prove: prima
dell’autorizzazione all'impiego; per ogni cambiamento di cava
o materiali nel corpo di cava; ogni 8000 mc di aggregati
impiegati.

Saranno rifiutati pietrischetti, pietrischi e graniglie aventi un coefficiente di forma,
determinato secondo UNI 8520 parte 18, minore di 0,15 (per un diametro massimo
Dmax fino a 32 mm) e minore di 0,12 (per un diametro massimo Dmax fino a 64
mm).

La curva granulometrica dovra essere tale da ottenere il massimo peso specifico del
conglomerato cementizio a parita di dosaggio di cemento e di lavorabilita dell'impasto
e dovra consentire di ottenere i requisiti voluti sia nell'impasto fresco (consistenza,
omogeneita, lavorabilita, aria inglobata, etc.) che nell'impasto indurito (resistenza,
permeabilita, modulo elastico, ritiro, viscosita, durabilita, etc.).

Particolare attenzione dovra essere rivolta alla granulometria della sabbia al fine di
ridurre al minimo il fenomeno dell’essudazione (bleeding) nel conglomerato
cementizio.

Acqua di impasto

Per la produzione del calcestruzzo dovranno essere impiegate le acque potabili e
guelle di riciclo conformi alla UNI EN 1008:2003. L'acqua di impasto dovra soddisfare
ai requisiti stabiliti dalle norme tecniche emanate con DM 14/01/08 in applicazione
dell’Art. 21 della Legge 1086 del 5/11/1971.

L'acqua dovra essere aggiunta nella quantita prescritta in relazione al tipo di
conglomerato cementizio, tenendo conto dell’acqua contenuta negli inerti (Norma UNI
8520 parte 5) in modo da rispettare il previsto rapporto acqua/cemento.

Se l'acqua proviene da pozzo, le suddette analisi dovranno essere effettuate ogni 3.

Aggiunte

Per le aggiunte di tipo I si fara riferimento alla norma UNI EN 12620.

Per le aggiunte di tipo II si fara riferimento alla UNI 11104 punto 4.2 e alla UNI EN
206-1 punto 5.1.6 e punto 5.2.5.

La conformita delle aggiunte alle relative norme dovra essere dimostrata in fase di
verifica preliminare delle miscele (controllo di conformita) e, in seguito, ogni qualvolta
la D.L. ne faccia richiesta. Le ceneri provenienti dalla combustione del carbone, ai fini
dell’utilizzazione nel calcestruzzo come aggiunte di tipo II, devono essere conformi
alla UNI EN 450. Le ceneri non conformi alla UNI EN 450, ma conformi alla UNI EN
12620 possono essere utilizzate nel calcestruzzo come aggregato. Ai fini del calcolo
del rapporto a/c equivalente il coefficiente K per le ceneri conformi alla UNI-EN 450,
definito al punto 5.2.5.2 della UNI-EN 206-1 verra desunto in accordo al prospetto 3
della UNI 11104, qui di seguito riportato per comodita.
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Valori del coefficiente #per ceneri volanti conformi alla UNI EN 450

Tipo di camento Classi di reskstenza Valoridi &
CEMI 325N R n2
CEMI 425N, R 04

25N R

CEMII A 325N R n2
425N, R

CEMII A 325N R n2
425N, R

CEMIV A 325N R n2
425N, R

CEMV A 325N R n2
425N, R

I fumi di silice provenienti dalle industrie che producono il silicio metallico e le leghe

ferro-silicio, ai fini dell’utilizzazione nel calcestruzzo come aggiunte di tipo II, devono

essere conformi alla UNI EN 13263 parte 1 e 2.

Il fumo di silice puo essere utilizzato allo stato naturale (in polvere cosi come ottenuto

all’arco elettrico), come sospensione liquida (“slurry”) di particelle con contenuto

secco del 50% in massa oppure in sacchi di premiscelato contenenti fumo di silice e

additivo superfluidificante. Se impiegato in forma di slurry il quantitativo di acqua

apportato dalla sospensione contenente fumo di silice dovra essere tenuto in conto nel

calcolo del rapporto acqua/cemento equivalente (paragrafo 3.3).

In deroga a quanto riportato al punto 5.2.5.2.3 della norma UNI-EN 206 la quantita

massima di fumo di silice che pu0 essere considerata agli effetti del rapporto

acqua/cemento equivalente e del contenuto di cemento deve soddisfare il requisito:
fumo di silice £ 7% rispetto alla massa di cemento.

Ai fini del calcolo del rapporto a/c equivalente il coefficiente k verra desunto dal

prospetto seguente che deve intendersi generalmente riferito a fumi di silice utilizzati

nel confezionamento di calcestruzzi impiegando esclusivamente con cementi tipo I e

CEM II-A di classe 42,5 e 42,5R conformi alla UNI EN 197-1:

- per un rapporto acqua/cemento prescritto <0,45 k

- per un rapporto acqua/cemento prescritto >0,45 k

k = 1,0 (classi di esposizione XC e XF)

La quantita (cemento + k « quantita fumo di silice) non deve essere minore del

dosaggio minimo di cemento richiesto ai fini della durabilita in funzione della classe

(delle classi) di esposizione ambientale in cui la struttura ricade.

L'impiego di fumo di silice con cementi diversi da quelli sopramenzionati & subordinato

all’approvazione preliminare della D.L.

2,0
2,0

4

Additivi e disarmanti

Gli additivi per la produzione del calcestruzzo devono possedere la marcatura CE ed
essere conformi, in relazione alla particolare categoria di prodotto cui essi
appartengono, ai requisiti imposti dai rispettivi prospetti della norma UNI EN 934
(parti 2, 3, 4, 5). Per gli altri additivi che non rientrano nelle classificazioni della
norma si dovra verificarne l'idoneita all'impiego in funzione dell’applicazione e delle
proprieta richieste per il calcestruzzo. E’ onere del produttore di calcestruzzo verificare
preliminarmente i dosaggi ottimali di additivo per conseguire le prestazioni reologiche
e meccaniche richieste oltre che per valutare eventuali effetti indesiderati. Per la
produzione degli impasti, si consiglia I'impiego costante di additivi fluidificanti/riduttori
di acqua o superfluidificanti/riduttori di acqua ad alta efficacia per limitare il contenuto
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di acqua di impasto, migliorare la stabilita dimensionale del calcestruzzo e la durabilita
dei getti. Nel periodo estivo si consiglia di impiegare specifici additivi capaci di
mantenere una prolungata lavorabilita del calcestruzzo in funzione dei tempi di
trasporto e di getto.

Per le riprese di getto si potra far ricorso all’utilizzo di ritardanti di presa e degli
adesivi per riprese di getto.

Nel periodo invernale al fine di evitare i danni derivanti dalla azione del gelo, in
condizioni di maturazione al di sotto dei 5°C, si fara ricorso, oltre che agli additivi
superfluidificanti, all’utilizzo di additivi acceleranti di presa e di indurimento privi di
cloruri.

Per i getti sottoposti all’azione del gelo e del disgelo, si fara ricorso all'impiego di
additivi aeranti come prescritto dalle normative UNI EN 206 e UNI 11104.

Di seguito viene proposto uno schema riassuntivo per le varie classi di additivo in
funzione delle classi di esposizione.

Rck min | A/C max | WR/SF | AE | HE* | SRA | IC
X0 15 0,60
XC1 - XC2 30 0,60 X
XF1 40 0,50 X X X
XF2 30 0,50 X X | X X X
XF3 30 0,50 X X | X X
XF4 35 0,45 X X [ X X X
XA1-XC3-XD1 35 0,55 X X X
XS1-XC4-XA2- 40 0,50 X X X
XD2
XS2-XS3-XA3- 45 0,45 X X X
XD3

Tabella 2.2 - Schema riassuntivo additivi per classi di esposizione ambientale
DEFINIZIONI:

WR/SF: fluidificanti/superfluidificanti

AE: Aeranti

HE: Acceleranti (solo in condizioni climatiche invernali)

SRA: additivi riduttori di ritiro

IC: inibitori di corrosione.

Per quanto riguarda i disarmanti, & vietato usare lubrificanti di varia natura e olii
esausti come disarmanti. Dovranno essere impiegati prodotti specifici, conformi alla
norma UNI 8866, per i quali € stato verificato che non macchino o danneggino la
superficie del conglomerato cementizio indurito.

Qualifica preliminare dei conglomerati cementizi
L'Impresa e tenuta all'osservanza della Legge 5/11/1971 n. 1086 "Norme per la
disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed
a struttura metallica,, nonché delle Norme Tecniche emanate in applicazione dell'art.
21 della predetta legge (D.M. del 18/01/08 e successivi aggiornamenti).
Lo studio, per ogni classe di conglomerato cementizio che figura nei calcoli statici delle
opere, dovra essere fornito almeno 30 giorni prima dell’inizio dei getti.
Tale studio, da eseguire presso un Laboratorio Ufficiale, dovra comprovare la
conformita del conglomerato cementizio e dei singoli componenti.

In particolare, nella relazione di qualificazione dovra essere fatto esplicito
riferimento a:

resistenza caratteristica a compressione Rck,
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durabilita delle opere (UNI 8981),
diametro massimo dell'aggregato (UNI 8520),
tipi di cemento e dosaggi minimi ammessi,
modulo elastico secante a compressione (UNI 6556)
contenuto d'aria del conglomerato cementizio fresco (UNI 6395)
ritiro idraulico (UNI 6555)
resistenza ai cicli di gelo-disgelo (UNI 7087)
impermeabilita (ISO DIS 7032)
Inoltre si dovra sottoporre all'esame della Direzione Lavori:

a)i campioni dei materiali che intende impiegare, indicando provenienza, tipo e
qualita dei medesimi;

b) la caratterizzazione granulometrica degli aggregati;

c) il tipo e il dosaggio del cemento, il rapporto acqua/cemento, lo studio della
composizione granulometrica degli aggregati, il tipo e il dosaggio degli additivi che
intende usare, il contenuto di aria inglobata, il valore previsto della consistenza
misurata con il cono di Abrams, per ogni tipo e classe di conglomerato cementizio;

d) la caratteristica dell'impianto di confezionamento ed i sistemi di trasporto, di
getto e di maturazione;

e)i risultati delle prove preliminari di resistenza meccanica sui cubetti di
conglomerato cementizio da eseguire con le modalita piu avanti descritte;

f) lo studio dei conglomerati cementizi ai fini della durabilita, eseguito secondo
quanto precisato successivamente;

La Direzione Lavori autorizzera l'inizio dei getti di conglomerato cementizio solo dopo
aver esaminato ed approvato la documentazione per la qualifica dei materiali e degli
impasti di conglomerato cementizio e dopo aver effettuato, in contraddittorio con
I'Impresa, impasti di prova del calcestruzzo per la verifica dei requisiti di cui alla
tabella 1.

Le miscele verranno autorizzate qualora la resistenza a compressione media per
ciascun tipo di conglomerato cementizio, misurata a 28 giorni sui provini prelevati
dagli impasti di prova all'impianto di confezionamento, non si discosti di £ 10% dalla
resistenza indicata nella relazione di qualificazione.

Dette prove saranno eseguite sui campioni confezionati in conformita a quanto
previsto ai punti a), b), c) e f).

I laboratori, il numero dei campioni e le modalita di prova saranno quelli indicati dalla
Direzione Lavori.

L'esame e la verifica, da parte della DL dei certificati dello studio preliminare, non
esonerano in alcun modo I'Impresa dalle responsabilita ad essa derivanti per legge e
per contratto, restando stabilito che, malgrado i controlli eseguiti dalla DL, essa
Impresa rimane l'unica e diretta responsabile delle opere a termine di legge.
Caratteristiche dei materiali e composizione degli impasti, definite in sede di qualifica,
non possono essere modificati in corso d'opera.

Qualora eccezionalmente, si prevedesse una variazione dei materiali, la procedura di
qualifica dovra essere ripetuta.

Qualora I'Impresa impieghi conglomerato cementizio preconfezionato pronto all’uso,
per il quale si richiama la Norma UNI 9858/91, le prescrizioni sulla qualificazione dei
materiali, la composizione degli impasti e le modalita di prova, dovranno essere
comunque rispettate.

Si puntualizza che per la realizzazione delle opere in conglomerato cementizio dovra
comunque essere impiegato esclusivamente "conglomerato cementizio a prestazione
garantita" secondo la Norma UNI 9858.
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Controlli in corso d’opera

La Direzione Lavori eseguira controlli periodici in corso d'opera per verificare la
corrispondenza tra le caratteristiche dei materiali e degli impasti impiegati e quelle
definite in sede di qualifica.

Per consentire l'effettuazione delle prove in tempi congruenti con le esigenze di
avanzamento dei lavori, I'Impresa dovra disporre di uno o piu laboratori attrezzati, per
I'esecuzione delle prove previste, in cantiere e/o allimpianto di confezionamento, ad
eccezione delle determinazioni chimiche che dovranno essere eseguite presso un
Laboratorio Ufficiale.

Granulometria degli aggregati

Per il confezionamento del calcestruzzo dovranno essere impiegati aggregati
appartenenti a non meno di due classi granulometriche diverse. La percentuale di
impiego di ogni singola classe granulometrica verra stabilita dal produttore con
I'obiettivo di conseguire i requisiti di lavorabilita e di resistenza alla segregazione di
cui ai paragrafi successivi, nonché in modo da garantire la massima compattezza. La
curva granulometrica ottenuta dalla combinazione degli aggregati disponibili, inoltre,
sara quella capace di soddisfare le esigenze di posa in opera richieste dall'impresa (ad
esempio, pompabilita), e quelle di resistenza meccanica a compressione e di durabilita
richieste per il conglomerato.

La dimensione massima dell’aggregato dovra essere non maggiore di %1 della sezione
minima dell’elemento da realizzare, dell’interferro ridotto di 5 mm, dello spessore del
copriferro aumentato del 30% (in accordo anche con quanto stabilito dagli Eurocodici).

Resistenza dei conglomerati cementizi
Durante l'esecuzione delle opere cementizie per la determinazione delle resistenze a
compressione dei conglomerati, per la preparazione e stagionatura dei provini, per la
forma e dimensione degli stessi e relative casseforme, dovranno essere osservate le
prescrizioni previste dall'allegato 2 delle Norme Tecniche del D.M. 9 Gennaio 1996. In
particolare, relativamente alla resistenza caratteristica convenzionale a compressione
il calcestruzzo verra individuato mediante la simbologia C (X/Y) dove X & la resistenza
caratteristica a compressione misurata su provini cilindrici (f«) con rapporto
altezza/diametro pari a 2 ed Y € la resistenza caratteristica a compressione valutata
su provini cubici di lato 150 mm (Rg).
Ad integrazione di tali norme, la Direzione dei Lavori ordinera n. 3 (tre) prelievi
costituiti ciascuno da n. 2 provini in modo da poter assoggettare uno dei prelievi a
prove preliminari di accettazione presso il laboratorio di cantiere, o altro posto nelle
vicinanze del cantiere stesso, resta inteso che il secondo prelievo andra sottoposto a
prove presso un Laboratorio ufficiale ed il terzo prelievo sara utilizzato, all'occorrenza,
nel caso si rendesse necessario eseguire altre prove.
Nel caso che il valore della resistenza caratteristica cubica (Rck) ottenuta sui provini
assoggettati a prove nei laboratori di cantiere risulti essere inferiore a quello indicato
nei calcoli statici e nei disegni di progetto, la DL potra, a suo insindacabile giudizio,
ordinare la sospensione dei getti dell'opera d'arte interessata in attesa dei risultati
delle prove eseguite presso Laboratori Ufficiali.
Qualora anche dalle prove eseguite presso Laboratori ufficiali risultasse un valore della
Rck inferiore a quello indicato nei calcoli statici e nei disegni di progetto, ovvero una
prescrizione del controllo di accettazione non fosse rispettata, occorre procedere, a
cura e spese dell'Impresa, ad un controllo teorico e/o sperimentale della struttura
interessata dal quantitativo di conglomerato non conforme sulla base della resistenza
ridotta del conglomerato, ovvero ad una verifica delle caratteristiche del conglomerato
messo in opera mediante prove complementari, o col prelievo di provini di
calcestruzzo indurito messo in opera o con l'impiego di altri mezzi di indagine.
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Tali controlli e verifiche formeranno oggetto di una relazione supplementare nella
quale si dimostri che, ferme restando le ipotesi di vincoli e di carico delle strutture, la
Rck e ancora compatibile con le sollecitazioni previste in progetto, secondo le
prescrizioni delle vigenti norme di legge.
Se tale relazione sara approvata dalla Direzione Lavori il calcestruzzo verra
contabilizzato in base al valore della resistenza caratteristica trovata.
Nel caso che la Rck non risulti compatibile con le sollecitazioni previste in progetto,
I'Impresa sara tenuta a sua cura e spese alla demolizione e rifacimento dell'opera
oppure all'adozione di quei provvedimenti che, proposti dalla stessa, per diventare
operativi dovranno essere formalmente approvati dalla Direzione Lavori.
Nessun indennizzo o compenso sara dovuto all'Impresa se la Rck risultera maggiore a
quella indicata nei calcoli statici e nei disegni di progetto.
Nel caso in cui la DL richieda il prelievo di campioni da strutture gia realizzate e
stagionate, questo prelievo da eseguire in contraddittorio, potra avvenire sia
asportando un blocco informe dal quale ricavare successivamente i provini di forma
cubica, sia eseguendo carotaggi dai quali ricavare i provini di forma cubica, sia
eseguendo carotaggi dai quali ricavare un numero adeguato di provini cilindrici
mediante operazioni di taglio e verifica delle basi.

Sulle opere gia eseguite potranno essere eseguite prove non distruttive, a mezzo di

sclerometro od altre apparecchiature.

Con lo sclerometro le modalita di prova saranno le seguenti:

- nell'intorno del punto prescelto dalla Direzione Lavori verra fissata un‘area non
superiore a 0,1 m2, su di esso si eseguiranno 10 percussioni con sclerometro,
annotando i valori dell'indice letti volta per volta. Si determinera la media
aritmetica di tali valori.

- verranno scartati i valori che differiscono piu di 15 centesimi dall’escursione
totale della scala sclerometro.

- tra i valori non scartati, se non inferiori a 6, verra dedotta la media aritmetica
che, attraverso la tabella di taratura dello sclerometro, dara la resistenza a
compressione del calcestruzzo.

- se il numero dei valori non scartati € inferiore a 6 la prova sara ritenuta non
valida e dovra essere rieseguita in una zona vicina.

- di norma per ciascun tipo di sclerometro verra adottata la tabella di taratura
fornita dalla relativa casa costruttrice. La DL si riserva di effettuare in
contraddittorio la taratura dello sclerometro direttamente sui provini che
successivamente verranno sottoposti a prova distruttiva di rottura a
compressione.

Per I'interpretazione dei risultati & buona norma procedere anche a prove di confronto
su strutture le cui prove di controllo abbiano dato risultati certi.

Nella eventualita di risultati dubbi, si dovra procedere al controllo diretto della
resistenza a rottura per compressione mediante prove distruttive su provini prelevati
direttamente in punti opportuni delle strutture, secondo le metodologie
precedentemente richiamate.

La stima delle caratteristiche meccaniche sui provini cubici e/o cilindrici ricavati dal
carotaggio della struttura potra essere effettuata adottando la metodologia di seguito
descritta.

L’affidabilita della stima della resistenza caratteristica del conglomerato cementizio si
dovra basare sul numero di provini n il cui diametro, di norma non inferiore a 100
mm, dovra essere compreso tra 2,5 e 5 volte il diametro massimo dell’aggregato
impiegato.

Il rapporto tra altezza e diametro del provino cilindrico tra il valores =1,0e s = 1,2.
Nel caso di provini cubici si assume s = 1,0.

26



Per ogni lotto di conglomerato di 100 m3 di conglomerato cementizio indagato o
frazione, n dovra essere non inferiore a 4 (quattro).
Al fine di riportare la resistenza misurata sul provino prelevato dalla struttura a quella
del corrispondente provino cubico prelevato durante il getto, si dovranno adottare le
seguenti relazioni valide rispettivamente per carotaggi eseguiti perpendicolarmente e
parallelamente alla direzione di getto:
Ri=25s/(15+ 1/ 5s)
Ri=23s/(1.5+1/5s)
Dove :
- s € la resistenza a compressione misurata sul singolo provino cilindrico o
cubico sottoposto a prova di compressione semplice previste dalla Norma
UNI 6132.
Poiché l'attendibilita dei risultati, al 95% dell'intervallo di confidenza, & stimata
pari a:
+12% / (n) 1/2

La valutazione della resistenza stimata del lotto di conglomerato cementizio
indagato risulta:

Fstim = (1 - (12% / (n) Y2)) SRi/ n

Dove:

- Fstim = resistenza stimata del lotto di conglomerato cementizio;

- n = numero dei provini relativi al lotto di conglomerato cementizio indagato;

- Ri = resistenza cubuca del singolo provino prelevato.
Tale resistenza dovra essere incrementata di un coefficiente b, assunto pari a 1,20,
per tenere in considerazione eventuali disturbi arrecati dal carotaggio, differenti
condizioni di costipazione, maturazione, conservazione tra il conglomerato cementizio
gettato in opera e quello dei provini cubici prelevati per determinare per determinare
la resistenza caratteristica Rck.
Pertanto, se :

(Fstim*b) - 3,5 N/mm2 > Rck
la resistenza caratteristica del lotto di conglomerato cementizio posto in opera &
conforme a quella prevista in progetto;

(Fstim*b) - 3,5 N/mm2 < Rck
la resistenza caratteristica del lotto di conglomerato cementizio posto in opera non &
conforme a quella prevista nel progetto ed in tal caso la DL, sentito il progettista, al
fine di accettare si riserva di adottare piu accurate determinazioni e verifiche che
saranno a totale carico dell'Impresa.
Le prove di compressione sulle carote o cubi dovranno essere eseguite esclusivamente
presso Laboratori Ufficiali.
I dati riscontrati dovranno essere registrati con data, ora e punti di prelievo,
comprensivi delle note di commento a cura della DL.

Controllo della lavorabilita
Il produttore del calcestruzzo dovra adottare tutti gli accorgimenti in termini di
ingredienti e di composizione dell'impasto per garantire che il calcestruzzo possegga al
momento della consegna in cantiere la lavorabilita prescritta e riportata per ogni
specifico conglomerato nella tabella riassuntiva di cui riportata nel presente
documento.
La misura della lavorabilita verra condotta in accordo alla UNI-EN 206-1 dopo aver
proceduto a scaricare dalla betoniera almeno 0.3 m? di calcestruzzo. In accordo con le
specifiche di capitolato la misura della lavorabilita potra essere effettuata mediante:

- I'abbassamento al cono di Abrams (UNI-EN 12350-2);

- diametro di spandimento (UNI-EN 12350-5).
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Salvo strutture da realizzarsi con particolari procedimenti di posa in opera
(pavimentazioni a casseri scorrevoli, manufatti estrusi, etc.) o caratterizzate da
geometrie particolari (ad esempio, travi di tetti a falde molto inclinate) non potranno
essere utilizzati calcestruzzi con classe di consistenza inferiore ad S4/F4.

Sara cura del fornitore garantire in ogni situazione la classe di consistenza prescritta
per le diverse miscele tenendo conto che sono assolutamente proibite le aggiunte di
acqua in betoniera al momento del getto dopo l'inizio dello scarico del calcestruzzo
dall’autobetoniera. La classe di consistenza prescritta verra garantita per un intervallo
di tempo di 30 minuti dall’arrivo della betoniera in cantiere. Trascorso questo tempo
sara l'impresa esecutrice responsabile della eventuale minore lavorabilita rispetto a
quella prescritta. Il calcestruzzo con la lavorabilita inferiore a quella prescritta potra
essere a discrezione della D.L.:

- respinto (I'onere della fornitura in tal caso spetta all'impresa esecutrice);

- accettato se esistono le condizioni, in relazione alla difficolta di esecuzione
del getto, per poter conseguire un completo riempimento dei casseri ed una
completa compattazione.

Il tempo massimo consentito dalla produzione dellimpasto in impianto al momento del
getto non dovra superare i 90 minuti e sara onere del produttore riportare nel
documento di trasporto l'orario effettivo di fine carico della betoniera in impianto. Si
potra operare in deroga a questa prescrizione in casi eccezionali quando i tempi di
trasporto del calcestruzzo dalla Centrale di betonaggio al cantiere dovessero risultare
superiori ai 75 minuti. In questa evenienza si potra utilizzare il conglomerato fino a
120 minuti dalla miscelazione dello stesso in impianto purché lo stesso possegga i
requisiti di lavorabilita prescritti. Inoltre, in questa evenienza dovra essere accertato
preliminarmente dal produttore e valutato dalla D.L. che le resistenze iniziali del
conglomerato cementizio non siano penalizzate a causa di dosaggi elevati di additivi
ritardanti impiegati per la riduzione della perdita di lavorabilita.

Controllo del rapporto acqua/cemento
Il quantitativo di acqua efficace da prendere in considerazione nel calcolo del rapporto
a/c equivalente é quello realmente a disposizione dell'impasto, dato dalla somma di:

- (@aggr) = quantitativo di acqua ceduto o sottratto dall’aggregato se
caratterizzato rispettivamente da un tenore di umidita maggiore o minore
dell’assorbimento (tenore di umidita che individua la condizione di saturo a
superficie asciutta);

- (@aaqq) = aliquota di acqua introdotta tramite gli additivi liquidi (se utilizzati in
misura superiore a 3 Kg/m?) o le aggiunte minerali in forma di slurry;

- (agh) = aliquota di acqua introdotta tramite |'utilizzo di chips di ghiaccio;

- (am) = aliquota di acqua introdotta nel mescolatore/betoniera;

- ottenendo la formula:

aeff = am + aagg + aadd + agh

Il rapporto acqua/cemento sara quindi da considerarsi come un rapporto
acqua/cemento equivalente individuato dall’espressione piu generale:

S
Clog (CHK,*cev+K *fs)
nella quale vengono considerate le eventuali aggiunte di ceneri volanti o fumi di silice
all'impasto nell'impianto di betonaggio.
I termini utilizzati sono:
- ¢ = dosaggio per m? di impasto di cemento;
- cv = dosaggio per m* di impasto di cenere volante;
- fs = dosaggio per m? di impasto di fumo di silice;
- Kcv ; Kfs = coefficienti di equivalenza rispettivamente della cenere volante e
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del fumo di silice desunti dalla norma UNI-EN 206-1 ed UNI 11104 (vedi
paragrafi 2.2.1 e 2.2.2);
Il suddetto rapporto non dovra discostarsi di £ 0.02 da quello verificato in fase di
qualificazione della relativa miscela.
Il rapporto a/c dovra essere controllato anche in cantiere, almeno una volta alla
settimana, tale rapporto non dovra scostarsi piu del £ 0.02 da quello verificato in fase
di qualificazione della relativa miscela.

Controllo dell’'omogeneita del conglomerato cementizio

L'omogeneita del conglomerato cementizio all’atto del getto, dovra essere verificata
vagliando ad umido due campioni, prelevati a 1/5 e 4/5 dello scarico della betoniera,
attraverso il vaglio a maglia quadrata da 4 mm.

La percentuale in peso del materiale trattenuto nel vaglio dei due campioni non dovra
differire piu del 10%, inoltre lo slump degli stessi prima della vagliatura non dovra
differire di piu di 30 mm.

Controllo del contenuto di aria

La prova del contenuto di aria dovra essere effettuata ogni qualvolta si impieghi un
additivo aerante.

Contestualmente alla misura della lavorabilita del conglomerato (con frequenza
diversa da stabilirsi con il fornitore del conglomerato) dovra essere determinato il
contenuto di aria nel calcestruzzo in accordo alla procedura descritta alla nhorma UNI
EN 12350-7 basata sull'impiego del porosimetro. Il contenuto di aria in ogni miscela
prodotta dovra essere conforme a quanto indicato nella tabella I (in funzione del
diametro massimo dell’aggregato e  dell’eventuale esposizione alla classe XF:
strutture soggette a cicli di gelo/disgelo in presenza o meno di sali disgelanti).
Controllo del contenuto di cemento

Tale controllo dovra essere eseguito su conglomerato cementizio fresco, secondo
quanto stabilito dalle Norme UNI 6126 - 72 e 6394 - 69.

Particolare attenzione dovra essere posta nella scelta del luogo di esecuzione, in
quanto tale prova deve essere eseguita su conglomerato cementizio fresco, entro 30
minuti dall’'impasto.

Durabilita dei conglomerati cementizi

La durabilita delle opere in conglomerato cementizio € definita dalla capacita di
mantenere nel tempo, entro limiti accettabili per le esigenze di esercizio, i valori delle
caratteristiche funzionali in presenza di cause di degradazione.

Le cause di degradazione piu frequenti sono i fenomeni di corrosione delle armature, i
cicli di gelo-disgelo, I'attacco di acque aggressive di varia natura e la presenza di
solfati.

Il progettista, dovra accertare mediante analisi opportune, la presenza e la
concentrazione di agenti aggressivi, ed in caso di esito positivo indicare le eventuali
prescrizioni che il conglomerato cementizio dovra soddisfare al fine di evitare la
conseguente degradazione.

In particolare, ai fini di preservare le armature da qualsiasi fenomeno di aggressione
ambientale, il copriferro minimo da prevedere, misurato tra la parete interna del
cassero e la generatrice della barra piu vicina, non dovra essere inferiore a 30 (trenta)
mm e comunque come indicato dal progettista.

Tale prescrizione dovra essere applicata anche a tutte le strutture prefabbricate e/o
precompresse.

3.5 Resine e impregnanti ad effetto consolidante protettivo

Resine - Le resine sono sostanze vetrose ed amorfe di tipo solido/liquido, prive di un
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punto di fusione netto che subiscono, tramite somministrazione di calore, una
graduale diminuzione della loro viscosita. A base di polimeri organici in cui un gran
numero di atomi sono uniti mediante legami chimici primari, vengono classificate
relativamente al loro comportamento in termoplastiche e termoindurenti.

L'utilizzo di detti materiali, la provenienza, la preparazione, il peso dei singoli
componenti e le modalita d’applicazione saranno concordati con la D.L.

In presenza di manuafatti di particolare valore storico - artistico sara vietato, salvo
specifica disposizione della D.L. utilizzare prodotti di sintesi chimica, in assenza di
analisi di laboratorio, di prove applicative o specifiche garanzie da parte della ditta
produttrice sull'effettiva irreversibilita dell'indurimento ed in mancanza di una
comprovata compatibilita chimica, fisica e meccanica con i materiali edili preesistenti.

Le caratteristiche dei suddetti prodotti saranno conformi alle norme UNICHIM, mentre
le analisi di laboratorio relative alle indagini preliminari per la scelta dei materiali
saranno quelle stabilite dalle raccomandazioni NORMAL. In particolare le
caratteristiche qualitative dei legami organici in base al loro impiego saranno le
seguenti:

- perfetta adesione ai comuni materiali da costruzione ottenuta mediante la
formazione di un sufficiente numero di gruppi polari capaci di stabilire legami fisici
d’affinita con i costituenti sia minerali che organici dei materiali trattati;

- buona stabilita alla depolimerizzazione ed all'invecchiamento;

- elevata resistenza all’attacco chimico operato da acque, sostanze alcaline o da altri
tipi di aggressivi chimici;

- limitatissimo ritiro in fase d'indurimento.

Resine epossidiche - Derivate dalla condensazione del bisfenolo A con epicloridrina,
potranno essere del tipo solido o liquido. In combinazione con appositi indurenti
amminici che ne caratterizzano il comportamento, potranno essere utilizzate anche
miscele con cariche minerali, riempitivi, solventi ed addensanti, solo dietro
approvazione del D.L., per lavori in cui sara necessario sfruttare le loro elevatissime
capacita adesive. Saranno vietati tutti i trattamenti superficiali che potrebbero
sostanzialmente modificare l'originario effetto cromatico dei manufatti (UNI 7097-72).
Le caratteristiche meccaniche, le modalita applicative e gli accorgimenti
antinfortunistici sono regolati dalle norme UNICHIM Le caratteristiche richieste in
relazione allo specifico utilizzo (+20C) sono le seguenti:

Resine poliesteri - Derivate dalla reazione di policondensazione dei glicoli con gli
acidi polibasici e le loro anidridi, potranno essere usate sia come semplici polimeri
liquidi sia in combinazione con fibre di vetro, di cotone o sintetiche o con calcari,
gesso, cementi e sabbie.

Anche per le resine poliesteri valgono le stesse precauzioni, divieti e modalita d’uso
enunciati a proposito delle resine epossidiche.

Le loro caratteristiche meccaniche, le modalita d’applicazione e gli accorgimenti
antinfortunistici sono regolati dalle norme UNICHIM.

Gli impregnanti ad effetto consolidante da utilizzare nei lavori di restauro, dovranno
avere le seguenti caratteristiche:
- elevata capacita di penetrazione nelle zone carenti di legante;
- resistenza chimica agli agenti inquinanti;
- spiccata capacita di ripristinare i leganti tipici del materiale oggetto dell'intervento
senza la formazione di sottoprodotti di reazione pericolosi (sali);
- capacita di fare traspirare il materiale in modo da conservare la diffusione del
vapore;
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- profonda penetrazione che eviti la formazione di pellicole in superficie;

- "pot-life" molto lungo tale da consentire l'indurimento solo ad impregnazione
completata;

- perfetta trasparenza priva di effetti traslucidi;

- capacita di mantenere inalterato il colore della materia.

L'impregnazione dei materiali costituenti gli edifici € un operazione tesa a
salvaguardare il manufatto aggredito da agenti patogeni siano essi di natura fisica,
chimica e/o meccanica. Le sostanze da impiegarsi per l'impregnazione dei manufatti
potranno essere utilizzate in varie fasi del progetto di conservazione quali
preconsolidanti, consolidanti e protettivi. Dovranno in ogni caso essere utilizzate con
estrema cautela, mai generalizzandone l'applicazione, finalizzandone Il'uso oltre che
alla conservazione del manufatto oggetto di intervento, anche alla prevenzione del
degrado che comunque potrebbe continuare a sussistere anche ad intervento
consevativo ultimato. In presenza di una complessita materico-patologica cosi varia
ed eterogenea si dovra intervenire con grande attenzione e puntualita effettuando
preventivamente tutte quelle analisi e diagnosi in grado di fornire indicazioni sulla
natura della materia oggetto di intervento e sulle fenomenologie di degrado.

Le sostanze da utilizzarsi dovranno pertanto svolgere un azione consolidante al fine di
accrescere o fornire quelle caratteristiche meccaniche di resistenza al degrado (fisico,
chimico, materico, strutturale)che si sono indebolite con il trascorrere del tempo o che
non hanno mai posseduto. In ogni caso la scelta della sostanze impregnanti sara
effettuata in funzione dei risultati emersi a seguito delle analisi di cui sopra, di prove e
campionatura condotte secondo quanto prescritto dalla raccomandazioni NORMAL e da
guanto indicato dalla D.L.. Ogni prodotto dovra comunque essere sempre
preventivamente accompagnato da una scheda tecnica esplicativa fornita dalla casa
produttrice.

I prodotti maggiormenti utilizzati sono i seguenti:

Resine acriliche.

Resina acrilica pura in microemulsione acquosa, debitamente controllata e selezionata
con additivi antibiodeteriogeni da impiegarsi come fissante, primer o additivo nella
preparazione di prodotti per interventi di restauro. La particolare caratteristica della
microemulsione garantisce un’efficace penetrazione nei supporti e conferisce
caratteristiche di elevatissima resistenza agli alcali, ai raggi UV, all'ingiallimento
dovuto per il naturale invecchiamento della resina agli agenti atmosferici. Il prodotto
risulta reversibile.

Caratteristiche tecniche:
Diametro delle molecole 20-40 nm

PH 7,0£1
Peso specifico 1,020 kg/l £ 0,020 kg/I
Secco a 105° 29% £ 1%

Viscosita Brokfield 150 cp
Temperatura di applicazione  tra +5°C e +35°C
Agenti di reversibilita acetone, etil, propil, butil acetati

Impregnanti a base di sostanze minerali: Silicato di etile.

Estere dell’acido ortosilicico che tende a idrolizzare rilasciando alcool etilico, formando
silice colloidale; questa da gel evolve verso una forma compatta.

I formulati a base di silicato di etile, dovranno possedere le seguenti proprieta:

- basso peso molecolare;
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essiccamento fuori polvere;

assenza di prodotti dannosi per la pietra;

legante minerale affine a quello del materiale trattato;

resistenza agli acidi;

capacita di fare traspirare i pori della pietra;

- permeabilita al vapore d'acqua.

Il prodotto viene impiegato soprattutto per arenarie e per pietre silicatiche, ma
fornisce ottimi risultati anche su mattoni ed intonaci. Ha una bassissima viscosita per
cui penetra profondamente anche in materiali poco porosi, va applicato
preferibilmente con il sistema a compresse o per immersione; & tuttavia applicabile a
pennello a spruzzo con irroratori a bassa pressione, a percolazione. Il materiale da
trattare va completamente saturato fino a rifiuto; si potra ripetere il trattamento dopo
due o tre settimane. Il supporto dovra essere perfettamente asciutto pulito e con una
temperatura tra i 15 e 20°. Il consolidante completa la sua reazione a seconda del
supporto dopo circa quattro settimane con temperatura ambiente di circa 20° C UR
del 40-50%. In caso di sovradosaggio sara possibile asportare I'eccesso di materiale
prima dell'indurimento con tamponi imbevuti di solventi organici minerali (benzine).

Consolidante florurato:

Riaggregante, consolidante e protettivo superficiale a solvente, reversibile per
materiali decoesi; non interagisce sull’ aspetto estetico finale del supporto trattato.
Applicare a pennello dovra essere utilizzato per I'idrorepellenza degli intonaci.

3.6 Prodotti per impermeabilizzazione

I terrazzi della torre dell'Orologio e la porzione di pavimentazione nei pressi degli
Arconi saranno impermeabilizzato mediante la stesa a fiamma di doppie guaine
bituminose armate poliestere, del peso cadauna di 4 kg/mq, previa pulizia e rettifica
del piano d'appoggio e stesa di adatto primer di base, con sovrapposizione fra i teli di
almeno 10 cm e con risvolto sulle pareti perimetrali per almeno 20 cm.

A protezione del nuovo manto, verra eseguito un massetto in malta cementizia.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati
di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale
marchio.

Sara onere dell'impresa fornire opportuna certificazione per la corretta posa dei
materiali impiegati oltre ad assicurazione decennale per la tenuta della guaine
realizzate. Tale documento dovra essere presentato prima dell’'esecuzione delle
successive lavorazioni e comunque prima della fine dei lavori. Qualora tale
assicurazione non venisse stipulata la DL provvedera a direttamente con la propria
compagnie assicurativa e decurtandone lI'importo dal successivo stato di avanzamento
lavori.
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4 QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI PER FINITURE

4.1 materiali per la realizzazione di pavimentazione

architettonica del tipo levofloor colorato

Calcestruzzo

L'appaltatore € chiamato a rispettare tutte le prescrizioni riportate ai paragrafi
“Materiali per opere in c.a.” e "Opere in cemento tecnologia esecutiva delle opere”.

Il calcestruzzo da utilizzare dovra essere del tipo a prestazione garantita, in accordo
alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione con classe di resistenza a compressione
minima C30/37, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 11104), classe di
consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4.
Tipologia e posizionamento dei giunti e/o altre prescrizioni particolari dovranno essere
indicate esclusivamente dalla Direzione Lavori in conformita con i disposti della UNI EN
206-1:2006 .
Aggregato
Il calcestruzzo dovra essere confezionato con aggregati locali aventi pezzatura
compresa tra 5 - 15 mm.
Vista l'importanza dell’aree di intervento e la notevole influenza sullimmagine
complessiva del giardino & stato selezionato quale inerte, in funzione del caratteristico
colore chiaro, solamente ed esclusivamente quello proveniente dalle cave sul fiume Po
nella zona compresa tra i comuni di Carmagnola e Carignano (TO).
Additivo
Il calcestruzzo verra additivato con un premiscelato in polvere con fibre in
polipropilene tipo FibercastTM 500 (12 mm).
La colorazione dell’additivo conferira il colore al manufatto, pertanto dovra essere
indicato dalla Direzione Lavori previa presentazione di campioni di pavimentazione
finita. L'additivo & appositamente studiato per la realizzazione di pavimentazioni
“ghiaia a vista”. L'additivo Pieri Chromofibre 1B o similare & predosato in confezioni da
25 Kg. netti, pari al dosaggio per 1 mc di calcestruzzo.
Si presenta in polvere e contenuto in confezioni fas-pak completamente idrosolubili.
Trattandosi di un coadiuvante multifunzionale, € importante rispettare il
dosaggio.
L'aggiunta di tale additivo nel calcestruzzo dovra determinare:

e un aumento della resistenza ai cicli di gelo/disgelo, all’abrasione, alla

fessurazione e agli urti;
e una colorazione uniforme e durabile della matrice del calcestruzzo, con stabilita
di colore e riduzione delle effiorescenze;

Protettivo
Prima dell’applicazione del disattivante & necessario applicare uno strato di Pieri Vba
Protector o similare sui divisori in ferro costituenti il motivo architettonico e su altri
elementi che potrebbero subire danni se venissero a contatto con il disattivante.

Lacca ritardante Pieri Drc serie 6 o similare da applicare su casseri pel la finitura delle
alzate dei gradoni

Lacca da applicare sui casseri al fine di ottenere sulle alzate dei gradoni il medesimo
effetto ottenuto mediante l'utilizzo del disattivante sulle superfici orizzontanti, prima
del lavaggio. Indicativamente verra’ utilizzate le lacche del tipo 6/10 o 6/25. Sara
obbligo dell’'appaltatore effettuare prove delle lacche al fine di consentire alla
Direzione Lavori di scegliere il prodotto che consenta di ottenere la finitura desiderata.
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Caratteristiche tecniche

- prodotto in parte volatile ed inflammabile allo stato liquido;

- punto di inflammabilita: +6°C (metodo SETAFLASH);

- densita da 1 a 1,1 a seconda del tipo;

viscosita: 110 + 10 cSt taglio Iso 2431 N. 4 a +20°C;

dopo l'evaporazione dei solventi: strato tenace, incollante;

resa da 8 a 12 mq con un litro, secondo il tipo e del modo di messa in opera;
non teme il gelo;

- conservazione normale in imballaggio chiuso. Dopo I'uso parziale € obbligatorio, per
una buona conservazione, richiudere bene I'imballaggio.

- agitare il prodotto ad ogni reimpiego: leggera sedimentazione;

- inquinabile con acqua;

- ogni tipo di PIERI® DRC 6 si contraddistingue con un apposito colore:

6/01 blu 6/80 turchese

6/02 marrone 6/100 verde pistacchio
6/10 verde 6/130 bianco

6/25 giallo 6/200 arancio

6/50 rosa 6/300 viola

La scelta del colore verra fatta dalla Direzione Lavori previa presentazione di campioni
di lavorazione.

Raccomandazioni

tenuto conto dell’'infiammabilita del prodotto, & vietato lI'uso di spruzzatori
con motore termico.

Conservazione

18 mesi a partire dalla data di produzione in imballaggio d'origine sigillato.

Confezione

fustino da litri 20.

Norme di sicurezza

Prodotto inflammabile. Questo prodotto va conservato nel suo imballaggio d’origine.
Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Trasporto

classe: 3

UN: 1263

Disattivante

La pavimentazione verra trattata con il disattivante di superficie del tipo Pieri Vba Bio
2 a base vegetale o similare, senza solventi, per sistema Pieri Chromofibre Vba per
conferire alla pavimentazione |'effetto “ghiaia a vista”.

Prima di eseguire qualsiasi lavorazione, I'appaltatore avra I'obbligo di consegnare alla
Direzione Lavori tutte le schede tecniche e campionatura dei materiali che si intende
utilizzare insieme ad una descrizione scritta della procedura che verra adottata per
realizzare la pavimentazione.

Dopo l'approvazione dei materiali da parte della Direzione Lavori, I'appaltatore dovra
provvedere ad effettuare dei campioni di lavorazione al fine di poter valutare le
caratteristiche della pavimentazione finita.

4.2 Materiali per realizzazione viali
Caratteristiche dei materiali da impiegare:
Aggregati: saranno impiegate ghiaie e sabbie di cava e/o di fiume con percentuale di
frantumato pari al 100% del peso degli aggregati. Gli aggregati dovranno avere i
seguenti requisiti:
e aggregato di dimensioni comprese tra 0 e 150 mm, per la costituzione del
cassonetto di fondazione dei viali;
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« aggregato di dimensioni non superiori a 30 mm né di forma appiattita, allungata
o lenticolare per la formazione del manto dei viali;
« aggregato di dimensioni non superiori a 5 mm né di forma appiattita, allungata
o lenticolare per la costituzione del manto di finitura superficiale dei viali;
Granulometria compresa nel seguente fuso ed avente andamento continuo e uniforme
(CNR B. U. n°® 23 del 14/12/1971 ):

Serie crivelli e setacci UNI Passante % totale in peso
Crivello 40 100
Crivello 30 80 - 100
Crivello 25 72 - 90
Crivello 15 53 -70
Crivello 10 40 - 55
Crivello 5 28 - 40
Setaccio 2 18 - 30
Setaccio 0,4 8-18
Setaccio 0,18 6-14
Setaccio 0,075 5-10

Vista l'importanza delle aree di intervento e la notevole influenza sull'immagine
complessiva del giardino & stato selezionato quale materiale di finitura (ovvero sia il
misto di frantumazione e polveri di frantoio avente granulometria 0-30 mm sia la
sabbia granita di frantumazione con pezzatura 0-5mm. a forte presenza di parti fini O-
1 mm.), in funzione del caratteristico colore chiaro, solamente ed esclusivamente
sabbia proveniente dalla cave sul fiume Po nella zona compresa tra i comuni di
Carmagnola e Carignano (TO).

I materiali da utilizzare per la sistemazione dei viali dovranno essere di tipo NON
AMIANTIFERO, SONO PERTANTO ESCLUSI TUTTI I MATERIALI CHE RICADONO
NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 27 MARZO 1992, N. 257, RECANTE
"NORME RELATIVE ALLA CESSAZIONE DELL'IMPIEGO DELL'AMIANTO" (G.U.-
SUPPLEMENTO ORDINARION. 87 DEL 13 APRILE 1992 - SERIE GENERALE) E S.M.I..

Acqua: dovra essere esente da impurita dannose, oli, acidi, alcali, materia organica e
gualsiasi altra sostanza nociva. La quantita di acqua nella miscela sara quella
corrispondente all'umidita ottima di costipamento con una variazione compresa entro
il +/- 2% del peso della miscela per consentire il raggiungimento delle resistenze.

4.3 Tubazioni

4.3.1 Tubi in PVC (poli-cloruro di vinile)

Dovranno avere impressi sulla superficie esterna, in modo evidente, il nominativo
della ditta costruttrice, il diametro, l'indicazione del tipo e della pressione di esercizio;
sulle condotte per acqua potabile dovra essere impressa una sigla per distinguerle da
quelle per altri usi, come disposto dalla Circ.Min.Sanita n.125 del 18 luglio 1967.

I tubi si distinguono come previsto dalle norme UNI 7441-47. Il Direttore dei lavori
potra prelevare a suo insindacabile giudizio dei campioni da sottoporre a prove, a cura
e spese dell'Appaltatore, e qualora i risultati non fossero rispondenti a quelli richiesti,
I'Appaltatore sara costretto alla completa sostituzione della fornitura, ancorché messa
in opera, e al risarcimento dei danni diretti ed indiretti.

4.4 Geotessile non tessuto
Il materiale geotessile non tessuto da utilizzare per le opere dovra essere del tipo a
filo continuo al 100% di propilene coesionato a caldo senza l'impiego di collanti o
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resine da g/m2 280, adatto per la costruzione di drenaggi, strade, piazzali, parcheggi,
la stabilizzazione del suolo, il controllo dell'erosione e per la realizzazione di impianti
sportivi e giardini pensili.

Tale materiale dovra essere consegnati negli imballi originali, attestanti qualita e
caratteristiche del contenuto. La Direzione Lavori puo richiedere un controllo di
verifica, avente lo scopo di accertare se gli elementi da mettere in opera abbiano le
caratteristiche adatte a quanto riportato nella presente voce.

I non tessuti geotessili verranno misurati in superficie, calcolata in proiezione
verticale, realmente posata, senza tenere conto delle eventuali sovrapposizioni,
espressa in metri quadrati.

4.5 Materiali ferrosi

I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature,

sbrecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto prescritto (UNI 2623-29). Fusione,

laminazione, trafilatura, fucinatura e simili.

Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal citato D.M. 30 maggio 1974

(allegati nn. 1, 3, 4) ed alle norme UNI vigenti e presentare inoltre, a seconda della

loro qualita, i seqguenti requisiti:

1. Ferro - 1l ferro comune dovra essere di prima qualita, eminentemente duttile e
tenace e di marcatissima struttura fibrosa. Esso dovra essere malleabile, liscio alla
superficie esterna, privo di screpolature, senza saldature aperte, e senza altre
soluzioni di continuita.

2. Acciaio trafilato o laminato - Tale acciaio, nella varieta dolce (cosiddetto ferro
omogeneo), semiduro e duro, dovra essere privo di difetti, di screpolature, di
bruciature e di altre soluzioni di continuita. In particolare, per la prima varieta
sono richieste perfette malleabilita e lavorabilita a fresco e a caldo, senza che ne
derivino screpolature o alterazioni; esso dovra essere altresi saldabile e non
suscettibile di prendere la temperatura; alla rottura dovra presentare struttura
lucente e finemente granulare.

3. Corten (UNI EN 10025-5/05) prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi
strutturali. Condizioni tecniche di fornitura di acciai per impieghi strutturali con
resistenza migliorata alla corrosione atmosferica.

4.6 Materiali in pietra
Pietra da taglio - La pietra da taglio da impiegare nelle costruzioni dovra presentare la
forma e le dimensioni di progetto, ed essere lavorata, secondo le prescrizioni che
verranno impartite dalla Direzione Lavori all'atto dell'esecuzione, nei seguenti modi:

a) agrana grossa;

b) a grana ordinaria;

C) a grana mezza fina;

d) a grana fina.
Per pietra da taglio a grana grossa, si intendera quella lavorata semplicemente con la
punta grossa senza fare uso della martellina per lavorare le facce viste, né dello
scalpello per ricavarne gli spigoli netti.
Verra considerata come pietra da taglio a grana ordinaria quella le cui facce viste
saranno lavorate con la martellina a denti larghi.
La pietra da taglio si intendera lavorata a grana mezza fina e a grana fina, se le facce
predette saranno lavorate con la martellina a denti mezzani e, rispettivamente, a
denti finissimi.
In tutte le lavorazioni, esclusa quella a grana grossa, le facce esterne di ciascun
concio della pietra da taglio dovranno avere gli spigoli vivi e ben cesellati per modo
che le connessure fra concio non eccedano la larghezza di mm 5 per la pietra a grana
ordinaria e di mm 3 per le altre.
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Qualunque sia il genere di lavorazione delle facce viste, i letti di posa e le facce di
combaciamento dovranno essere ridotti a perfetto piano e lavorate a grana fina. Non
saranno tollerate né smussature agli spigoli né cavita nelle facce o stuccature in
mastice o rattoppi. La pietra da taglio che presentasse tali difetti verra rifiutata e
I'Appaltatore sara in obbligo di sostituirla immediatamente anche se le scheggiature o
ammanchi si verificassero dopo il momento della posa in opera, e cio fino al collaudo.

4.7 Materiale per opere di lattoneria
Il rame, da impiegare nelle opere di lattoneira dovra essere delle migliori qualita, ben

fuso o laminato a seconda della specie di lavori a cui sara destinato, e scevro da ogni
impurita o difetto che ne vizi la forma, o ne alteri la resistenza ovvero la durata.
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5 MODALITA DI ESECUZIONE DELLE OPERE DI RESTAURO

5.1 Scavi

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi meccanici dovranno essere
eseguiti secondo i disegni di progetto e le particolari prescrizioni che saranno date
all’'atto esecutivo dalla direzione dei lavori. Nella esecuzione degli scavi in genere
I'appaltatore dovra procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti,
restando esso, oltre che totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed
alle opere, altresi obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle
materie franate. L'appaltatore dovra inoltre provvedere a sue spese affinché le acque
scorrenti alla superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi
negli scavi. Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili, o
non ritenute adatte, a giudizio insindacabile della direzione, ad altro impiego nei
lavori, dovranno essere portate a rifiuto fuori della sede del cantiere, ai pubblici
scarichi, ovvero su aree che l'‘appaltatore dovra provvedere a sua cura e spese.
Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate per rinterri esse
dovranno essere depositate in luogo adatto, accettato dalla direzione dei lavori, per
essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate non
dovranno riuscire di danno ai lavori, alle proprieta pubbliche o private ed al libero
deflusso delle acque scorrenti alla superficie. La direzione dei lavori potra fare
asportare, a spese dell’appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle
precedenti disposizioni.

Ove si dovesse procedere all'interno di costruzioni o in adiacenza alle murature, gli
scavi andranno eseguiti con gli strumenti e le cautele atte ad evitare l'insorgere di
danni nelle strutture murarie adiacenti. Il ripristino delle strutture, qualora venissero
lese a causa di una esecuzione maldestra degli scavi, sara effettuata a totale carico
dell’appaltatore.

5.2 Rilevati e rinterri

Per la formazione dei rilevati e per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i
vuoti tra le pareti degli scavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle
quote prescritte dalla direzione dei lavori, si impiegheranno in generale, e salvo
quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi
di qualsiasi genere eseguiti sul lavoro, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della
direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati.

Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si
provvederanno le materie occorrenti prelevandole ovunque l'appaltatore credera di
sua convenienza, purché, i materiali siano riconosciuti idonei dalla direzione dei lavori.
Per rilevati e rinterri da addossare alle murature, si dovranno sempre impiegare
materie sciolte o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l'impiego di quelle
argillose e, in generale, di tutte quelle che l'assorbimento di acqua si rammolliscono o
si gonfiano generando spinte.

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovra essere usata ogni
diligenza perche, la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di uguale altezza,
disponendo contemporaneamente le materie ben sminuzzate con la maggiore
regolarita e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati
e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.

Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non
potranno essere scaricate direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi
in vicinanza dell’'opera per essere riprese poi e trasportate con carriole, barelle ed
altro mezzo, purché, a mano, al momento della formazione dei suddetti rinterri. Per

tali movimenti di materie dovra sempre provvedersi alla pilonatura delle materie
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stesse, da farsi secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla direzione. E vietato
addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od
imperfetta osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo
carico dell’appaltatore.

E obbligo dell’appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la
loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall’assestamento delle terre,
affinche, all’epoca del collaudo i rilevati esequiti abbiano dimensioni non inferiori a
quelle ordinate.

L'appaltatore dovra consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli
bene allineati e profilati e compiendo a sue spese, durante |'esecuzione dei lavori e
fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle
scarpate e l'espurgo dei fossi. La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i
terrapieni, sara preventivamente scorticata, ove occorra, e, se inclinata, sara tagliata
a gradoni con leggera pendenza verso monte.

Modalita di prova, controllo e collaudo

Il direttore dei lavori provvedera a verificare le quote dei piani di rinterro rispetto al
piano di campagna, e le quote orizzontali rispetto ai picchetti predisposti per il rilevato
o il rinterro.

5.3 Demolizioni e rimozioni

Le demolizioni da condurre durante I|'attuazione dell'intervento dovranno essere
condotte con estrema cautela per non arrecare disturbo alle strutture esistenti e in
condizioni di sicurezza per tutti gli occupanti del cantiere e particolarmente per gli
operai incaricati che dovranno essere dotati di tutti i dispositivi di protezione
individuale secondo la normativa vigente e necessari alla lavorazione in oggetto.

Le superfici in aderenza al manufatto da restaurare dovranno essere eliminate
manualmente escluso i casi autorizzati dalla D.L., obbligati dalla mole degli elementi o
da difficolta operative, in tali situazioni sara consentito di avvalersi di dispositivi
meccanici per la demolizione.

Tale indicazione dovra rispettarsi anche per tutte le rimozioni effettuate sia sulla
superfici interne che sulle esterne.

Per la rimozione della ferramenta in disuso, vecchi cavi elettrici etc. si dovra aver cura
di ricostruire il filo della muratura nei punti dove i mattoni siano stati scalzati.

Particolari cautele dovranno adottarsi nei casi in cui le murature da restaurare risultino
ricoperti da uno strato bituminoso da rimuovere, oppure debbano essere rimosse
integrazioni locali di intonaco di tipo cementizio anche di superficie ridotta nonché del
materiale disgregato che non presenti le caratteristiche meccaniche originarie. In tutti
i casi si dovranno adottare sistemi manuali tali da evitare l'insorgere di vibrazioni o
percussioni che possano determinare |'aumento della disgregazioni degli intonaci di
supporto.

5.3.1 Asportazione di intonaci

La procedura di rimozione dovra, necessariamente, sempre essere preceduta da
un’‘operazione di “saggiatura” preventiva eseguita mediante percussione sistematica
con le nocche della mano sulla muratura al fine di individuare con precisione le zone
compatte e per delimitare (ad es. con un segno tratteggiato a gesso) il perimetro di
quelle in fase di distacco (zone gonfiate e formanti “sacche”).

L'asportazione parziale o totale degli intonaci dovra essere eseguita asportando
accuratamente dalla superficie degradata, per strati successivi, tutto lo spessore
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dell’intonaco fino ad arrivare al vivo della muratura senza pero intaccare il supporto
murario che, alla fine dell'intervento, si dovra presentare integro senza Vvisibili
scanalature e/o rotture degli elementi componenti I'apparecchio murario. L'azione
dovra essere sempre controllata e limitata alla rimozione dell’intonaco senza intaccare
la muratura di supporto ed eventuali aree vicine d’intonaco da conservare. La
demolizione dovra procedere dall’alto verso il basso rimuovendo porzioni limitate e di
peso modesto ed eliminando manualmente lembi d’intonaco rigonfiati di notevole
spessore. La procedura sara, preferibilmente, eseguita con mezzi manuali (mediante
mazzetta, punta e scalpello oppure martelline); allorché la durezza dello strato di
intonaco o l'estensione delle superfici da rimuovere lo esigessero potranno essere
utilizzati anche mezzi meccanici di modeste dimensioni (vibroincisori o piccoli martelli
pneumatici) fermo restando di fare particolare attenzione, in fase esecutiva, a non
intaccare il supporto murario od altre superfici non interessate alla procedura.

Durante l'operazione d’asportazione si dovra avere cura di evitare danneggiamenti a
serramenti, pensiline, parapetti e a tutti i componenti edilizi (stucchi, modanature,
profili da conservare ecc.) nelle vicinanze o sottostanti la zona d’intervento. Nel caso
in cui si dovesse intervenire su di un particolare decorativo da ripristinare, (ad es.
finte bozze di bugnato o cornici marcapiano ecc.) sara obbligo, prima della rimozione,
eseguire un attento rilievo ed un eventuale successivo calco (in gesso o in resina) al
fine di poterlo riprodurre in maniera corretta.

I materiale di scarto, (soprattutto in presenza di intonaci a calce), se non
diversamente specificato dalla D.L., dovra essere recuperato, mediante la disposizione
di idoneo tavolato rivestito da teli di nylon, e custodito in cumoli accuratamente
coperti (per proteggerli dagli agenti atmosferici) al fine di riutilizzarlo per la messa in
opera di eventuali rappezzi.

L'operazione di spicconatura terminera con pulizia di fondo a mezzo di scopinetti e/o
spazzole di saggina, con lo scopo di allontanare dalla muratura tracce di sporco e
residui pulverulenti.

5.3.2 Rimozione e smontaggio di pavimenti

La rimozione dei pavimenti dovra essere eseguita, preferibilmente, con mezzi manuali
(mazzetta e scalpello) o, in presenza di battuti (di cemento o di graniglia) o pastelloni
alla veneziana particolarmente tenaci, con l'ausilio di martelli da taglio o, in alternativa
e solo sotto esplicita richiesta della D.L. modesti mezzi meccanici. In ogni caso
I'operazione dovra essere limitata al solo pavimento ed alla malta di allettamento. II
restante sottofondo dovra essere pulito e spianato accuratamente eliminando qualsiasi
irregolarita. Bisognera, inoltre, prestare molta attenzione agli impianti posti sotto il
pavimento dei quali si dovra, necessariamente, curarne il ripristino nel caso di rottura
causata durante le demolizioni.

Nell'eventualita in cui gli elaborati di progetto prevedano uno smontaggio preordinato
al recupero del materiale assumera notevole importanza la cura dello smontaggio: in
guesto caso sara, per ovvie ragioni, bandito I'uso di mezzi meccanici (ad es. martelli
pneumatici) e la procedura avra inizio laddove si presentera una soluzione di
continuita (ad es. rottura dell’elemento o mancanza di fuga) procedendo di
conseguenza. A seconda del tipo e della consistenza della giunzione tra gli elementi si
sceglieranno gli strumenti e le tecniche piu idonee, fermo restando la cura di non
danneggiare gli elementi stessi e quelli limitrofi:

- unione mediante infissione a forza: (ad es. pavimentazioni in cubetti di porfido, in
ciottoli di fiume ecc.) si potranno rimuovere gli elementi con l'uso di leve;

- unioni chiodate (ad es. tavolati, parquet ecc.) si potranno sfilare i chiodi mediante
tenaglie o pinze, tranciare le teste ed i gambi dei chiodi o, in alternativa si potra
esercitare una trazione sull’elemento da rimuovere, in corrispondenza della giunzione,
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sfruttando il principio della leva ed utilizzando a tale scopo strumenti quali tenaglie,
scalpelli ecc.;

- unioni mediante collanti o malte (ad es. mattonati, lastre lapidee ecc.) si procedera
mediante punte e scalpelli utilizzandoli come leve ponendo attenzione di non spezzare
I'elemento da asportare;

- unioni continue (ad es. battuti di graniglia, pastelloni veneziani ecc.) si potra
intervenire solo attraverso il taglio meccanico (con l'ausilio di seghe circolari e
flessibili) di porzioni, previa la loro individuazione e numerazione in fase di rilievo. Il
taglio (eventualmente guidato da appositi segnali guida o da carrelli) dovra evitare di
pregiudicare i contorni al fine, sia di rendere possibile il successivo accostamento dei
pezzi in fase di rimontaggio, sia di non avere eccessive fughe e linee irregolari di
giuntura.

L'operazione di smontaggio dovra essere preceduta da un accurato rilievo dello stato
di fatto del pavimento con conseguente numerazione dei pezzi e segnatura delle facce
combacianti, nel caso in cui la disposizione degli elementi dovesse seguire uno
specifico disegno oppure laddove si abbia a che fare con pezzi speciali per forma e
dimensioni inseriti in un disegno esente da schemi fissi e ripetitivi. Sara consigliabile
nonché vantaggioso tenere conto nella numerazione e marcatura dei singoli elementi
I'ordine con cui gli stessi verranno disancorati e rimossi dal supporto, cosi da
organizzare una corretta sequenza operativa necessaria al rimontaggio.

5.4 Pulitura dei materiali

La pulitura consiste in una serie di operazioni per rimuovere dalla superficie di un
materiale le sostanze estranee, patogene generatrici di degrado e si avvale di metodi
fisici e/o chimici da impiegare con gradualita e intensita diversa in rapporto al tipo di
sostanza che si intende eliminare.

All'Appaltatore sara, quindi, vietato effettuare qualsiasi tipo di operazione e I'utilizzo di
prodotti, senza la preventiva esecuzione di prove applicative o esplicita autorizzazione
della D.L..

In ogni caso ciascun intervento di pulitura dovra preoccuparsi di eliminare tutte quelle
forme patologiche in grado di generare degrado al manufatto, e tenendo conto che
qualsiasi operazione di pulitura genera un'azione comunque abrasiva nei confronti dei
materiali, andando sempre e in ogni modo ad intaccare (seppur minimamente) la loro
pellicola naturale (pelle) che si dovra cercare di conservare integralmente.

I singoli interventi vanno realizzati puntualmente, mai in modo generalizzato,
partendo sempre e comunque da operazioni piu blande passando via via a quelle piu
forti ed aggressive.

In particolare fra i manufatti impiegati in edilizia i materiali a pasta porosa (pietre,
marmi, laterizi) sono quelli che risentono maggiormente dell'interazione con gli agenti
endogeni ed esogeni. La loro superficie, gia profondamente caratterizzata e segnata
superficialmente dalla eventuale lavorazione, diviene, una volta in opera, terreno di
una serie delicatissima di modificazioni, legate alle condizioni al contorno e
determinate dall'esposizione agli agenti atmosferici. In primo luogo a contatto con
I'aria si ha una variazione delle caratteristiche chimiche e fisiche della superficie, dove
si forma, nell'arco di anni, una patina ossidata pit o meno levigata. La patina puo
esercitare un'azione protettiva sul materiale retrostante, ne determina la “facies”
cromatica e, in definitiva, ne caratterizza |'effetto estetico.

La patina naturale ¢ il prodotto di un lento processo di microvariazioni ed € quindi una
peculiarita del materiale storico; non solo, ma la sua formazione su manufatti esposti
alle attuali atmosfere urbane & totalmente pregiudicata dall'azione delle sostanze
inquinanti che provocano un deterioramento degli strati esterni molto piu rapido della
genesi della patina.
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Al naturale processo irreversibile di graduale formazione di patine superficiali non
deteriogene si sono sostituiti, negli ultimi decenni, meccanismi di profonda alterazione
innescati dalle sostanze acide presenti nell'atmosfera inquinata. Sostanze che hanno
una grande affinita con acqua e con la maggioranza dei materiali a pasta porosa. La
formazione di croste o la disgregazione superficiale sono i risultati piu evidenti di
questa interazione.

La pulitura dei materiali porosi deve quindi in primo luogo rimuovere dalla loro
superficie le sostanze patogene, rispettando la patina naturale, quando esista ancora,
ed allontanando i prodotti di reazione (croste nere, efflorescenze, macchie) che
possono proseguire l'azione di deterioramento. Inoltre, dal momento che nella
maggior parte dei casi si interviene su materiale gia profondamente degradato, il
trattamento di pulitura deve essere attentamente calibrato: deve arrestarsi, per
proseguire con altre tecniche, qualora |'asportazione dei depositi possa compromettere
I'integrita del materiale, non deve provocare un ulteriore indebolimento, a livello micro
0 macroscopico, esercitando un'azione troppo incisiva; non deve asportare frammenti
indeboliti, decoesionati o esfoliati eccezione fatta qualora ci si trovi di fronte, nel caso
degli intonaci, a un materiale non originario di rozza fattura e fortemente disgregato,
la cui conservazione potrebbe attivare sostanze che potrebbero, in un secondo tempo,
risultare dannose

5.4.1 Pulitura mediante macchina idropulitrice a pressione controllata

L'idropulitura risultera particolarmente adatta per effettuare lavaggi su delle superfici
non di particolare pregio e soprattutto non eccessivamente degradate o porose poiché
la pressione del getto (4-6 atmosfere), in questo caso, potrebbe risultare troppo
aggressiva e lesiva per il materiale ed implicare, sia lI'eventuale distacco di parti
deteriorate sia |'asportazione anche di porzioni sane di superficie. La procedura
prevedra |'esecuzione del lavaggio con getto di acqua, calda o fredda in riferimento
alle indicazioni della D.L., emesso tramite 'ausilio di un ugello erogatore distante dalla
superficie in una misura mai inferiore a 5 cm o superiore a 20 cm; si procedera con la
pulitura dall’alto verso il basso per delimitate campiture, cosi da riuscire ad asportare
velocemente lo sporco ed evitare la sua eventuale penetrazione (per percolamento)
nelle parti inferiori, dopodiché si terminera con un risciacquo dell’intera superficie. Al
termine delle operazioni di lavaggio € opportuno accertarsi che l'intervento non abbia
provocato dei danni al materiale (erosioni, abrasioni ecc.) e che non siano presenti
polveri trasportate verso il basso dal ruscellamento delle acque di lavaggio.
Considerata la quantita d’acqua impiegata, prima di iniziare le operazioni di pulitura si
dovranno mettere in atto le precauzioni enunciate nell’articolo sulle generalita.

5.5 Ricostruzioni murarie e sistemazione paramento murario

5.5.1.1 Costruzione di murature

Generalita

La costruzione delle murature, siano esse formate da elementi resistenti naturali o

artificiali, dovra essere eseguita conformemente a quanto stabilito dal D.M.

14/01/2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni).

Le costruzioni delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando

il perfetto collegamento sia con le murature esistenti, sia fra le varie parti di esse,

evitando nel corso dei lavori la formazione di strutture eccessivamente emergenti dal

resto della costruzione.

La muratura procedera a filari rettilinei, coi piani di posa normali alle superfici viste o

come altrimenti venisse prescritto. All'innesto con i muri da costruirsi in tempo
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successivo dovranno essere lasciate opportune ammorsature in relazione al materiale
impiegato. I lavori in muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono
essere sospesi nei periodi di gelo, durante il quale la temperatura si mantenga per
molte ore al di sotto di zero gradi centigradi. Quando il gelo si verifichi solo per alcune
ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno
fredde del giorno, purché, al distacco del lavoro vengono adottati opportuni
provvedimenti per difendere le murature dal gelo notturno. Le facce delle murature in
malta dovranno essere mantenute bagnate almeno per giorni 15 dalla loro ultimazione
od anche piu se sara richiesto dalla direzione dei lavori.

Modalita di prova, controllo e collaudo

La direzione dei lavori potra richiedere un controllo tramite prelievi al fine accertare se
i materiali e le modalita di posa abbiano le caratteristiche previste dagli elaborati di
progetto o dichiarate dal produttore.

I prelievi dovranno essere opportunamente riposti per essere successivamente inviati
ai laboratori di analisi per il riscontro dei valori caratteristici con quelli utilizzati nel
progetto. Di tali prelievi verra redatto apposito verbale. Tutti gli oneri sono a carico
dell’appaltatore e sono compensati nei prezzi relativi alla costruzione.

a) Collaudo dei materiali

Quando i materiali destinati alla costruzione o alla riparazione di strutture provengono
dagli stabilimenti di produzione per la successiva lavorazione o collocazione in
cantiere, I'appaltatore ne dara comunicazione alla direzione dei lavori specificando, per
ogni fornitura, la distinta dei pezzi, il relativo peso, la destinazione e Ia
documentazione di accompagnamento con relativi attestati di controllo e Ia
dichiarazione che il prodotto & costruito nel rispetto delle norme vigenti (certificati di
qualificazione). La direzione dei lavori avra la facolta, ogni volta che lo riterra
opportuno, di prelevare dei campioni da sottoporre a prova presso laboratori di sua
scelta al fine di verificarne la rispondenza alle norme di accettazione ed ai requisiti di
progetto. Per i prodotti non qualificati la direzione dei lavori dovra effettuare presso
laboratori ufficiali tutte le prove meccaniche e chimiche in numero atto a fornire
I'approfondita conoscenza delle proprieta di ogni lotto di fornitura. Tutti gli oneri
relativi alle prove sono a carico dell’appaltatore.

b) Controlli in corso di lavorazione

L'appaltatore dovra essere in grado di documentare la provenienza dei materiali
impiegati nelle lavorazioni e di risalire ai corrispondenti certificati di qualificazione,
fornendone a richiesta della direzione dei lavori una copia. In ogni caso, alla direzione
dei lavori sara riservata la facolta di eseguire nel corso delle lavorazioni tutti i controlli
che riterra opportuni per accertare che i materiali impiegati siano quelli certificati, che
le strutture siano conformi ai disegni di progetto e che siano eseguite a perfetta regola
d’arte. Ogni volta che le strutture lavorate sono pronte per il collaudo, I'appaltatore
informera tempestivamente la direzione dei lavori che, entro 8 giorni, dara risposta
fissando la data per il collaudo.

c) Prove di carico e collaudo statico

In seguito alla realizzazione dell’'opera, prima di procedere ad eventuali opere di
finitura, 'appaltatore sara tenuto ad invitare la direzione dei lavori per un’accurata
visita preliminare delle strutture al fine di accertare che queste siano state eseguite in
conformita ai relativi disegni di progetto, alle buone regole d'arte e a tutte le
prescrizioni del contratto. Si procedera quindi alle prove di carico e al collaudo statico
delle strutture; operazioni che verranno condotte conformemente alle vigenti leggi, a
cura e spese dell’appaltatore.
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5.5.1.2 Murature di mattoni

I mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per
immersione prolungata in appositi bagnaroli e mai per aspersione. Essi dovranno
mettersi in opera con le connessioni alterate in corsi ben regolari e normali alla
superficie esterna; saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti
sopra di esso in modo che la malta defluisca e riempia tutte le connessioni. La
larghezza delle connessioni non dovra essere maggiore di 8 né minore di 5 mm (tali
spessori potranno variare in relazione della natura delle malte impiegate). I giunti non
verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all'intonaco od
alla stuccatura col ferro. Le malte da impiegarsi per la esecuzione di questa muratura
dovranno essere passate al setaccio per evitare che i giunti fra mattoni riescano
superiori al limite di tolleranza fissato. Le murature di rivestimento saranno fatte a
corsi bene allineati e dovranno essere opportunamente ammorsate con la parte
interna.

Se la muratura dovesse eseguirsi a paramento visto (cortina) si dovra avere cura di
scegliere per le facce esterne i mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore
piu uniforme, disponendoli con perfetta regolarita e ricorrenza nelle connessioni
orizzontali alternando con precisione i giunti verticali.

In questo genere di paramento le connessioni di faccia vista non dovranno avere
grossezza maggiore di 5 mm e previa loro raschiatura e pulitura, dovranno essere
profilate con malta idraulica con le caratteristiche riportate negli elaborati di progetto e nel
presente Capitolato, diligentemente compresse e lisciate con apposito ferro, senza
sbavature.

Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo che i
mattoni siano sempre disposti in direzione normale alla curva dell'intradosso e le
connessioni dei giunti non dovranno mai eccedere la larghezza di mm 5 all’intradosso
e mm 10 all’'estradosso.

MODALITA DI PROVA, CONTROLLO E COLLAUDO

La direzione dei lavori potra richiedere un controllo tramite prelievi al fine accertare se
i materiali e le modalita di posa abbiano le caratteristiche previste dagli elaborati di
progetto o dichiarate dal produttore. I prelievi dovranno essere opportunamente
riposti per essere successivamente inviati ai laboratori di analisi per il riscontro dei
valori caratteristici con quelli utilizzati nel progetto. Di tali prelievi verra redatto
apposito verbale. Tutti gli oneri sono a carico dell’appaltatore e sono compensati nei
prezzi relativi alla costruzione.

Per quanto concerne il collaudo dei materiali, i controlli in corso di lavorazione e le
prove di carico e collaudo statico si fa riferimento a quanto prescritto dall’art.
“Costruzione di murature - Generalita”.

5.5.1.3 Murature miste

La muratura mista di pietrame e mattoni dovra progredire a strati orizzontali
intercalando il numero richiesto di filari di mattoni ogni metro di altezza di muratura di
pietrame. I filari dovranno essere estesi a tutta la grossezza del muro e disposti
secondo piani orizzontali. Nelle murature miste per i fabbricati, oltre ai filari suddetti si
debbono costruire in mattoni tutti gli angoli dei muri, i pilastri, i risalti e le incassature
qualsiasi, le spallette e squarci delle aperture di porte e finestre, i parapetti delle
finestre, gli archi di scarico, le volte, i voltini e le piattabande, 'ossatura delle cornici,
le canne da fumo, le latrine, i condotti in genere, e qualunque altra parte di muro alla
esecuzione della quale non si prestasse il pietrame, in conformita alle prescrizioni che
potra dare la direzione dei lavori all’atto esecutivo. Il collegamento delle due differenti
strutture deve essere fatto nel migliore modo possibile ed in senso tanto orizzontale
che verticale.
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MODALITA DI PROVA, CONTROLLO E COLLAUDO

La direzione dei lavori potra richiedere un controllo tramite prelievi al fine accertare se
i materiali e le modalita di posa abbiano le caratteristiche previste dagli elaborati di
progetto o dichiarate dal produttore. I prelievi dovranno essere opportunamente
riposti per essere successivamente inviati ai laboratori di analisi per il riscontro dei
valori caratteristici con quelli utilizzati nel progetto. Di tali prelievi verra redatto
apposito verbale. Tutti gli oneri sono a carico dell’appaltatore e sono compensati nei
prezzi relativi alla costruzione.

Per quanto concerne il collaudo dei materiali, i controlli in corso di lavorazione e le
prove di carico e collaudo statico si fa riferimento a quanto prescritto dall’art.
“Costruzione di murature — Generalita”.

5.5.2 Cuci e scuci

Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con metodo cuci e
scuci, comprendente: rimozione cauta dei mattoni deteriorati o spaccati anche in
breccia, ricostruzione della muratura mediante mattoni di recupero di prima scelta,
aventi dimensioni, sembianze sagomature, granulometria uguale agli esistenti,
‘forzatura’ della muratura mediante inserimento di cunei di legno da sostituire a ritiro
avvenuto con elementi murari allettati con malta abbastanza fluida, aventi
caratteristiche fisico chimiche di cui al capitolo sulle malte.

5.5.3 Stilatura dei giunti

Le operazioni di stilatura dei giunti dovranno avvenire previa la protezione delle
superfici da non imbrattare poi potra eseguirsi la cauta rimozione della malta
disgregata tra i mattoni, con mazzetta e scalpello senza uso di martello demolitore, in
modo tale da salvaguardare i mattoni, senza intaccarli o rovinarli; comprendente la
rimozione delle parti deteriorate o manomesse, eliminazione di ferramenta in genere,
staffe, lampioni, chiodi, e altri superfetazione e strutture strane esistenti, stilatura del
giunto con malta idonea previa preparazione di campionatura. La lavorazione dovra
essere eseguita senza sporcare i mattoni, utilizzando comunque gli attrezzi idonei
quali cazzuolini a punta, cazzuola arrotondata, lunga, ecc. a secondo del caso e
prevedendo la stilatura dei giunti, uguali all'esistente; spazzolatura con spazzola di
saggina della zona di intervento al fine di far emergere i granuli grossolani per
mimetizzare l'intervento nel contesto del paramento murario.

E’' assolutamente vietato lI'uso di cementi e/o calci idrauliche artificiali. La
volumetria del riporto e la rifinitura della malta di allettamento, in fase di presa, dovra
essere realizzata secondo le direttive della D.L..
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5.6 Intonaci

Gli intonaci dovranno essere eseguiti in condizioni climatiche adeguate, onde evitare
gelature o rapide asciugature dell’acqua presente nella malta.

La muratura di supporto dovra essere accuratamente preparata e liberata dai residui
provenienti dalla stuccatura dei giunti. Prima di stendere l'intonaco, le superfici
dovranno essere bagnate in modo da non bruciare I'impasto che verra posato.

Il primo strato di intonaco, ossia il rinzaffo, verra steso eseguendo dapprima le fasce
con funzione di guida; la sua posa sara eseguita energicamente, in modo che possa
penetrare bene e aderire al supporto e soprattutto nei giunti. A presa avvenuta del
rinzaffo, ma quando esso non sia ancora completamente asciutto, si stendera I'arriccio
mediante cazzuola e fratazzo, avendo cura di sigillare ogni fessura presente e di dar
vita a una superficie piu liscia. Il terzo strato, anche questo eseguito a supporto non
completamente asciutto, costituira lo strato finale e pertanto dovra conquistare tutti i
livelli delle fasce guida e risultare privo di avvallamenti.

A lavorazione conclusa, l'intonaco deve presentarsi con spessore di 1,5-2 cm,
complanare, privo di fessure e di irregolarita e dovra avere gli spigoli concavi e
convessi ben eseguiti e lavorati.

Nel caso si faccia uso di calce, questa dovra essere usata a distanza di 90 giorni dallo
spegnimento.

La finitura dellintonaco potra essere a grana liscia, a buccia d’arancia, graffiato o
altro, secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori.

Prima di intervenire su intonaci esistenti in parte crollati, dovranno essere
approfondite e indagate le ragioni del crollo e ne andranno rimosse le cause, siano
esse strutturali che di altro genere.

Si dovra approfondire la composizione dell'intonaco esistente in maniera da fornire un
valido supporto alla scelta della composizione dell’intonaco da reintegro, cosi che esso
sia il piu possibile simile nella consistenza, nelle caratteristiche e negli effetti visivi
finali, secondo quanto previsto in progetto o quanto disposto in sede di cantiere.
Particolare rilievo avranno le informazioni desunte dalle analisi relative al numero di
strati con cui era stato realizzato e alle diverse componenti presenti in ogni singolo
strato.

Intonaci e riprese di intonaco a base di calce
L'appaltatore procedera alla preparazione del supporto, il quale dovra essere esente
da fenomeni di umidita o da residui di risalita, dovra essere pulito da efflorescenze o
da patine degradanti e dovra presentarsi sufficientemente rugoso e scabro cosi da
favorire una migliore adesione. In caso la superficie fosse liscia, si dovra procedere a
renderla rugosa mediante martellinatura leggera.
Per evitare l'assorbimento repentino dell'acqua presente nella nuova malta di
intonaco, le murature saranno sufficientemente bagnate mediante pennello, evitando
eccessi di ristagno d’acqua; se necessario si procedera a interventi di riadesione degli
intonaci preesistenti al loro supporto o alla realizzazione di bordature che facciano
aderire gli estremi residui.
La malta verra predisposta secondo le disposizioni della Direzione Lavori, facendo uso
di contenitori puliti e dosando adeguatamente le parti; sara opportuno cominciare
utilizzando solo una parte dell'acqua necessaria e aumentandone gradatamente il
dosaggio, in modo da evitare impasti troppo fluidi o troppo duri: tali impasti dovranno
essere realizzati con piccole betoniere o manualmente su tavolati di legno; gli inerti
saranno aggiunti secondo le prescrizioni, preferendo negli strati inferiori inerti a
maggiore granulometria.
Gli strati inferiori saranno eseguiti come rinzaffo e pertanto la superficie sara
irregolare, consentendo cosi I'adesione degli strati superiori. Dopo alcuni giorni, previa
bagnatura, si eseguira lo strato di arriccio. L'ultimo strato sara costituito da
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lavorazione finale con fratazzo, cosi da uniformare le complanarita e i punti di contatto
tra il vecchio e il nuovo intonaco. La superficie finale dovra presentarsi scabra, cosi da
consentire I'eventuale realizzazione del velo finale (colletta di calce).

In caso di utilizzo di malte premiscelate le modalita di esecuzione degli intonaci
dovranno rispettare rigorosamente quanto indicato nelle schede tecniche dei prodotti
impiegati.
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5.7 Protezione dei materiali

Generalita

La protezione dei materiali e un‘operazione da effettuarsi nella maggior parte dei casi
al termine degli interventi prettamente conservativi. La scelta delle operazioni di
protezione da effettuarsi e/o degli specifici prodotti da utilizzarsi andra sempre
concordata con gli organi preposti alla tutela del bene oggetto di intervento, e dietro
autorizzazione e indicazione della D.L. L'utilizzo di specifici prodotti sara sempre
preceduto a cura e a spese dell’Appaltatore da test di laboratorio decisi dalla D.L. in
grado di verificarne I'effettiva efficacia in base al materiale da preservare.
L'applicazione di prodotti protettivi rientra comunque nelle operazioni da inserire nei
programmi di manutenzione periodica postintervento.

Interventi diretti

Le principali caratteristiche di base richieste ad un protettivo chimico sono la

reversibilita e l'inalterabilita, mentre il principale requisito prestazionale &

I'idrorepellenza, insieme con la permeabilita al vapore acqueo.

- L'intervento di protezione di tipo diretto previsto in progetto consiste nel
consolidamento e/o protezione trasparente delle superfici, mediante applicazione a
pennello o rullo, di prodotto consolidante e/o protettivo idoneo per l'elemento
architettonico da trattare, dato con la modalita e nella concentrazione d’uso
indicato sulle schede tecniche del produttore in due riprese con la tecnica del
"bagnato su bagnato.

Sistemi applicativi

La fase applicativa dei prodotti protettivi richiedera cautela ed attenzione, sia nei
confronti del materiale sia per |'operatore che dovra essere munito di apposita
attrezzatura di protezione secondo normativa.

In generale i prodotti dovranno essere applicati su supporti puliti, asciutti e privi di
umidita a temperature non eccessive (possibilmente su paramenti non esposti ai raggi
solari) onde evitare un'evaporazione repentina dei solventi utilizzati.

L'applicazione si effettuera irrorando le superfici dall'alto verso il basso, in maniera
uniforme, sino a rifiuto.

In generale i prodotti potranno essere applicati:

mediante applicazione a pennello e/o a spruzzo a bassa pressione

5.7.1 Velatura cromatica delle cortine laterizie esterne

Tutti le nuove integrazioni murarie operate sulle superfici esterne nei casi di erosione,
sarcitura di lesione o semplice integrazione muraria, andranno uniformate
cromaticamente alla muratura esistente mediate una soluzione di terre naturali
pigmentate data a pennello e solo successivamente si potra procedere alla protezione
delle stesse.

La velatura al fine di integrare cromaticamente le zone in oggetto, dovra essere
effettuata mediante la applicazione a pennello, di terre coloranti naturali con tinta
acquosa composta da acqua addizionata di co-polimero acrilico in emulsione nel
rapporto 1:100.

5.7.2 Protezione delle cortine laterizie

Ad almeno 20 giorni dai precedenti trattamenti di velatura e stilatura previa la verifica
dell’'assenza sali solubili, su superficie perfettamente asciutta, si potra procedere al
consolidamento e protezione trasparente delle superfici in mattone a vista, mediante
applicazione a pennello, di prodotto consolidante e protettivo a base di polisilossano,
previa campionatura del prodotto, dato con la modalita e nella concentrazione d’uso in
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solvente come indicato sulle schede tecniche in due riprese con la tecnica del "bagnato
su bagnato", in ragione di 0,8 It/mqg privo di effetto perlante, eventualmente
additivato con adeguato algicida. L'applicazione sara da effettuarsi in giornate non
piovose, con temperatura esterna dai 15 ai 25 °C, su superficie fredda e non assolata.
Il prodotto dovra essere applicato abbondantemente due o tre volte sino a rifiuto; la
pressione di spruzzo (0,5-0,7 bar) e il diametro dell'ugello devono essere scelti in
modo che non si abbia nebulizzazione dell'agente impregnante.

Tale lavorazione dovra essere effettuata solo dopo la velatura cromatica effettuata
sulle integrazioni della muratura.
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5.8 Tintegiature

Le tinteggiature dovranno essere eseguite su supporto adeguatamente preparato e
ripulito da ogni elemento che possa essere causa di una esecuzione imprecisa, inclusa
la pulizia da ogni precedente trattamento di finitura non consono alla nuova
lavorazione.

Le tinteggiature potranno essere completamente coprenti oppure potranno consistere
in velature destinate a creare un velo di continuita tra materiali.

L'appaltatore eseguira il tinteggio utilizzando i prodotti e le modalita indicate dalla
Direzione Lavori, siano essi a base di calce o a base vinilica, a tempera o di altro
genere.

La posa potra avvenire a rullo o a pennello o con qualunque altra modalita venga
indicata.

Per le integrazioni, saranno eseguiti gli opportuni accertamenti atti a verificare il tipo
di materiale usato e la modalita di posa impiegata: in ogni caso, saranno eseguite un
numero adeguato di campionature le quali saranno numerate e catalogate a seconda
del tipo di miscela preparata.

Una volta contrassegnato il campione, |'appaltatore eseguira il lavoro seguendo le
istruzioni e predisponendo una quantita di miscela utile per I'uso che se ne dovra fare
successivamente.

Dovra consegnare il lavoro privo di imperfezioni e completamente piano, privo di
scabrosita o addensamenti di materiale e di pigmenti, in modo che non siano visibili
inopportune riprese, a meno che non si tratti di disposizioni della Direzione Lavori
volte a segnalare il limite tra I'autenticita e il rinnovamento del tinteggio.

50



5.9 Opere in cemento

Tecnologia esecutiva delle opere

Confezione dei conglomerati cementizi

La confezione dei conglomerati cementizi dovra essere eseguita con gli impianti

preventivamente sottoposti all'esame della Direzione Lavori.

Gli impianti di betonaggio saranno del tipo automatico o semiautomatico, con

dosatura a peso degli aggregati, dell'acqua, degli additivi e del cemento; la dosatura

del cemento dovra sempre essere realizzata con bilancia indipendente e di adeguato

maggior grado di precisione, dovra essere controllato il contenuto di umidita degli

aggregati.

La dosatura effettiva degli aggregati dovra essere realizzata con precisione del 3%;

quella del cemento con precisione del 2%.

Le bilance dovranno essere revisionate almeno una volta ogni due mesi e tarate

all'inizio del lavoro e successivamente almeno una volta all'anno.

Per I'acqua e gli additivi € ammessa anche la dosatura a volume.

La dosatura effettiva dell'acqua dovra essere realizzata con precisione del 2% ed i

relativi dispositivo dovranno essere tarati almeno una volta al mese o comunque

quando richiesto dalla Direzione Lavori.

Il dispositivo di misura del cemento, dell'acqua e degli additivi dovranno essere del

tipo individuale.

Le bilance per la pesatura degli inerti possono essere di tipo cumulativo (peso delle

varie pezzature con successione addizionale).

Si dovra disporre all'impianto, nel caso di guasto dell’apparecchiatura automatica di

carico dei componenti, di tabelle riportanti le pesate cumulative dei componenti per

tutte le miscele approvate e per le diverse quantita miscelate in funzione della

variazione di umidita della sabbia.

Gli inerti dovranno essere tassativamente ed accuratamente lavati in modo tale da

eliminare materiali dannosi o polveri aderenti alla superficie.

La percentuale di umidita nelle sabbie non dovra, di massima, superare I'8% in peso

di materiale secco.

Gli inerti dovranno essere stoccati in quantita sufficiente a completare qualsiasi

struttura che debba essere gettata senza interruzioni.

Il luogo di deposito dovra essere di dimensioni adeguate e consentire lo stoccaggio

senza segregazione delle diverse pezzature che dovranno essere separate da appositi

setti.

Gli aggregati verranno prelevati in modo tale da garantire la rotazione continua dei

volumi stoccati.

I silos del cemento debbono garantire la perfetta tenuta nei riguardi dell'umidita

atmosferica.

Gli impasti dovranno essere confezionati in betoniere aventi capacita tale da

contenere tutti gli ingredienti della pesata senza debordare.

Il tempo e la velocita di mescolamento dovranno essere tali da produrre un

conglomerato rispondente ai requisiti di omogeneita di cui ai successivi punti.

Per quanto non specificato, vale la Norma UNI 7163 - 79.

L'impasto dovra risultare di consistenza uniforme ed omogeneo, uniformemente

coesivo (tale cioé da essere trasportato e manipolato senza che si verifichi la

separazione dei singoli elementi); lavorabile (in maniera che non rimangano vuoti

nella massa o sulla superficie dei manufatti dopo eseguita la vibrazione in opera).

Se al momento della posa in opera la consistenza del conglomerato cementizio non &

qguella prescritta, lo stesso non dovra essere impiegato per l'opera ma scaricato in

luogo appositamente destinato dall'Impresa.

Tuttavia se la consistenza € minore di quella prescritta (minore slump) e il

conglomerato cementizio € ancora nell'autobetoniera, la consistenza pud essere
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portata fino al valore prescritto mediante aggiunta di additivi fluidificanti e I'aggiunta
verra registrata sulla bolla di consegna.
La lavorabilita non potra essere ottenuta con maggiore impiego di acqua di quanto
previsto nella composizione del conglomerato cementizio.
L'impiego di fluidificanti, aeranti, plastificanti, potra essere autorizzato dalla DL, anche
se non previsti negli studi preliminari.
In questi casi, l'uso di aeranti e plastificanti sara effettuato a cura e spese
dell'Impresa, senza che questa abbia diritto a pretendere indennizzi o sovrapprezzi
per tale titolo.
La produzione ed il getto del conglomerato cementizio dovranno essere sospesi nel
caso che la temperatura possa scenda al di sotto di 278 K (5 °C), se l'impianto di
betonaggio non e dotato di un adeguato sistema di preriscaldamento degli inerti o
dell’acqua tale da garantire che la temperatura dell'impasto, al momento del getto sia
superiore a 287 K (14 °C).
I getti all’esterno dovranno comunque essere sospesi quando la temperatura scende
al di sotto di 263 K (-10 °C).
Nel luogo di produzione ed in cantiere dovranno essere installati termometri atti a
misurare la minima e la massima temperatura atmosferica giornaliera.
Trasporto
Il trasporto dei conglomerati cementizi dall'impianto di betonaggio al luogo di impiego
dovra essere effettuato con mezzi idonei al fine di evitare la possibilita di segregazione
dei singoli componenti e comunque tali da evitare ogni possibilita di deterioramento
del conglomerato cementizio medesimo.
Saranno accettate in funzione della durata e della distanza di trasporto, le
autobetoniere e le benne a scarico di fondo ed, eccezionalmente, i nastri trasportatori.
Lo scarico dei componenti nel tamburo delle autobetoniere dovra avvenire in modo
che una parte dell’acqua e di aggregato grosso venga scaricata prima del cemento e
degli altri aggregati.
Le betoniere dovranno essere esaminate periodicamente per verificare |'eventuale
diminuzione di efficacia dovuta sia all’accumulo di conglomerato indurito o legante che
per l'usura delle lame.
Ogni carico di conglomerato cementizio dovra essere accompagnato da una bolla sulla
quale dovranno essere riportati:
- data;

classe di conglomerato;

tipo, classe e dosaggio di cemento;

dimensione massima dell’aggregato;

la classe di consistenza;

i metri cubi trasportati;

I'ora di partenza dall'impianto di confezionamento;

- la struttura a cui & destinato.

L'Impresa dovra esibire detta documentazione alla DL.
L'uso delle pompe sara consentito a condizione che l'impresa adotti, a sua cura e
spese, provvedimenti idonei a mantenere il valore prestabilito del rapporto
acqua/cemento del conglomerato cementizio alla bocca di uscita della pompa.
Non saranno ammessi gli autocarri a cassone o gli scivoli.
L'omogeneita dell'impasto sara controllata, all'atto dello scarico, con la prova indicata
nel presente capitolato tecnico..
La lavorabilita dell'impasto sara controllata, secondo quanto precedentemente indicato
sia all’'uscita dell'impianto di betonaggio o dalla bocca della betoniera, sia al termine
dello scarico in opera, la differenza fra i risultati delle due prove non dovra essere
maggiore di 5 cm e comunqgue non dovra superare quanto specificato dalla Norma UNI
7163 - 79, salvo l'uso di particolari additivi.
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Se il conglomerato cementizio viene pompato, il valore dello “slump” dovra essere
misurato prima dell'immissione nella pompa.

In ogni caso il tempo intercorrente tra il confezionamento all’‘impianto ed il getto non
dovra essere superiore ai 90 minuti.

E’ facolta della Direzione Lavori di rifiutare carichi di conglomerato cementizio non
rispondenti ai requisiti prescritti.

Posa in opera

I getti dovranno essere iniziati solo dopo la verifica degli scavi, delle casseforme e
delle armature metalliche da parte della Direzione Lavori.

La posa in opera sara eseguita con ogni cura ed a regola d’arte, dopo aver preparato
accuratamente e rettificati i piani di posa, le casseforme, i cavi da riempire e dopo
aver posizionato le armature metalliche.

I distanziatori utilizzati per garantire i copriferri ed eventualmente le reciproche
distanze tra le barre di armatura, dovranno essere in plastica o a base di malta
cementizia di forma e geometria tali da minimizzare la superficie di contatto con il
cassero.

Nel caso di getti contro terra, roccia, ecc., si deve controllare che la pulizia del
sottofondo, il posizionamento di eventuali drenaggi, la stesura di materiale isolante o
di collegamento, siano eseguiti in conformita alle disposizioni di progetto e delle
presenti Norme.

I getti dovranno risultare perfettamente conformi ai particolari costruttivi di progetto
ed alle prescrizioni della Direzione Lavori.

Si avra cura che in nessun caso si verifichino cedimenti dei piani di appoggio e delle
pareti di contenimento.

Le casseforme dovranno essere atte a garantire superfici di getto regolari ed a
perfetta regola d’arte; in tal senso l'impresa provvedera, a sua cura e spese, alla posa
di opportuni ponteggi ed impalcature, previa presentazione ed approvazione da parte
della Direzione Lavori dei relativi progetti.

Prima di procedere alla messa in opera del calcestruzzo, sara necessario adottare tutti
quegli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi sottrazione di acqua dall'impasto. In
particolare, in caso di casseforme in legno, andra eseguita un’accurata bagnatura delle
superfici.

Dovranno essere impiegati prodotti disarmanti aventi i requisiti di cui alle specifiche
della Norma UNI 8866; le modalita di applicazione dovranno essere quelle indicate dal
produttore evitando accuratamente aggiunte eccessive e ristagni di prodotto sul fondo
delle casseforme.

La Direzione Lavori eseguira un controllo della quantita di disarmante impiegato in
relazione allo sviluppo della superficie di casseforme trattate.

Dovra essere controllato inoltre che il disarmante impiegato non macchi o danneggi la
Superficie del conglomerato.

A tale scopo saranno usati prodotti efficaci per la loro azione specifica escludendo i
lubrificanti di varia natura.

Dal giornale lavori del cantiere dovra risultare la data di inizio e di fine dei getti e del
disarmo.

Se il getto dovesse essere effettuato durante la stagione invernale, I'Impresa dovra
tenere registrati giornalmente i minimi di temperatura desunti da un apposito
termometro esposto nello stesso cantiere di lavoro. E comunque proibito eseguire il
getto del conglomerato quando la temperatura esterna scende al disotto dei +5° C se
non si prendono particolari sistemi di protezione del manufatto concordati e autorizzati
dalla D.L. anche qualora la temperatura ambientale superi i 33° C.

Il conglomerato cementizio sara posto in opera e assestato con ogni cura in modo che
le superfici esterne si presentino lisce e compatte, omogenee e perfettamente regolari
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ed esenti anche da macchie o chiazze.
Per la finitura superficiale delle solette € prescritto |'uso di piastre vibranti o
attrezzature equivalenti; la regolarita dei getti dovra essere verificata con un’asta
rettilinea della lunghezza di 2,00 m, che in ogni punto dovra aderirvi uniformemente
nelle due direzioni longitudinale e trasversale, saranno tollerati soltanto scostamenti
inferiori a 10 mm.
Eventuali irregolarita o sbavature dovranno essere asportate mediante bocciardatura e
i punti incidentalmente difettosi dovranno essere ripresi accuratamente con malta fine
di cemento, immediatamente dopo il disarmo, cid qualora tali difetti o irregolarita
siano contenuti nei limiti che la Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, riterra
tollerabili fermo restando in ogni caso che le suddette operazioni ricadranno
esclusivamente e totalmente a carico dell'Impresa.
Quando le irregolarita siano mediamente superiori a 10 mm, la Direzione Lavori ne
imporra la regolarizzazione a totale cura e spese dell'Impresa mediante uno strato di
materiali idonei che, a seconda dei casi e ad insindacabile giudizio della Direzione
Lavori potra essere costituito da:

- malta fine di cemento;

- conglomerato bituminoso del tipo usura fine, per spessori non inferiori a 15
mm.
Eventuali ferri (filo, chiodi, reggette) che con funzione di legatura di collegamento
casseri od altro, dovessero sporgere da getti finiti, dovranno essere tagliati almeno
0,5 cm sotto la superficie finita e gli incavi risultanti verranno accuratamente sigillati
con malta fine di cemento.
Viene poi prescritto che, dovunque sia possibile, gli elementi dei casseri vengano
fissati nella esatta posizione prevista utilizzando fili metallici liberi di scorrere entro
tubetti di materiale PVC o simile, di colore grigio, destinati a rimanere incorporati nel
getto di conglomerato cementizio, armato o non armato.
Lo scarico del conglomerato dal mezzo di trasporto dovra avvenire con tutti gli
accorgimenti atti ad evitare la segregazione.
A questo scopo il conglomerato dovra cadere verticalmente al centro della cassaforma
e sara steso in strati orizzontali di spessore limitato e comunque non superiore a 50
cm misurati dopo la vibrazione.
L'altezza di caduta libera del calcestruzzo fresco, indipendentemente dal sistema di
movimentazione e getto, non deve eccedere i 50 centimetri; si utilizzera un tubo di
getto che si accosti al punto di posa o, meglio ancora, che si inserisca nello strato
fresco gia posato e consenta al calcestruzzo di rifluire all'interno di quello gia steso.
E’ vietato scaricare il conglomerato in un unico cumulo e distenderlo con l'impiego del
vibratore.
Durante la posa in opera i vespai di ghiaia, eventualmente formatisi, dovranno essere
dispersi prima della vibrazione del conglomerato cementizio.
Per getti in pendenza, dovranno essere predisposti dei cordolini di arresto che evitino
la formazione di lingue di conglomerato cementizio troppo sottili per essere vibrate
efficacemente.
Per la compattazione del getto verranno adoperati vibratori a parete o ad immersione.
Nel caso si adoperi il sistema di vibrazione ad immersione, I'ago vibrante deve essere
introdotto verticalmente e spostato, da punto a punto nel calcestruzzo, ogni 50 cm
circa; la durata della vibrazione verra protratta nel tempo in funzione della classe di
consistenza del calcestruzzo (vedi tabella seguente).

Classe di Tempo minimo di immersione dell’ago
consistenza nel cls (s)
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S1 25 - 30

S2 20 - 25

S3 15- 20

S4 10 - 15

S5 5-10

F6 0-5

ScC /_Voq _ne_cessitfa_ compattazione (salvo
indicazioni specifiche della D.L.)

L'Impresa dovra porre particolare cura nella realizzazione dei giunti di dilatazione o
contrazione di tipo Impermeabile (waterstop) , o giunti speciali aperti, a cunei,
secondo le indicazioni di progetto.

Quando il conglomerato cementizio deve essere gettato in presenza d’acqua, si
dovranno adottare gli accorgimenti approvati dalla Direzione Lavori, necessari per
impedire che I'acqua lo dilavi e ne pregiudichi la nhormale maturazione.

La massa volumica del conglomerato cementizio indurito, misurata secondo la Norma
UNI 6394 su provini prelevati dalla struttura, non dovra risultare inferiore al 97% della
massa volumica della miscela fresca misurata nelle prove di qualificazione e/o di
quella dichiarata nel mix design.

Riprese di getto

La Direzione Lavori avra la facolta di prescrivere, ove e quando lo ritenga necessario,
che i getti vengano eseguiti senza soluzione di continuita cosi da evitare ogni ripresa,
anche se cid comporta che il lavoro debba essere condotto a turni ed anche in
giornate festive, e senza che I'Impresa non potra avanzare richiesta alcuna di
maggiore compensi.

Nel caso cid non fosse possibile, prima di effettuare la ripresa, sara obbligo
dell’appaltatore procedere ad una preliminare rimozione, mediante scarifica con
martello, dello strato corticale di calcestruzzo gia parzialmente indurito. Tale
superficie, che dovra possedere elevata rugosita (asperita di circa 5 mm) verra
opportunamente bagnata per circa due ore prima del getto del nuovo strato di
calcestruzzo.

Tra le diverse riprese di getto non si dovranno avere distacchi, discontinuita o
differenze di aspetto e colore.

Posa in opera in climi freddi

Il clima si definisce freddo quando la temperatura risulta inferiore a 278 K (5 °C).

Si dovra controllare comunque che la temperatura del conglomerato cementizio
appena miscelato non sia inferiore a 287 K (14 °C) e che non siano congelate o
innevate le superfici di fondo o di contenimento del getto.

I getti all’esterno dovranno comunque essere sospesi quando la temperatura scende
al di sotto di 263 K (-10 °C).

Posa in opera in climi caldi

Se durante le operazioni di getto la temperatura dell’aria supera i 306 K (33 °C), la
temperatura dell'impasto non dovra superare i 298 K (25 °C), per getti massivi tale
limite dovra essere convenientemente abbassato.

Al fine di abbassare la temperatura del conglomerato cementizio potra essere usato
ghiaccio in sostituzione di parte dell’acqua di impasto.

Per ritardare la presa e per facilitare la posa e la finitura del conglomerato cementizio

55



potranno essere eventualmente impiegati additivi ritardanti di presa preventivamente
autorizzati dalla DL.

E’ tassativo I'obbligo di adottare adeguati sistemi di protezione delle superfici esposte.
Per i tempi di rimozione dei casseri si dovra rispettare quanto previsto nella Norma
UNI 9858.

Stagionatura e disarmo

Prevenzione delle fessure da ritiro plastico

A getto ultimato dovra essere curata la stagionatura dei conglomerati cementizi in
modo da evitare un rapido prosciugamento delle superfici esposte all'aria dei
medesimi e la conseguente formazione di fessure da ritiro plastico, usando tutte le
cautele ed impiegando i mezzi piu idonei allo scopo, fermo restando che il sistema
proposto dall'Impresa dovra essere approvato dalla Direzione Lavori.

A questo fine le superfici del conglomerato cementizio non protette dalle casseforme
dovranno essere mantenute umide il piu a lungo possibile e comunque per almeno 7
d, sia per mezzo di prodotti antievaporanti (curing), da applicare a spruzzo subito
dopo il getto, sia mediante continua bagnatura, sia con altri sistemi idonei.

I prodotti antievaporanti (curing) ed il loro dosaggio dovranno essere approvati dalla
Direzione Lavori.

Le loro caratteristiche dovranno essere conformi a quanto indicato nella Norma UNI
8656 : tipi 1 e 2.

La costanza della composizione dei prodotti antievaporanti dovra essere verificata, a
cura della Direzione Lavori ed a spese dell'lImpresa, al momento del loro
approvvigionamento.

In particolare per le solette, che sono soggette all'essiccamento prematuro ed alla
fessurazione da ritiro plastico che ne deriva, € fatto obbligo di applicare
sistematicamente i prodotti antievaporanti di cui sopra.

E’ ammesso in alternativa I'impiego, anche limitatamente ad uno strato superficiale di
spessore non minore di 20 cm, di conglomerato cementizio rinforzato da fibre di
resina sintetica di lunghezza da 20 a 35 mm, di diametro di alcuni millesimi di
millimetro aggiunti nella betoniera e dispersi uniformemente nel conglomerato
cementizio, in misura di 0,5-1,5 kg/m3.

Nel caso che sulle solette si rilevino manifestazioni di ritiro plastico con formazione di
fessure di apertura superiore a 0,3 mm, l'impresa dovra provvedere a sua cura e
spese alla demolizione ed al rifacimento delle strutture danneggiate.

Di norma viene esclusa la accelerazione dei tempi di maturazione con trattamenti
termici per i conglomerati gettati in opera.

In casi particolari la DL potra autorizzare l'uso di tali procedimenti dopo I'esame e
verifica diretta delle modalita proposte, che dovranno rispettare comunque quanto
previsto ai seguenti paragrafi.

Maturazione accelerata con trattamenti termici
La maturazione accelerata dei conglomerati cementizi con trattamento termico sara
permessa qualora siano state condotte indagini sperimentali sul trattamento termico
che si intende adottare.
In particolare, si dovra controllare che ad un aumento delle resistenze iniziali non
corrisponda una resistenza finale minore di quella che si otterrebbe con maturazione
naturale.
Dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
« la temperatura del conglomerato cementizio, durante le prime 3 h
dall'impasto non deve superare 303 K (30 °C);
» il gradiente di temperatura di riscaldamento e quello di raffreddamento non
deve superare 15 K/h (°C/h), e dovranno essere ulteriormente ridotti
qualora non sia verificata la condizione di cui al successivo quarto punto;
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+ la temperatura massima del calcestruzzo non deve in media superare 333 K
(60 °C);
+ la differenza di temperatura tra quella massima all’interno del conglomerato
cementizio e ambiente a contatto con il manufatto non dovra superare i 10
K (10 °C)
« il controllo, durante la maturazione, dei limiti e dei gradienti di temperatura
, dovra avvenire con apposita apparecchiatura che registri I'andamento
delle temperature nel tempo;
« la procedura di controllo di cui al punto precedente, dovra essere rispettata
anche per i conglomerati cementizi gettati in opera e maturati a vapore.
In ogni caso i provini per la valutazione della resistenza caratteristica a 28 giorni,
nonché della resistenza raggiunta al momento del taglio dei trefoli o fili aderenti,
dovranno essere maturati nelle stesse condizioni termo-igrometriche della struttura
secondo quanto indicato dalla Norma UNI 6127.
Disarmo
Durante il periodo della stagionatura i getti dovranno essere riparati da possibilita di
urti, vibrazioni e sollecitazioni di ogni genere.
La rimozione dell’'armatura di sostegno dei getti potra essere effettuata quando siano
state sicuramente raggiunte le prescritte resistenze.
In assenza di specifici accertamenti, I'Impresa dovra attenersi a quanto prescritto dal
DM 09/01/1996.
Si dovra controllare che il disarmante impiegato non manchi o danneggi la superficie
del conglomerato.
A tale scopo saranno usati prodotti efficaci per la loro azione chimica, escludendo i
lubrificanti di varia natura.
La DL potra prescrivere che le murature di calcestruzzo vengano rivestite sulla
superficie esterna con paramenti speciali in pietra, laterizi od altri materiali da
costruzione.
In tal caso i getti dovranno procedere contemporaneamente al rivestimento ed essere
eseguiti in modo da consentirne I'adattamento e 'ammorsamento.

Giunti di discontinuita ed opere accessorie nelle strutture in conglomerato
cementizio

E’ tassativamente prescritto che nelle strutture da eseguire con getto di conglomerato
cementizio vengano realizzati giunti di discontinuita sia in elevazione che in
fondazione onde evitare irregolari e imprevedibili fessurazioni delle strutture stesse
per effetto di escursioni termiche, di fenomeni di ritiro e di eventuali assestamenti.
Tali giunti vanno praticati ad intervalli ed in posizioni opportunamente scelte tenendo
anche conto delle particolarita della struttura (gradonatura della fondazione, ripresa
fra vecchie e nuove strutture, attacco dei muri andatori con le spalle dei ponti e
viadotti, ecc).

I giunti saranno ottenuti ponendo in opera, con un certo anticipo rispetto al getto,
appositi setti di materiale idoneo, da lasciare in posto, in modo da realizzare superfici
di discontinuita (piane, a battente, a maschio e femmina, ecc.) affioranti a faccia vista
secondo le linee rette continue o spezzate, e devono seguire le indicazioni di progetto.
I giunti, come sopra illustrati, dovranno essere realizzati a cura e spese dell'Impresa,
essendosi tenuto debito conto di tale onere nella formulazione dei prezzi di elenco
relativi alle singole classi di conglomerato.

Solo nel caso in cui € previsto in progetto che il giunto sia munito di apposito
manufatto di tenuta o di copertura, l'elenco prezzi allegato a questo Capitolato,
prevedera espressamente le voci relative alla speciale conformazione del giunto,
unitamente alla fornitura e posa in opera dei manufatti predetti con le specificazioni di
tutti i particolari oneri che saranno prescritti per il perfetto definitivo assetto del
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giunto.

I manufatti, di tenuta o di copertura dei giunti, possono essere costituiti da elastomeri
a struttura etilenica (stirolo butiadene), a struttura paraffinica (bitile), a struttura
complessa (silicone poliuretano, poliossipropilene, poliossicloropropilene), da
elastomeri etilenici cosiddetti protetti (neoprene) o da cloruro di polivinile.

In luogo dei manufatti predetti, potra essere previsto I'impiego di sigillanti.

I sigillanti possono essere costituiti da sostanze oleoresinose, bituminose siliconiche a
base di elastomeri polimerizzabili o polisolfuri che dovranno assicurare la tenuta
all’acqua, l'elasticita sotto le deformazioni previste, una aderenza perfetta alle pareti,
ottenuta anche a mezzo di idonei primers, non colabili sotto le piu alte temperature
previste e non rigidi sotto le piu basse, mantenendo il piu a lungo possibile nel tempo
le caratteristiche di cui sopra dopo la messa in opera.

E’ tassativamente proibita I'esecuzione di giunti obliqui formanti angolo diedro acuto
(muro andatore, spalla ponte obliquo, ecc.).

In tali casi occorre sempre modificare I'angolo diedro acuto in modo tale da formare
con le superfici esterne delle opere da giuntare angoli diedri non inferiori ad un angolo
retto con facce piane di conveniente larghezza in relazione al diametro massimo degli
inerti impiegati nel confezionamento del conglomerato cementizio di ogni singola
opera.

Nell’esecuzione dei manufatti contro terra si dovra prevedere in numero sufficiente ed
in posizione opportuna l'esecuzione di appositi fori per I'evaquazione delle acque di
infiltrazione.

I fori dovranno essere ottenuti mediante preventiva posa in opera nella massa del
conglomerato cementizio di tubi a sezione circolare o di profilati di altre sezioni di PVC
o simili.

Per la formazione dei fori I'Impresa avra diritto al compenso previsto nella apposita
voce dell’Elenco Prezzi, comprensiva di tutti gli oneri e forniture per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

Predisposizione di fori, tracce, cavita, ammorsature, oneri vari

L'Impresa avra a suo carico il preciso obbligo di predisporre in corso di esecuzione
guanto e previsto nei disegni costruttivi o sara successivamente prescritto di volta in
volta in tempo utile dalla Direzione Lavori, circa fori, tracce, cavita, incassature ecc.
nelle solette, nervature, pilastri, murature, ecc., per la posa in opera di apparecchi
accessori quali giunti, appoggi, smorzatori sismici, pluviali, passi d'uomo, passerelle di
ispezione, sedi di tubi e di cavi, opere di interdizione, sicurvia, parapetti, mensole,
segnalazioni, parti di impianti.

L'onere relativo € compreso e compensato nei prezzi unitari e pertanto € ad esclusivo
carico dell'Impresa.

Tutte le conseguenze per la mancata esecuzione delle predisposizioni cosi prescritte
dalla Direzione Lavori, saranno a totale carico dell'Impresa, sia per quanto riguarda le
rotture, i rifacimenti, le demolizioni di opere di spettanza dell'impresa stessa, sia per
quanto riguarda le eventuali opere di adattamento di infissi o impianti, i ritardi, le
forniture aggiuntive di materiali e la maggiore mano d’opera occorrente da parte dei
fornitori.

Armature per C.A. e C.A.P.

Nella posa in opera delle armature metalliche entro i casseri €& prescritto
tassativamente [|'impiego di opportuni distanziatori prefabbricati in conglomerato
cementizio o in materiale plastico; lungo le pareti verticali si dovra ottenere il
necessario distanziamento esclusivamente mediante l'impiego di distanziatori ad
anello; sul fondo dei casseri dovranno essere impiegati distanziatori del tipo approvato
dalla Direzione Lavori.
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L'uso dei distanziatori dovra essere esteso anche alle strutture di fondazione armate.
Copriferro ed interferro dovranno essere dimensionati nel rispetto del disposto di cui
alle Norme di esecuzione per c.a. e c.a.p., contenute nelle "Norme Tecniche per le
costruzioni"(D.M. 18/01/08) emanate in applicazione dell'art. 21 della Legge
5.11.1971 n. 1086.

Lo spessore del copriferro, in particolare, dovra essere correlato allo stato limite di
fessurazione del conglomerato, in funzione delle condizioni ambientali in cui verra a
trovarsi la struttura e comunque non dovra essere inferiore a 3 cm e comunque come
indicato dal progettista.

Per strutture ubicate in prossimita di litorali marini o in presenza di acque con
componenti di natura aggressiva (acque selenitose, solforose, carboniche, ecc.), la
distanza minima delle superfici metalliche delle armature dalle facce esterne del
conglomerato dovra essere di 4 cm e comunque come indicato dal progettista.

Le gabbie di armatura dovranno essere, per quanto possibile, composte fuori opera; in
ogni caso in corrispondenza di tutti i nodi dovranno essere eseguite legature doppie
incrociate in filo di ferro ricotto di diametro non inferiore a 0,6 mm, in modo da
garantire la invariabilita della geometria della gabbia durante il getto.

L'Impresa dovra adottare inoltre tutti gli accorgimenti necessari affinché le gabbie
mantengano la posizione di progetto all'interno delle casseforme durante le operazioni
di getto.

E’ a carico dell'Impresa I'onere della posa in opera delle armature metalliche, anche in
presenza di acqua o fanghi bentonitici, nonché i collegamenti equipotenziali.

Casseforme, armature di sostegno, centinature e attrezzature di costruzione.
Per tali opere provvisorie I'Impresa portera alla preventiva conoscenza della Direzione
Lavori il sistema e le modalita esecutive che intende adottare, ferma restando la
esclusiva responsabilita dell'Impresa stessa per quanto riguarda la progettazione e
I'esecuzione di tali opere e la loro rispondenza a tutte le norme di legge ed ai criteri di
sicurezza che comunque possono riguardarle.
Il sistema prescelto dovra comunque essere adatto a consentire la realizzazione della
struttura in conformita alle disposizioni contenute nel progetto esecutivo.
Nella progettazione e nella esecuzione delle armature di sostegno, delle centinature e
delle attrezzature di costruzione, l'impresa € tenuta a rispettare le norme, le
prescrizioni ed i vincoli che eventualmente venissero imposti da Enti, Uffici e persone
responsabili riguardo alla zona interessata ed in parte isolare:

- per lI'ingombro degli alvei dei corsi d'acqua;

- per le sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopassi di strade,
autostrade, ferrovie, tranvie, ecc.;

- per le interferenze con servizi di soprasuolo o di sottosuolo.
Tutte le attrezzature dovranno essere dotate degli opportuni accorgimenti affinché in
ogni punto della struttura la rimozione dei sostegni sia regolare ed uniforme.
Per quanto riguarda le casseforme viene prescritto I'uso di casseforme metalliche o di
materiali fibrocompressi 0 compensati; in ogni caso esse dovranno avere dimensioni e
spessori sufficienti ed essere opportunamente irrigidite o controventate per assicurare
I'ottima riuscita delle superfici dei getti e delle strutture e la loro perfetta rispondenza
ai disegni di progetto.
Per i getti di superficie in vista dovranno essere impiegate casseforme speciali atte a
garantire rifiniture perfettamente piane, lisce e prive di Qualsiasi irregolarita.
La Direzione Lavori si riserva, a suo insindacabile giudizio, di autorizzare |'uso di
casseforme in legno; esse dovranno pero essere eseguite con tavole a bordi paralleli e
ben accostate in modo che non abbiano a presentarsi, dopo il disarmo, sbavature o
disuguaglianza sulle facce in vista del getto.
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La superficie esterna dei getti in conglomerato cementizio dovra essere esente da nidi
di ghiaia, bolle d'aria, concentrazione di malta fine, macchie od altro che ne
pregiudichi I'uniformita e la compattezza e cio sia ai fini della durabilita dell'opera che
dell'aspetto estetico.

Per la ripresa dei getti dovranno essere adottati gli accorgimenti indicati in precedenza
Le parti componenti i casseri dovranno risultare a perfetto contatto per evitare la
fuoriuscita di boiacca cementizia.

Nel caso di casseratura a perdere, inglobata nell'opera, si dovra verificare la sua
funzionalita se e elemento portante e che non sia dannosa se € elemento accessorio.

I casseri dovranno essere puliti e privi di elementi che possano in ogni modo
pregiudicare I'aspetto della superficie del conglomerato cementizio indurito.

Si dovra far uso di prodotti disarmanti disposti in strati omogenei continui che non
dovranno assolutamente macchiare la superficie in vista del conglomerato cementizio.
Su tutte le casseforme di una stessa opera dovra essere usato lo stesso prodotto. Se
verranno impiegate casseforme impermeabili, per ridurre il numero delle bolle d'aria
sulla superficie del getto e, qualora espressamente previsto nel progetto, si dovra fare
uso di disarmante con agente tensioattivo in quantita controllata nel qual caso la
vibrazione dovra essere contemporanea al getto.

Qualora sia prevista la realizzazione di conglomerati cementizi colorati o con cemento
bianco, I'impiego dei disarmanti dovra essere subordinato a prove preliminari atte a
dimostrare che il prodotto non alteri il colore.

Acciaio per c.a.

Gli acciai per armature di c.a. debbono corrispondere ai tipi ed alle caratteristiche
stabilite dalle Norme Tecniche emanate in applicazione dell'art. 21 della legge
5/11/1971 n° 1086 (D.M. del 18/01/08).

Per gli opportuni controlli da parte della DL, I'Impresa dovra documentare di ogni
partita di acciaio che entra in cantiere la provenienza, la qualita e il peso complessivo
di tondini di uno stesso diametro.

Per I'acciaio controllato in stabilimento, I'Impresa dovra produrre la documentazione
prescritta dalle Norme in vigore, che certifichi gli avvenuti controlli e consentire alla
DL di accertare la presenza dei contrassegni di riconoscimento.

Tutte le forniture dovranno essere accompagnate da un certificato di un Laboratorio
Ufficiale, riferito al tipo di armatura di cui trattasi, e marchiate secondo quanto
previsto nel D.M. del 18/01/08.

Le modalita di prelievo dei campioni da sottoporre a prova sono quelle previste dal
citato D.M. del 18/01/08.

Rimane comunque salva la facolta del DL di disporre eventuali ulteriori controlli per
giustificati motivi a carico dell'Impresa.

L'unita di collaudo per acciai in barre tonde lisce ed in barre ad aderenza migliorata &
costituita dalla partita del peso max di 25 t; ogni partita minore di 25 t deve essere
considerata unita di collaudo indipendente.

Durante i lavori per ogni lotto di fornitura dovranno essere prelevati non meno di tre
campioni di 1 metro di lunghezza cadauno, per ciascun diametro utilizzato, ed inviati a
Laboratori Ufficiali.

In caso di risultati sfavorevoli di dette prove, il complesso di barre, al quale si riferisce
il campione sara rifiutato e dovra essere allontanato dal cantiere.

Per il controllo del peso effettivo da ogni unita di collaudo, dovranno essere prelevate
delle barre campione.

Qualora risultassero sezioni effettive inferiori a quelle ammesse dalle tolleranze
previste dalle norme in vigore, il materiale verra rifiutato e subito allontanato dal
cantiere.

Qualora il peso effettivo risultasse inferiore al 98% di quello teorico e fosse accettabile
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in base alle tolleranze ed alle normative in vigore, dovranno essere aggiunte,
modificando i disegni di progetto e dandone comunicazione alla DL, barre in quantita
sufficiente a realizzare una sezione di acciaio non inferiore a quella prevista dal
progetto esecutivo originariamente approvato.

Rimane comunque salva la facolta della DL di disporre di eventuali ulteriori controlli
per giustificati motivi a carico dell'Impresa.

Acciaio per C.A. normale
BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA B450C.

1) Barre non controllate in stabilimento
Si procedera ai controlli in cantiere in conformita a quanto previsto dal D.M. del
18/01/08.
I campioni saranno prelevati in contraddittorio con I'Impresa ed inviati a cura della
D.L. ed a spese dell'Impresa ad un Laboratorio ufficiale. Di tali controlli deve essere
redatto apposito verbale controfirmato dalle parti. La D.L. dara benestare per la posa
in opera di ciascun lotto di spedizione soltanto dopo che avra ricevuto il relativo
certificato di prova e ne avra constatato I'esito positivo.
. 2) Barre controllate in stabilimento
E facolta della Direzione dei Lavori sottoporre a controllo in cantiere barre controllate
in stabilimento.
Anche in questo caso i campioni verranno prelevati in contraddittorio con I'Impresa ed
inviati a cura della Direzione dei Lavori ed a spese dell'Impresa ad un Laboratorio
ufficiale. Di tale operazione dovra essere redatto apposito verbale firmato dalle parti.
La Direzione dei Lavori dara benestare per la posa in opera delle partite sottoposte all'
ulteriore controllo in cantiere soltanto dopo che avra ricevuto il relativo certificato di
prova e ne avra constatato I'esito positivo.

Reti in barre di acciaio elettrosaldate

Le reti saranno in barre del tipo B450C, controllate in stabilimento, di diametro
compreso tra 4 e 12 mm, con distanza assiale non superiore a 35 cm.

Dovra essere verificata la resistenza al distacco offerta dalla saldatura del nodo, come
indicato nel D.M. del 18/01/08.

Per il controllo delle tensioni caratteristiche di snervamento e rottura si richiamano le
norme di cui ai punti precedenti .
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6 MODALITA DI ESECUZIONE DELLE OPERE DI FINITURA

6.1 Modalita operativa di esecuzione della pavimentazione
architettonica del Tipo LevoFloor colorato

La pavimentazione verra realizzata sopra il marciapiede, sui gradoni e sul getto
eseguito sul pavimento delle grotte, all'interno dei casseri precedentemente
predisposti e trattati al fine di ottenere la finitura laterale delle alzate dei gradoni.
Preparazione delle casserature per ottenimento della finitura sulle alzate dei gradoni
Le casseforme pulite devono essere verniciate uniformemente con il Pieri Drc 6 o
similare utilizzando un rullo a pelo corto oppure tramite spruzzatura tipo airless,
preferibilmente a bassa pressione (da 2 a 5 bars).

La resa, in condizioni normali, € di circa 8/12 mq al litro. In funzione della
temperatura e dell'igrometria dell'aria, il tempo di essiccamento del prodotto

varia approssimativamente da cinque a trenta minuti. La profondita d'azione del
prodotto & definita secondo i principali parametri: tipo di Pieri Drc 6 o similare
utilizzato, granulometria degli aggregati, tipo di sabbia, dosaggio e tipo di cemento e
temperatura.

I pannelli possono essere essiccati o scaldati in qualsiasi modo purché non si creino
choc termici brutali. E' opportuno non superare i 40°- 45° C.

Il tempo di permanenza nella cassaforma non é influente e gli elementi possono
restare da 3 a 4 giorni nel cassero. Per ottenere un'uguale profondita di disattivazione
tra pannelli della stessa produzione, é importante che le operazioni di disarmo e
lavaggio di questi vengano effettuate sempre con gli stessi intervalli di tempo. A
diversi intervalli di tempo delle operazioni di disarmo e lavaggio corrispondono
profondita diverse.

L'idrolavaggio e la spazzolatura dei pannelli devono essere effettuati subito dopo il
disarmo.

Preparazioni per l'esecuzione dei getti

Verranno preventivamente posizionate appositi divisori in ferro tassellati al getto di
fondo costituenti il motivo architettonico secondo le prescrizioni della D.L. e computati
a parte.

Verranno predisposte adeguate protezioni con teli di nylon saldamente fissati della
base del muro in mattoni e di tutti gli elementi architettonici che possano subire dei
danni durante I'esecuzione della pavimentazione.

Preparazione dell'impasto e getto in opera

Tutti i componenti del cls (aggregati, cementi, ecc.) dovranno assolutamente
rispettare le norme vigenti ed essere idonei al confezionamento del calcestruzzo.

Il calcestruzzo da addittivarsi con Pieri Chromofibre 1B o similare dovra avere le
seguenti caratteristiche:

-essere stato confezionato con l'inerte precedentemente selezionato dalla Direzione
Lavori ed avente le caratteristiche descritte nel presente capitolato;

-avere un rapporto acqua-cemento inferiore o uguale a 0,50;

-aria superiore —uguale 3%.

Pieri Chromofibre 1B o similare dovra essere aggiunto al calcestruzzo in cantiere nella
quantita di 1 sacco da 25kg ogni metro cubo di calcestruzzo.

Pieri Chromofibre 1B o similare si aggiunge al calcestruzzo in autobetoniera, anche
quando il calcestruzzo viene impastato nel premiscelatore. In questo modo si evita la
noiosa operazione di pulizia e sciacquatura di quest’ultimo. Prima dello scarico si
raccomanda di fare girare nuovamente l|'autobetoniera a velocita massima
per 3 minuti circa.
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La pavimentazione verra gettata in opera con canaletta direttamente dal betoncar,
sopra il marciapiede ed i gradoni in calcestruzzo armato antistante il muro e per
formare la pavimentazione delle grotte all'interno dei casseri precedentemente
predisposti e preparati.

Il getto verra fatto nei campi precedentemente predisposti mediante stesura,
staggiatura ed eventuale lisciatura a mano dell'impasto, evitando ogni tipo di
vibrazione o sollecitazione che potrebbe indurre I'affondamento degli aggregati.
Esecuzione di getto di spessore medio non inferiore ad 8 cm.

Applicazione del disaggregante

Il Pieri Vba Bio 2 o prodotto similare va applicato durante I'avanzamento del lavoro,
con l'ausilio di un polverizzatore a bassa pressione sulla superficie del calcestruzzo
fresco, subito dopo le operazioni di staggiatura o lisciatura, in modo regolare ed
uniforme con la resa di 3,5 - 4 m2/I circa. Agitare il prodotto prima di ogni utilizzo.
Pieri Vba Bio 2 agisce per diffusione sulla superficie del calcestruzzo fresco,
successivamente come antievaporante e infine come protezione dalla pioggia durante
la fase di indurimento. I risultati relativi alla profondita di lavaggio possono variare
anche sullo stesso progetto in quanto la stessa é fortemente influenzata da fattori
come il tipo, la classe e la quantita di cemento utilizzato, il rapporto acqua/cemento,
la permanenza in autobetoniera del calcestruzzo, il tempo trascorso prima
dell'applicazione del disattivante sulla superficie del calcestruzzo, |'azione degli agenti
atmosferici, il tempo trascorso prima della fase di lavaggio ecc.

Si raccomanda di saturare sempre il sottofondo con acqua prima del getto del
calcestruzzo per evitare la formazione di fessure. Qualora nel calcestruzzo della
pavimentazione fossero previsti inserti per creare disegni, tipo elementi in cotto,
pietra, marmo, per evitare che sugli stessi aderisca il Pieri Vba Bio 2 o prodotto
similare ed il calcestruzzo stesso, applicare uno strato di Pieri Vba Protector o
similare.

In caso di applicazioni in prossimita di edifici con materiali porosi (pietre, intonaci
ecc.) si consiglia di proteggere sempre tali supporti ed eventuali serramenti o infissi
da possibili schizzi di prodotto e di cemento con protezione tipo teli di plastica.
Togliere le protezioni solo a lavaggio ultimato.

Durante la fase di lavaggio, per evitare il confluire di residui solidi (cemento, sabbia)
nelle reti fognarie, si raccomanda di:

e dirigere queste acque verso un pozzetto artificiale che potra successivamente essere
pulito con una pala;

e interporre un letto di ghiaia per filtrare le acque prima che raggiungano le reti
fognarie.

Lavaggio della pavimentazione
Lavaggio delle superfici con idropulitrice ad acqua fredda a pressione, per portare a

vista gli aggregati, da eseguirsi dopo circa 24 ore e, comunque, in funzione delle
condizioni di umidita, temperatura, quantita e classe di cemento impiegato.

6.2 Realizzazione pavimentazione viali

Per la pavimentazione e prevista la sequente descrizione:

I'intervento prevede, a cura e spese dell’Appaltatore:

a. Operazioni preliminari di tracciamento plani-altimetriche e picchettatura dei
tracciati principali e secondari dei percorsi,
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b. Preliminare asportazione del ghiaino presente sulla superficie delle strade con
carico allontanamento e deposito dello stesso all'interno del complesso dei
giardini in area indicata dalla DL;

c. Scarnificatura della fondazione stradale (cm 10-15) eseguita con mezzo
meccanico, carico e trasporto a discarica, all'interno del complesso dei giardini,
degli inerti affioranti di grosse dimensioni (> mm. 60) e del materiale in
esubero;

d. Fornitura e posa di geotessuto in fibra di polipropilene tessuto-non tessuto da
gm 280 al m2 posato sul terreno livellato prima della stesa del misto di
frantumazione;

e. Preparazione del piano di posa dello strato superficiale, mediante fornitura,
stesa meccanica (anche in 2 tempi) e manuale di misto di frantumazione e
polvere di frantoio avente granulometria 0 — 30 mm e spessore finale minimo di
cm. 10; rullatura con rullo vibrante da 7,5 tonn. ed “imbibimento a rifiuto”;
riformatura della baulatura trasversale e delle livellette longitudinali uniformi;

f. Formazione dello strato superficiale di finitura con fornitura e spandimento di
sabbia granita di frantumazione avente pezzatura 0 — 5 mm., a forte presenza
di parti fini 0-1 mm, costipata con rullo vibrante per uno spessore minimo di
cm. 1; stesa uniformemente sulla preparazione di cui al punto precedente,
compreso |I'onere del raccordo ai bordi laterali delle strade.

Vista I'importanza dell’'aree di intervento e la notevole influenza

sull'immagine complessiva del giardino é stato selezionato quale materiale

di finitura, (ovvero sia il misto di frantumazione e polveri di frantoio

avente granulometria 0-30 mm che la sabbia granita di frantumazione con

pezzatura 0-5mm. a forte presenza di parti fini 0-1 mm.) in funzione del

caratteristico colore chiaro, solamente ed esclusivamente quello

proveniente dalla cave sul fiume Po nella zona compresa tra i comuni di
Carmagnola e Carignano (TO).

6.2.1 Principi generali per la realizzazione dei viali

6.2.1.1 Scarificatura della fondazione stradale
La scarificatura della fondazione stradale verra eseguita tramite pala gommata o a
cingolo gommato non superiore a 80 gli e camion per la movimentazione degli inerti
e del materiale di scavo del peso non superiore agli 75 gli a pieno carico.

La scarificatura verra eseguita secondo le forme e le dimensioni risultanti dai
relativi disegni progettuali, le prescrizioni di Capitolato e quelle che la D.L. vorra
dare in corso d’opera.

Lo scavo a maggiore profondita per la eventuale posa dei tubi di canalizzazioni
verra eseguito a sezione ristretta con idoneo mezzo meccanico rispettando le
dimensioni che verranno indicate dalla D.L.

Nell'esecuzione degli scavi in genere l'impresa appaltatrice dovra ricorrere all’'uso di
mezzi meccanici di peso non superiore agli 80 gli e di manodopera sufficiente in
modo da ultimare le sezioni di scavo di ciascun tratto iniziato nell’'ambito della
giornata lavorativa.

Nell'eseguire lo scavo I'impresa appaltatrice dovra altresi porre la massima cura nel
non provocare danni ai cunicoli, ai canali esistenti, alle siepi, alle radici degli alberi
ed alle lame che delimitano le aree a prato;

64



L'Impresa appaltatrice resta la sola responsabile di eventuali danni alle persone e
alle opere, sara altresi obbligata a provvedere alla rimozione del materiale franato a
sua cura e spese.

Il materiale di scavo giudicato in eccesso dalla DL rispetto a quanto necessario per
I'intervento, sara caricato allontanato e depositato all'interno del complesso dei
giardini in area indicata dalla DL;.

6.2.1.2 Formazione piani di posa
Il piano di posa avra |'estensione dell'intera sede stradale e dovra essere continuo.

Il piano suddetto sara stabilito secondo le indicazioni degli elaborati progettuali,
salvo approfondimenti, spostamenti o modifiche di altro genere date per iscritto
dalla D.L. in corso d’opera.

Il fondo dello scavo dovra essere accuratamente pulito e liberato da materiali

estranei, sagomato secondo un profilo trasversale analogo a quello previsto per il

manto, accuratamente baulato secondo le pendenze di progetto e costipato.
6.2.1.3 Composizione delle strutture di pavimentazione

Per la terminologia e definizioni relative alla pavimentazioni ed ai materiali stradali

si fa riferimento alle norme tecniche del CNR-BU n.169 del 1984 ed alle prescrizioni

del presente Capitolato.

Il tipo e lo spessore dei vari strati costituenti la pavimentazione saranno quelli
stabiliti dal progetto e dal presente Capitolato e precisati in corso d’opera dalla D.L.
in base ai risultati delle indagini geotecniche e di laboratorio eventualmente
richieste.

L'Impresa appaltatrice dovra indicare alla D.L. i materiali, le terre e le loro
provenienze, le granulometrie che intende utilizzare strato per strato, in conformita
a quanto stabilito dal Capitolato Speciale, consegnandone adeguata campionatura
alla DL, campionatura che sara conservata fino alla conclusione delle opere per
costituire un utile riferimento.

E’ prevista la realizzazione di un capo d'opera per ciascuna delle tipologie di
intervento previste della estensione di almeno 50 mq, capi d’opera che dovranno
ricevere la specifica approvazione scritta della DL e dovranno restare in situ fino alla
fine dei lavori.

La D.L. ordinera prove su detti materiali, o altri di sua scelta, presso laboratori
ufficiali di fiducia della Amministrazione Appaltante. Per il controllo delle
caratteristiche tali prove verranno, di norma, ripetute sistematicamente, durante
I'esecuzione dei lavori in laboratori ufficiali scelti dalla DL. L'approvazione della D.L.
circa i materiali, le attrezzature, i metodi di lavorazione, non sollevera I'Impresa
Appaltatrice della responsabilita circa la buona riuscita del lavoro.

L'Impresa appaltatrice avra cura di garantire la costanza nella massa e nel tempo,
delle caratteristiche delle miscele, degli impasti e della sovrastruttura resa in opera.

Salvo che sia diversamente disposto, la superficie finita non dovra scostarsi dalla
sagome di progetto di oltre 1 cm, controllata a mezzo di un regolo lungo mt. 4
disposto a seconda le due direzioni ortogonali.
6.2.1.4 Piano di posa dello strato superficiale

Il piano per la posa dello strato superficiale di finitura dovra avere le caratteristiche
stabilite in progetto e prescritte dalla DL, ovvero essere costituita da frantumato di
cava di Po della zona compresa tra i comuni di Carmagnola e Carignano (TO), del
medesimo colore dello strato di finitura, di idonea granulometria (indicativamente

65



0-30 mm) per uno spessore finale minimo di 10 cm, stesa in strati successivi dello
spessore stabilito dalla D.L. in relazione alla capacita costipante delle attrezzature
di costipamento usate.

Il costipamento dovra interessare la totale altezza dello strato che dovra essere
portato alla densita stabilita di volta in volta dal Capitolato speciale di Appalto e
comunque dalla D.L. in corso d’opera. Durante la fase di costipamento la quantita di
acqua aggiunta, per arrivare ai valori ottimali di umidita della miscela, dovranno
tenere conto delle perdite di evaporazione causata dal vento o dal sole od altro.
L'acqua impiegata dovra essere priva di materie organiche e di sostanze nocive.

Si dara inizio ai lavori soltanto quando le condizioni di umidita siano tali da non
produrre danni alla qualita dello strato stabilizzante. La costruzione sara sospesa
quando la temperatura sia inferiore a 3°C.

Qualsiasi zona o parte della fondazione che sia stata danneggiata per effetto del
gelo, della temperatura o di altre condizioni di umidita durante qualsiasi fase della
costruzione, dovra essere completamente scarificata, rimiscelata e costipata in
conformita alle prescrizioni della D.L., senza che questa abbia a dover riconoscere
qualche compenso aggiuntivo.

La superficie di ciascuno strato dovra essere rifinita secondo le inclinazioni, le
livellette e le curvature previste dal progetto, dal Capitolato Speciale e dalla D.L, e
dovra risultare liscia e libera da buche e irregolarita.

L'Impresa Appaltatrice sara comunque tenuta a realizzare, alla presenza della DL o
suo incaricato, un capo d‘opera di 50 mqg nelle zone indicate dalla stessa DL che,
dopo l'approvazione scritta, restera in sito opportunamente delimitato fino alla fine
dei lavori.

Lo spandimento meccanico della ghiaia dovra essere intergrato manualmente con
I'ausilio di pale e rastrelli, cosi da ottenere una distribuzione omogenea dell’inerte;
la sagomatura accurata del profilo trasversale dovra essere parallelo a quello
previsto per lo strato superiore, integrato con una abbondante innaffiatura, e
completato con il controllo delle pendenze e con eventuale ribaulatura di correzione
oltre alla cilindratura meccanica con rullo da 75 gli e contemporanea imbibizione
fino a rifiuto o comunque della portanza richiesta dalla D.L.

Per le specifiche relative ai mezzi da utilizzare nelle varie fasi di lavorazione si
rimanda ai successivi punti del presente articolo.

Gli strati non dovranno mai avere uno spessore finito diverso da quello indicato
dalle tavole di progetto e dal presente Capitolato.

6.2.1.5 Modalita operative
Oltre a quanto indicato nei paragrafi precedenti e seguenti, il piano di posa di ogni
strato dovra avere le quote, la sagoma e i requisiti di compattezza indicati dal
progetto e dalla D.L. in corso d’opera ed essere ripulito da materiale estraneo.

Il materiale dovra essere steso in strati di spessore finito non superiore a 10 cm e
non inferiore a cm. 5 e dovra presentarsi, dopo costipato, uniformemente miscelato
in modo da non presentare segregazione dei suoi componenti. La rullatura degli
strati deve essere preceduta da innaffiatura. Si ribadisce che le operazioni di
formazione del fondo non devono essere eseguite quando le condizioni ambientali
(pioggia, neve, gelo) siano tali da danneggiare la qualita dello strato stabilizzato.
Verificandosi comunque eccesso di umidita, o danni dovuti al gelo, lo strato
compromesso dovra essere rimosso e ricostruito a cura e spese dell'Impresa
Appaltatrice.
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Il materiale pronto per il costipamento dovra presentare in ogni punto la prescritta
granulometria.

Per il costipamento e la rifinitura verranno impiegati rulli vibranti semoventi:
I'idoneita dei rulli e le modalita di costipamento verranno determinate dalla D.L.
mediante prova sperimentale (prove di costipamento) e accettate per iscritto dalla
stessa D.L..

Per le specifiche relative ai mezzi da utilizzare nelle varie fasi di lavorazione si
rimanda ai successivi punti del presente articolo.

La superficie finita non dovra scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm,
controllato a mezzo di un regolo di mt. 4,50 di lunghezza e disposto secondo due
direzioni ortogonali.

Lo spessore dovra essere quello prescritto dalle tavole di progetto con una
tolleranza in pit o in meno del 5%, purché questa differenza si presenti solo
saltuariamente e comunque non costituisca gobbe.

6.2.2 Disposizioni particolari per la realizzazione delle pavimentazione
dei viali
Poiché l'esecuzione dei lavori in appalto richiede I'applicazione di procedure e
tecniche lavorative particolari, in riferimento all’'obiettivo atteso dalla stazione
appaltante, qui di seguito vengono riportate alcune prescrizioni tecnico-operative
alle quali I’Appaltatore dovra obbligatoriamente attenersi in fase di esecuzione dei
lavori.

E’ fatto assoluto divieto, in tutte le fasi di lavorazione, di calpestare le adiacenti
aree verdi. Gli accessi all'area di lavoro, i percorsi dei mezzi e del personale
dovranno essere preventivamente concordati ed autorizzati dalla D.L. I mezzi in
transito dovranno rispettare la velocita oraria massima di 15 Km. Le aree di scarico
mezzi e materiali saranno concordate ed assegnate dalla D.L..

Prima di procedere all’esecuzione dei lavori, la ditta Appaltatrice, rispettando le
indicazioni operative ed utilizzando i materiali di cui ai punti seguenti, dovra
eseguire un tratto come campione completo significativo dei lavori oggetto
dell’appalto (almeno 50 mq).

Solo dopo l'accettazione di tale campione da parte della D.L., I'Impresa potra
procedere con |'esecuzione dei lavori, intervenendo sui tratti di strada che la D.L.
indichera sia come area, sia come tipologia, sia come priorita di sistemazione.

Resta inteso che tutti i lavori dovranno risultare, a lavori ultimati, uguali per
caratteristiche ed aspetto al tratto campione. L’'accettazione dei lavori avverra ad
insindacabile giudizio della D.L. e I'Impresa non potra avanzare eccezione per il
semplice fatto di aver operato nello stesso modo di quello della strada campione,
essendo discriminante per I'accettazione dei lavori solo la qualita, le caratteristiche
e l'aspetto finale dei lavori eseguiti.

6.2.2.1 Scavo

- La movimentazione dei materiali di risulta, a insindacabile richiesta della
D.L., dovra essere effettuata con automezzi di portata non superiore a q.li
75;

- Lo scavo andra effettuato tramite pala gommata o a cingolo gommato di
peso non superiore a 80 g.li e successiva passata con motograder.

- E’ fatto assoluto divieto, durante le fasi di scavo, di calpestare le adiacenti

aree verdi.
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Il carico del materiale di risulta dovra essere effettuato con escavatore
gommato od a cingolo gommato di peso non superiore a 80 g.li. E’ fatto
assoluto divieto, durante le fasi di carico, di calpestare le adiacenti aree
verdi. Al fine di evitare qualsiasi inconveniente, le operazioni del mezzo
dovranno essere tassativamente assistite a terra in modo continuo, da
almeno due operai dotati dell’attrezzatura necessaria (pale, rastrelli,
carriole ecc.).

La operazioni di scavo dovranno garantire la creazioni di piani per la
realizzazione del piano di posa per lo strato superficiale della strada ad una
quota di cm. 11 rispetto i piani finiti.

La profondita media dello scavo per raggiungere tali livelli sara di circa cm.
10-15 con tolleranza di +2 cm.

Il costipamento dovra avvenire con l'impiego di rullo vibrante (tandem o
misto gomma) di 75 q.li di peso e completato con |'uso di piastra vibrante
da utilizzare in tutti quei punti non raggiungibili con il rullo. Si dovra
assolutamente evitare di rullare le aree prative.

6.2.2.2 Posa tessuto geotessile

In relazione alla qualita del terreno costituito da una parte rilevante
limosa/terrosa non uniformemente ripartita con presenza sporadica di
inerti anche di grande dimensione, al fine di migliorare le caratteristiche
strutturali del terreno e per evitare risalite di parti limose/terrose,
I'appaltatore & tenuto a prevedere il posizionamento di un geotessuto in
polipropilene tessuto-non tessuto da 280 gr/mgq o di grammatura
comunqgue non inferiore per migliorare la portata del materiale ed evitare
la risalita dei limi.

Il tessuto geotessile andra posizionato sovrapponendo i punti di giunzione
tra i rotoli per almeno 30 cm.

I rotoli di geotessuto andranno adeguatamente raccordati tramite
pinzatura in corrispondenza dei punti di sovrapposizione.

6.2.2.3 Piano di posa dello strato superficiale

Il materiale da utilizzare per la realizzazione del piano di posa per lo strato
superficiale dei viali dovra essere misto di frantumazione e polvere di
frantoio avente granulometria 0 — 30 mm e spessore minimo di cm. 10 e
dovra essere preliminarmente campionato ed approvato dalla D.L. Se la
D.L., in corso d'opera, valutasse non idoneo il materiale utilizzato, potra
disporne la sostituzione con altro di qualita migliore.
Il materiale dovra provenire esclusivamente dalla cave sul fiume Po nella
zona compresa tra i comuni di Carmagnola e Carignano (TO).
Il costipamento dovra avvenire con l'impiego di rullo vibrante (tandem o
misto gomma) di 75 qg.li di peso; se necessario, e comunque su richiesta
della D.L., dovra essere integrato con l'imbibizione a rifiuto. Le operazioni
di costipamento dovranno essere realizzate predisponendo l‘opportuna
baulatura della sezione stradale, come da disegni esecutivi e su indicazione
della D.L. Eventuali differenze o difformita rispetto al profilo previsto dal
disegno esecutivo andranno compensate secondo le indicazioni fornite
dalla D.L.
E’ fatto assoluto divieto, come in tutte le fasi di lavorazione, di calpestare
le adiacenti aree verdi. Qualora ci0 dovesse avvenire, dovra essere
immediatamente informata la D.L. L'appaltatore dovra provvedere al
ripristino delle aree prative danneggiate nel minor tempo possibile. Al fine
di evitare tali inconvenienti, le operazioni del mezzo dovranno essere
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tassativamente assistite a terra in modo continuo, da almeno due operai
dotati dell’attrezzatura necessaria (pale, rastrelli, carriole ecc.).
L'appaltatore dovra presentarne un campione alla D.L. prima di iniziare i
lavori al fine di accertarne la corrispondenza ai requisiti richiesti ed al
tratto di strada-campione realizzato. In ogni caso, ad insindacabile giudizio
della D.L., se risultassero differenze rispetto all’‘obiettivo atteso,
I'appaltatore dovra provvedere ad apportare le correzioni necessarie al fine
di garantire i requisiti richiesti, anche asportando ed allontanando dal
cantiere il materiale eventualmente gia steso. La granulometria dovra
essere tale da garantire, dopo la rullatura ed il costipamento, un ottimo
grado di chiusura superficiale tale da impedire le impronte dei mezzi
impegnati per la stesa dello strato superficiale.

L'area di stoccaggio provvisorio sara indicata dalla D.L., a suo insindacabile
giudizio, tenendo conto delle aree disponibili in quel momento e dei
percorsi degli autocarri ritenuti piu convenienti. L’appaltatore dovra
mettere a disposizione i mezzi per il carico del materiale stoccato
provvisoriamente.

Lo scarico del materiale sulla rete viaria dovra evitare nel modo piu
assoluto che lo stesso debordi dalla superficie stradale livellata e
preparata; in altri termini I'appaltatore dovra evitare che la ghiaia vada ad
inquinare il terreno delle aree prative. Qualora ci0 succedesse, dovra
intervenire a proprie spese e manualmente per la rimozione ed il ripristino
del tratto di banchina o di area prativa danneggiata. Sara poi la D.L. a
stabilire eventuali interventi correttivi o ad accettare i lavori esequiti.

Per la stesura dovra essere utilizzata una vibrofinitrice o altro idoneo
mezzo ad insindacabile decisione della Direzione Lavori_affiancata a terra
da almeno 2 addetti, per la finitura in prossimita del ciglio dei cordoli.
Questi ultimi non dovranno in nessun caso essere interessati né dall’azione
dei mezzi (vibrofinitrice e autocarri) né dal materiale scaricato o steso.

Il costipamento dovra avvenire con l'impiego di rullo vibrante (tandem o
misto gomma) di 75 q.li di peso e completato con l'uso di piastra vibrante
da utilizzare in tutti quei punti non raggiungibili con il rullo. Si dovra
assolutamente evitare di rullare le aree prative.

Per migliorare la chiusura superficiale della piattaforma si dovra ricorrere
all'imbibimento con acqua del materiale steso, da effettuarsi con I'utilizzo
di cisterna posizionata su un mezzo avente le dimensioni ed il peso simile
a quelli degli autocarri impegnati per il trasporto degli inerti. Si dovra
assolutamente evitare che in fase di scarico I'acqua vada a danneggiare le
aree prative gia sistemate e controllarne la quantita al fine di evitare
ristagni e ruscellamenti dell’acqua.

A fase ultimata, si dovra ottenere una piattaforma che, sia nelle pendenze
longitudinale sia nelle pendenze trasversali, risulti costantemente ad una
quota inferiore di cm. 1 rispetto al piano finito della piattaforma con
tolleranza +/- 1 cm. Con uno spessore minimo del materiale di cm. 10 con
tolleranza +/- 1cm. L'Impresa dovra provvedere al reintegro manuale e
successiva compattazione del materiale mancante o all’asportazione e
successiva rullatura di quello in esubero. Comunque limpresa dovra
procedere con la massima cura nello svolgimento della fase della stesa al
fine di evitare il piu possibile gli interventi correttivi anzidetti.

La pendenza trasversale finale dovra essere di 2 cm. al metro dal centro
verso l'esterno nei tratti rettilinei con baulatura e di 2cm. al metro
dall’esterno verso l'interno nei tratti in conversa.
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- Il raccordo alle aree prative dovra essere il piu complanare possibile al fine
di evitare ristagni d'acqua sulla piattaforma eseguita.

- Sara la D.L. a stabilire, a suo insindacabile giudizio, |'accettazione o no dei
lavori eseguiti. Al fine di evitare spiacevoli discussioni, sin d'ora si fa
presente che questa fase € una delle piu delicate per cui si richiede
all’appaltatore la massima cura nell’'eseguirla.

6.2.2.4 Strato di finitura

- Il materiale da utilizzare per questa parte di intervento dovra essere
sabbia granita di frantumazione avente pezzatura compresa tra 0 - 5 mm.
con buona presenza di parti fini (tra 0 e 1 mm) stesa uniformemente sulla
preparazione di cui al punto precedente costipata con rullo vibrante per
uno spessore minimo di cm. 1. Il materiale dovra provenire
esclusivamente dalla cave sul fiume Po nella zona compresa tra i comuni di
Carmagnola e Carignano (TO).

- Lo spessore finale dopo le operazioni di costipamento dovra essere di cm.
1.

- Lo spandimento dovra essere eseguito solo manualmente con
spargimento "“a ventaglio” effettuato direttamente dall’autocarro ed
integrato a terra dall'intervento manuale di eventuale integrazione e
Spazzatura.

- L’appaltatore dovra evitare che la sabbia vada ad inquinare il terreno delle
aree prative. Qualora cio succedesse, dovra intervenire a proprie spese e
manualmente per la rimozione ed il ripristino del tratto danneggiato. Sara
poi la D.L. a stabilire eventuali correttivi o ad accettare i lavori eseqguiti.

- Prima e durante la rullatura, da effettuarsi con rullo tandem a tamburo
vibrante da 75 q.li, si dovra procedere all'imbibizione a rifiuto con acqua
del materiale steso, da effettuarsi con I'utilizzo di cisterna posizionata su
un mezzo avente le dimensioni ed il peso simile a quelli degli autocarri
impegnati per il trasporto degli inerti. Si dovra assolutamente evitare che
in fase di scarico I'acqua vada a danneggiare le aree prative gia sistemate
e controllarne la quantita al fine di evitare ristagni e ruscellamenti
dell’acqua. Si dovra assolutamente evitare di rullare le aree prative.

- Rimane la facolta della D.L. di richiedere una sabbiatura finale, con lo
stesso materiale di cui sopra, senza effettuare imbibimento e/o rullatura.

6.3 Opere in ferro
Le opere in ferro dovranno essere lavorate a perfetta regola d’arte, secondo i
disegni di progetto e secondo le indicazioni date all’atto pratico dalla D.L., con
regolarita di forme e precisione di dimensioni, con particolare attenzione nelle
saldature e bolliture. I fori (che saranno sempre eseguiti con il trapano), le
chiodature, le ribaditure, ecc. dovranno essere perfetti, senza sbavature e i tagli
dovranno essere rifiniti a lima.

Saranno rigorosamente rifiutati, a insindacabile giudizio della D.L., tutti quei
pezzi che presentino imperfezioni.

Per ogni opera in ferro, a richiesta della D.L., I'Appaltatore dovra presentare |l
relativo modello, per la preventiva approvazione.

L'Appaltatore sara in ogni caso obbligato a controllare gli ordinativi ed a rilevare
sul posto l'esattezza delle misure delle diverse opere, essendo egli responsabile
degli inconvenienti che dovessero verificarsi per I'omissione di tale controllo.

La fornitura e posa dei cordoli in acciaio corten di delimitazione tra le aiuole prative

e i viali dovra essere preceduta dalle operazioni di tracciamento planialtimetrico.

L'operazione di posa dei cordoli da eseguirsi nell’area del giardino a fiori, dovra
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essere coordinata e procedere di pari passo con il rifacimento dei manti superficiali
delle strade.

Le lame in acciaio corten deve essere ottenute da laminati a caldo devono essere
presentarsi perfettamente diritte.

Per quanto riguarda la formazione di incastri testa a testa fra le lamiera mediante
saldatura dovra essere eseguita saldatura su bisello da 2 mm e molare
perfettamente la parte superiore per una lunghezza di almeno 5 cm.

Sara cura dell’Appaltatore mettere in atto qualsiasi accorgimento e protezioni per
evitare danneggiamenti a piante e impianti presenti nell’area di intervento.

La formazione dei cordoli dovra rispettare le indicazioni riportate nella voce
dell’elenco prezzi e nei disegni di progetto.

Eventuali danneggiamenti ai cordoli in ferro durante le operazioni di realizzazione
delle strade comporteranno la sostituzione dei tratti danneggiati a carico
dell’Appaltatore.

Per tutti i manufatti metallici I’Appaltatore dovra produrre elementi di
campioni da sottoporre alla approvazione della D.L..

6.4 Opere in pietra

Le opere in pietra dovranno corrispondere alle forme e dimensioni risultanti dai
disegni esecutivi di progetto e dovranno essere lavorate a seconda delle prescrizioni
impartite dal D.L.

Tutti i materiali dovranno avere le caratteristiche esteriori quali grana, coloritura e
venatura, e quelle essenziali, della specie prescelta.

Prima di cominciare i lavori l'impresa dovra preparare a sue spese i campioni di
materiale da sottoporre all’approvazione del D.L., cui spettera in maniera esclusiva di
giudicare la loro rispondenza alle prescrizioni progettuali.

Il D.L. ha la facolta di prescrivere, in conformita al progetto esecutivo, le misure dei
vari elementi e lo spessore delle lastre.

L'impresa ha l'‘obbligo inoltre di rilevare e controllare, a propria cura e spese, la
rispondenza delle varie opere alle strutture rustiche, segnalando tempestivamente
ogni divergenza ed ostacolo, restando essa |'unica responsabile della perfetta
rispondenza dei pezzi all’atto della posa in opera; essa avra inoltre l'obbligo di
apportare ai pezzi in corso d’opera tutte quelle modifiche richieste dal D.L.

L'appaltatore dovra avere la massima cura per evitare, durante le varie operazioni
discarico, trasporto e collocamento in sito e sino a collaudo, rotture, scheggiature,
graffi, danni alle lucidature, ecc. Egli pertanto dovra provvedere a sue spese alle
opportune protezioni, con materiale idoneo, gli spigoli, cornici, ecc. restando egli
obbligato a riparare a sue spese ogni danno riscontrato. Come a risarcirne il lavoro
quando, a giudizio insindacabile della D.L., la riparazione non fosse possibile.

Tutti i manufatti, di qualsiasi genere, dovranno risultare collocati in sito nell’esatta
posizione prestabilita dai disegni o dalla D.L.; le connessure dei collegamenti eseguiti
a perfetto combaciamento secondo le migliori regole d’arte dovranno essere sigillati
giunti con stucchi siliconici di idonea coloritura, e si dovra aver cura di togliere ogni
zeppa o cuneo di legno al termine della posa in opera. I piani superiori delle pietre o
marmi posti all’esterno dovranno avere le opportune pendenze per convogliare le
acque piovane.

71



6.5 Opere da lattoniere

Canali di gronda, pluviali, scossaline e converse

L'appaltatore dovra fare uso della lamiera prescelta, sia come tipo di materiale che
come spessore, lavorandola adeguatamente a perfetta regola d’arte, facendo uso degli
adeguati sistemi di giuntura e di saldatura, quali per esempio la rivettatura o la
saldatura a stagno, a piombo o a ottone, assicurandosi che non si verifichino perdite
di acqua durante il suo passaggio.

Il fissaggio sulle parti murarie non dovra compromettere in alcun modo la tenuta
impermeabile e dovra quindi garantire I'assenza di infiltrazioni di qualunque sorta, cio
anche quando dovranno essere realizzate le opportune connessioni tra i singoli fogli di
lamiera mediante piegatura.

Se necessario, sotto i lamierini saranno realizzate ulteriori passate di materiale
impermeabile fluido in modo da assicurare anche un supporto piu elastico alle
scossaline o alle converse.

Nella sagomatura dei canali e delle scossaline, la piegatura terminale deve garantire
che non si creino danni alle persone a causa di bordi o parti taglienti.

I pluviali e i canali di gronda saranno assicurati alle parti murarie tramite imboccature,
cravatte e cicogne, anche queste di rame, opportunamente fissate alla muratura o al
solaio, in modo da garantire la tenuta all’acqua nei punti di fissaggio e di connessione.
Per i canali di gronda, I'appaltatore dovra eseguire le adeguate pendenze, conducendo
le acque al pluviale piu vicino; la sezione potra essere curva o quadrata o
diversamente profilata, purché consenta un adeguato displuvio. Tutti i collegamenti
dei pluviali saranno eseguiti con pezzi speciali; le deviazioni di tracciato, invece,
saranno realizzate con curve a 45°, anche consecutive, oppure con pezzi speciali
ottenuti da tratti rettilinei consecutivi collegati secondo una linea spezzata. Tutte le
giunzioni saranno eseguite con adeguati sistemi a bicchiere a tenuta stagna, con
saldature e con interposizione di materiale adesivo in grado di assorbire le dilatazioni
termiche.
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